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“EVALUACION DE COEFICIENTES DE DRENAJE DE SUB-BASE EN 3
CANTERAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA PARA

DISENO DE PAVIMENTO”
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RESUMEN

La durabilidad de los pavimentos puede verse afectada por una inadecuada
determinacion de los coeficientes de drenaje de los materiales que conforman sus
capas, especialmente en zonas con condiciones hidrologicas particulares como la
provincia de Santa Elena. Este estudio evalud los coeficientes de drenaje de
materiales de sub-base provenientes de las canteras Villingota, La Rinconada y San
Vicente de Loja, mediante ensayos de laboratorio normalizados y el analisis de
precipitaciones histéricas. Los resultados indicaron que los materiales de Villingota
y La Rinconada cumplen con los requisitos técnicos, presentando condiciones de
drenaje “Buena” y “Regular”, respectivamente, mientras que el material de San
Vicente de Loja no resultd adecuado. Se concluye que el uso de coeficientes de
drenaje basados en la caracterizacion real de los materiales y en las condiciones

hidroldgicas locales permite optimizar el disefio y la durabilidad de los pavimentos.

PALABRAS CLAVE: “Coeficiente de drenaje, Coeficiente de permeabilidad,

Disefio de pavimento, Materiales granulares, Provincia de Santa Elena”
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"EVALUATION OF SUB-BASE DRAINAGE COEFFICIENTS IN 3
QUARRIES LOCATED IN THE PROVINCE OF SANTA ELENA FOR

PAVEMENT DESIGN"

Authosr: Marin Paltin Sheilly Nahomy y Méndez Roca Kathya Azucena

Tutor: Ing. Campoverde Campoverde Daniel Rosendo MSc

ABSTRACT

The durability of pavements can be affected by an inadequate determination of the
drainage coefficients of the materials that make up their layers, especially in areas
with particular hydrological conditions such as the province of Santa Elena. This
study evaluated the drainage coefficients of subbase materials from the Villingota,
La Rinconada, and San Vicente de Loja quarries using standardized laboratory tests
and analysis of historical rainfall data. The results indicated that the materials from
Villingota and La Rinconada meet the technical requirements, exhibiting "Good"
and "Fair" drainage conditions, respectively, while the material from San Vicente
de Loja was found to be inadequate. It is concluded that using drainage coefficients
based on the actual characterization of the materials and local hydrological

conditions allows for optimizing pavement design and durability.

Keywords: Drainage coefficient, Permeability coefficient, Pavement design,

Granular materials, Province of Santa Elena
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CAPITULO I: INTRODUCCION

La evaluacion de coeficientes de drenaje en materiales granulares forma
parte esencial para el disefio de pavimentos, debido a que estos coeficientes
determinan la capacidad de los materiales para permitir el paso del agua, influyendo
en la durabilidad y el rendimiento de las estructuras de pavimento. En palabras de
Cedergren (1988), un drenaje inadecuado puede provocar dafios graves como
erosion, bombeo, desintegracion de bases tratadas con cemento y debilitamiento de
las subrasantes. Por ende, se considera que la determinacion precisa de estos
coeficientes es vital para seleccionar los materiales indicados para pavimentos que

puedan soportar eficientemente las condiciones ambientales locales.

Es importante reconocer como las condiciones geoldgicas y climéaticas
especificas de un sitio logran afectar estos coeficientes, debido a que el entorno
juega un papel determinante en la capacidad de los pavimentos para evacuar

eficazmente el agua de lluvia.

La provincia de Santa Elena en Ecuador presenta un ambiente geoldgico
diverso que influye en las propiedades del suelo y el drenaje. El &rea contiene suelos
ligeramente calcareos con bajos niveles de carbonato, que varian segun el uso de la
tierra y las condiciones climaticas (Ponce de Leon et al., 2023). Basandose en las
condiciones climéticas, los materiales con diferentes caracteristicas de
permeabilidad pueden ser més adecuados dependiendo de la intensidad de las

precipitaciones en la region (Tedfilo Salvador et al., 2019).

La evaluacion hidrologica servira de base para establecer el tiempo en que

el pavimento estara expuesto en cada capa a niveles de saturacion, y para ese fin se



recolectaran datos con ayuda de la estacion pluviométrica mas cercana a la via a

Olén - San Vicente de Loja.

La presente investigacion pretende evaluar los coeficientes de drenaje de
materiales pétreos extraidos de tres sitios especificos, con el propdsito de conseguir
coeficientes de drenaje reales que puedan ser utilizados en el disefio de un
pavimento, ya sea flexible, semirrigido o rigido. Las canteras seleccionadas para el
estudio son: Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja , y se encuentran
legalmente operando y en produccién; de ellas se extraen diferentes tipos de

pavimentos, cada uno con sus caracteristicas particulares de permeabilidad.

Es critico analizar las propiedades de los materiales extraidos de canteras
para clasificar su adecuacion en la construccion de pavimentos. Por tal motivo, se
recolectaran muestras representativas de los materiales de las canteras ya
mencionadas, y se realizardn ensayos para su calificacion de acuerdo con las
especificaciones generales de MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas)

actualmente vigente.

Las pruebas de laboratorio estandarizadas para medir los coeficientes de
drenaje garantizan datos confiables para la seleccion de materiales y el disefio de
pavimentos, al discriminar acertadamente los materiales que tendran un
comportamiento adecuado de los que no, y, tomando en cuenta las condiciones
climaticas propias, caracterizados por humedad y precipitaciones altas en muchas
de las regiones (Garnica Anguas et al., 2002; Ulloa Calderén & Munera Miranda,
2020). Los ensayos que permitiran identificar las propiedades fisicas y mecénicas
de las muestras tomadas son granulometria, plasticidad, CBR, Proctor, abrasion de

Los Angeles y permeabilidad.



Este estudio contribuira a la generacidn de ajustes en los espesores de las
capas de pavimento previamente disefiadas y para ello se pretende comparar los
coeficientes de drenaje que se obtendran con el utilizado en la via de ingreso a Olon
— San Vicente, dado que la comparacién permitira identificar diferencias
significativas en los coeficientes de drenaje. Esto no solo beneficiard a las
autoridades locales encargadas de la infraestructura vial, sino también a los usuarios
de la carretera y a la comunidad en general al promover una mayor eficiencia en el
uso de recursos y una mayor durabilidad de los pavimentos, permitiendo la

construccion a través de pavimentos seguros y resistentes (Torres, 2024).

Ademas, se analizara el potencial aplicativo para los materiales estudiados
en este proyecto, recomendando el tipo de capa que puede ocupar en una estructura
de pavimento, y logrando un eficiente comportamiento de los materiales desde el

punto de vista tanto estructural como de drenaje.

El Capitulo I comprende la problematica, antecedentes, hipdtesis, objetivos,
alcance y variables tanto independientes como dependientes de la investigacion, en
el Capitulo Il se detallan las bases tedricas que fundamentan al estudio, es decir
todo lo referente a propiedades de materiales granulares y coeficientes de drenaje
extraidos en canteras. El contenido del Capitulo 111 detalla la metodologia empleada
para llevar a cabo esta investigacion, especificamente la obtencion del coeficiente
de drenaje de los materiales de estudio y la comparacion entre los coeficientes de
drenaje utilizados en disefio de pavimento de via de estudio y los mencionados
anteriormente, en el Capitulo 1V se presentan los resultados y la discusion de cada
objetivo planteado, y finalmente, el Capitulo V esta referido a las conclusiones y

recomendaciones del estudio en general.



1.1. Problema de investigacion

El disefio y la construccion de pavimentos duraderos y eficaces son
fundamentales para el desarrollo infraestructural y econémico de cualquier region
(Hernandez Castafieda & Mendoza Escobedo, 2006). La adecuada gestion y disefio
de pavimentos requieren una comprensién detallada de las propiedades hidraulicas
de los materiales utilizados. Thenoux & Gaete (2024) mencionan que la evaluacion
técnica del estado del pavimento es crucial para determinar las acciones de

conservacion mas apropiadas.

Un inadecuado disefio de pavimento se fundamenta principalmente por no
evaluar los coeficientes de drenaje, y esto influye directamente en el espesor de las
capas de los materiales granulares, comprometiendo la durabilidad del mismo. A
su vez ocasiona mayores costos de mantenimiento y reparaciones a corto plazo,

debido a la necesidad de ejecutar rehabilitacion o reparaciones de fallos prematuros.

Una solucion ingenieril sugiere el incremento de finos, pero este afecta
directamente a la permeabilidad del material, asi como la plasticidad de ese material
fino influye en el grado de saturacion que pueden alcanzar estos materiales cuando
entran en contacto con el agua lluvia infiltrada provocando retencion de agua que

deriva finalmente en el deterioro anticipado del pavimento.

En la provincia de Santa Elena, la construccion y mantenimiento de
pavimentos enfrentan varios desafios, uno de ellos es la desacertada gestion en el
area de drenaje, pues no se toma en cuenta la variabilidad geoldgica y climatica de
la regidn. La provincia presenta una gama de formaciones geologicas y condiciones
climaticas que pueden influir significativamente en las caracteristicas de drenaje de

los materiales granulares extraidos de diferentes canteras. Sin embargo, existe una



falta de datos especificos sobre cdmo estos materiales responden a las condiciones
locales, lo que plantea un riesgo para la eficacia y durabilidad de los pavimentos

disefados utilizando estos materiales.

Las tres canteras seleccionadas en este estudio proporcionan una
oportunidad para evaluar los coeficientes de drenaje de los materiales disponibles
en laregion. A pesar de su importancia, los estudios previos en la provincia no han
abordado de manera exhaustiva como las caracteristicas de drenaje de estos
materiales pueden influir en el disefio de pavimentos. La falta de informacion
precisa sobre estos coeficientes limita la capacidad de disefiar pavimentos que sean

realmente aptos para las condiciones especificas de Santa Elena.

Los periodos de intensa lluvia que se presentan en Santa Elena pueden
saturar rapidamente los materiales granulares de un pavimento, por tal motivo, la
evaluacion precisa de los coeficientes de drenaje se vuelve mas relevante para
asegurar que los espesores de los materiales granulares puedan drenar el agua
infiltrada sin sufrir dafios, pues las altas precipitaciones pueden causar una
sobresaturacion que deteriora los materiales. Ordofiez (2020) revela que la
capacidad de los materiales para drenar el agua correctamente bajo estas

condiciones es esencial para mantener la integridad estructural del pavimento.

Puede ser evidente que el problema de esta investigacion radica en la
necesidad de una evaluacion precisa y detallada de los coeficientes de drenaje de
los materiales de las tres canteras seleccionadas en la provincia de Santa Elena para
determinar la calidad de sus agregados y contribuir con informacion que ayude a
disefiar pavimentos que sean duraderos, econdémicos y capaces de manejar las
condiciones climaticas locales, ya que la variabilidad en las propiedades de los

materiales y las condiciones extremas de lluvia, representan desafios significativos
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que deben ser abordados para asegurar el éxito de los proyectos de pavimentacion

en la regién.

No obstante, para comprender el problema de investigacion se formula una
interrogante general: ¢Por qué evaluar los coeficientes de drenaje en materiales
granulares de tres canteras ubicadas en la provincia de Santa Elena para disefio de
pavimento? A partir de esta incognita inicial se derivan las siguientes preguntas
especificas: P.E.1. ;Para qué caracterizar los materiales extraidos de las canteras
mediante ensayos de laboratorios? P.E.2. ; Cuales son las condiciones hidroldgicas
de sitio en la via de ingreso a Olén — San Vicente? P.E.3. ;Cual es la calidad y el
coeficiente de drenaje de los materiales extraidos de las canteras? P.E.4. ;Por qué
comparar los coeficientes de drenaje existentes en el disefio de pavimento en la via

de estudio y los obtenidos en esta investigacion?

1.2. Antecedentes

Se consideran como antecedentes para el presente trabajo a la recopilacion
de estudios previos con relacion a este campo investigativo, destacando los datos
mas relevantes en segun los &mbitos internacional, nacional y local, y desarrollando

principalmente la descripcion del tema.

En el &mbito internacional, se cita el estudio de Nateros Enriquez (2023)
acerca de la “Determinacion de coeficientes de disefio para el calculo del espesor
de sustitucion de subrasante”. Este estudio tuvo como objetivo determinar el
resultado de los coeficientes de disefio para el calculo del espesor de sustitucion de
subrasante por la metodologia del MTC y por la metodologia del moédulo resiliente

compuesto. La investigacion compara dos metodologias para calcular espesores de



capas de sustitucion en el disefio de pavimentos: la metodologia del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones (MTC) y la del modulo resiliente compuesto.

Las metodologias mencionadas se analizaron en cuatro canteras, donde se

determiné que la metodologia del modulo resiliente compuesto resulta en mayores
espesores porque evalla tanto la capa de sustitucion como el estrato subyacente,
mientras que en la metodologia del MTC, que resulta en espesores menores, se
considera mas econdmica. Finalmente, la autora concluye que el método AASHTO
93 para el disefio de pavimentos, es el mas conservador y analista, al considerar
parametros para su célculo, ya que la metodologia del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, es basado en el método AASHTO 93.

Se hace alusion en este ambito a la investigacion de Reynoso Oscanoa
(2021) basada en la “Relacion entre la calidad de drenaje de la subbase y el disefio
de pavimentos rigidos AASTHO 93”, con su objetivo de determinar la relacién
entre la calidad de drenaje de la subbase y el disefio de pavimentos rigidos
AASTHO 93. La muestra conformada por las canteras Umuto y Orcotuna, de las
que se obtuvo el material para la subbase granular de pavimentos rigidos en el
distrito de Chilca, Huancayo se sometié a ensayos de laboratorios expuestos en
posteriores calculos para encontrar la relaciéon entre la calidad de drenaje del

material extraido y el disefio del pavimento seleccionado.

Los resultados de la investigacion realizada, indican que el valor del
Coeficiente de Drenaje “m”, para el disefio de pavimentos rigidos por la
metodologia AASHTO 93, es de 1.10 para la muestra seleccionada, por ende, el

autor concluye que la calidad de drenaje de la subbase, expresada a través del



Coeficiente de Drenaje “m”, se relaciona con el espesor de la losa de concreto

hidraulico, donde a mayor espesor, se tiene mayor costo.

Se referencia también el trabajo de Gonzalez Mayorga (2017) en torno al
“Analisis de sensibilidad en el disefio de un pavimento flexible a partir del
coeficiente de drenaje”, que tuvo como objetivo determinar la sensibilidad en el
disefio de una estructura de pavimento flexible a partir de la variacion del
coeficiente de drenaje, para un proyecto vial en la Ciudad de Cartagena Colombia.
En este trabajo se evaluaron los cambios en los espesores de las capas granulares
de base y subbase y el impacto en costos que tienen estas variaciones en el disefio
por medio de un analisis de la precipitacion en la zona, para poder definir los rangos

de variacion del coeficiente de drenaje.

Los resultados que obtuvo el autor indican que el espesor de la base granular
fue consistentemente inferior a 6 pulgadas y la capa de subbase granular oscilo entre
2y 9 cm segun los diferentes coeficientes de drenaje analizados. Asi mismo, se
presentaron variaciones de costos de la capa subbase entre 32 y 152 millones de
pesos, aumentando hasta en un 52%, para los diferentes valores utilizados de
coeficiente de drenaje, esto demuestra que la eleccion del coeficiente de drenaje
para el disefio de pavimentos flexibles por el método AASTHO cambia las

condiciones de la estructura de la estructura de pavimento.

Tanto en el &mbito nacional como local no se registran investigaciones que
den por empleada una relacion directa de evaluacion de materiales granulares
extraidos de diferentes canteras para el disefio de pavimento, sin embargo, en el
ambito nacional se destaca el trabajo de Lopez et al. (2023) concerniente a
“Comparison of Physical and Mechanical Properties of Stone Aggregates and Their

Use in the Structure of a Flexible Pavement, from Mines in Ecuador”, tuvo el
8



propésito de determinar el material de mayor calidad en funcién a sus
caracteristicas técnicas y econdémicas por medio de la seleccion de tres minas:
“Kumochi”, “Los Muelles” y “Cantera El Salvador”, de donde se tomaron varias

muestras de agregados finos y gruesos para realizar pruebas de laboratorio.

De este trabajo se concluye que el material de la mina “El Salvador” tiene
las mejores caracteristicas técnicas y economicas para la formacion de estructuras
de pavimentos flexibles. No obstante, los materiales extraidos de las minas
“Kumochi” y “Los Muelles” si cumplieron con los estandares de la norma

internacional AASHTO.

Por otra parte, el &mbito local se menciona el estudio de Sornoza & Tomala
(2023) basado en la “Evaluacion de la susceptibilidad a la humedad en materiales
granulares estabilizados con cemento en santa elena”, al considerarse material
extraido de la cantera Olon - San Vicente. El estudio concluye que la incidencia del
coeficiente de drenaje que es un factor esencial en el disefio de pavimento, y cuyo
valor entre los especimenes saturados y no saturados es de 1.23, cumple con el valor

de 1 establecido en la norma MTOP.

1.3. Hipotesis

1.3.1. Hipdtesis General.

La evaluacion del coeficiente de drenaje en materiales granulares permitira
que los disefios de pavimentos sean eficientes y mas confiables, optimizando el
rendimiento del material granular usado la estructura. Ademas, garantizara la

durabilidad y el desempefio del pavimento, ya que el manejo adecuado del agua
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puede prevenir problemas como agrietamiento, deslizamiento y erosién en la

superficie asfaltica.

1.3.2. Hipotesis Especificas.

H.E.1.: Los ensayos de laboratorio ayudaran a identificar propiedades
fisicas y mecéanicas de los materiales extraidos de las canteras que varian
significativamente y pueden ser clasificados en diferentes categorias de uso, como
agregados para pavimentacion, material para construccién de estructuras, o

rellenos, de acuerdo a caracteristicas especificas.

H.E.2.: Las condiciones hidroldgicas en la via de ingreso a Olén - San
Vicente indicaran las variaciones en el flujo de agua y en la capacidad de drenaje
que pueden impactar la estabilidad y el disefio de la infraestructura vial, pues, estan

influenciadas por factores como la topografia, el tipo de suelo, y el uso del terreno.

H.E.3.: La comparacion de los coeficientes de drenajes aplicados en la via
de ingreso a Olon - San Vicente y los obtenidos en esta investigacion variaran
significativamente. Lo que indicaria la necesidad de ajustar el disefio de pavimento

para mejorar el manejo del agua y la durabilidad de la infraestructura.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General.

Evaluar los coeficientes de drenaje en materiales granulares de tres canteras
(Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja) ubicadas en la provincia de Santa

Elena para disefio de pavimento.
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1.4.2. Objetivos especificos.

O.E.1.: Caracterizar materiales extraidos de 3 canteras ubicadas en la

provincia de Santa Elena mediante ensayos de laboratorio para uso en vias.

O.E.2.: Determinar las condiciones hidroldgicas de sitio ubicado en la via

de ingreso a Olon - San Vicente.

O.E.3.: Analizar los coeficientes de drenaje utilizados en el disefio de
pavimento de la via de ingreso a Ol6n - San Vicente y compararlos con los
obtenidos en el presente estudio, con el fin de determinar la calidad de los materiales

granulares para su uso en vias.

1.5. Alcance

Esta investigacion proporcionara ajustes en los disefios de pavimento para
mejorar la impermeabilidad, durabilidad, mantenimiento y rendimiento de la
infraestructura vial en la provincia de Santa Elena mediante la comparacion entre
el coeficiente de drenaje empleado en el disefio de pavimento de la via de estudio y
los resultantes de la investigacion, determinando la calidad de los materiales
granulares extraidos de tres canteras ubicadas en la Comuna Olon, parroquias
Chanduy y Mangalaralto; para el uso en pavimentacion, tomando en cuenta la

influencia de las caracteristicas geoldgicas y climaticas de la region.

1.6. Variables
1.6.1. Variable Dependiente.

v' Propiedades de materiales granulares extraidos de las canteras.
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v Condiciones hidroldgicas del sitio de ubicacion del proyecto.

1.6.2. Variable Independiente.

Coeficientes de drenaje.

CAPITULO IlI: Marco tedrico

2.1. Material pétreo

Se refiere a materiales minerales sélidos e inertes, que se utilizan en forma
de particulas graduadas para formar parte de mezclas asfalticas en pavimentos.
Estos materiales, que incluyen arena, grava, piedra triturada, escoria y polvo de
roca, constituyen entre el 90 y 95% del peso y entre el 75y 85% del volumen de la
mayoria de las estructuras pavimentadas. La seleccion adecuada de estos materiales

influye significativamente en el rendimiento del pavimento (Teran Molina, 2015).

2.2. Ensayos que caracterizan a los materiales pétreos

Navarrete et al. (2013) menciona que debido a la aplicacién de los
materiales pétreos en el ambito constructivo se realizan diferentes pruebas,
pudiendo ser tanto fisicas como mecéanicas. Estas pruebas como contenido de
humedad, granulometria, plasticidad, gravedad especifica, Proctor, CBR y abrasion
ayudan a conocer mejor el comportamiento de los materiales, pudiendo seleccionar

el tipo de uso para capas de base, sub-base y mejoramiento.

2.2.1. Contenido de humedad.
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(NORMA ASTM D 2216 — 71)

El contenido de humedad es una magnitud que expresa la cantidad de agua
en un material sélido y se puede representar en términos de una base de masa seca
0 de una base de masa humeda (Martines & Lira, 2010). El contenido de humedad

se calcula con la siguiente expresion:

Ecuacién 1 Férmula para calculo del contenido de humedad

Ww

w% = * 100

S

Donde:
w(%): Contenido de humedad en porcentaje.
Ww: Peso del suelo himedo.

Ws: Peso seco de las particulas solidas sacadas del horno.

2.2.2. Plasticidad.

(NORMA ASTM D 4318-98;, AASHTO T-89-68; ASTM D424-59;
AASHTO T-90-56)

Citando a Gutiérrez Rodriguez (2023), los limites de Atterberg, también
conocidos como limites de consistencia o de plasticidad, que comprenden el limite
liquido (LL) y el limite plastico (LP), son pardmetros esenciales en la

caracterizacion de las propiedades fisicas de los suelos.

Estos limites proporcionan informacion esencial sobre la cohesion,
plasticidad y consistencia del suelo, lo que, a su vez, afecta su comportamiento en

diferentes condiciones de carga y humedad.
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lustracion 1 Definicion de los limites de Atterberg

|
Estado Estado Estado : Estado
| solido | semisélido plistico isemiliquido _
| ' » Aumento del contenido
de humedad

A

Volumen de
la mezcla
suelo-agua

. Contenido
de humedad

Nota: Tomado de (Das, 2012)

2.2.2.1. Limite Liquido (LL).

El limite liquido se define como el porcentaje de humedad del suelo
correspondiente al corte de la linea de tendencia en los 25 golpes, por debajo del
cual se presenta un comportamiento plastico. Cuando los suelos alcanzan
porcentajes de humedad mayores al limite liquido, su comportamiento sera el de un

fluido viscoso (Botia Diaz, 2015).

2.2.2.2. Limite Plastico (LP).

El limite pléstico fue definido por Atterberg como la frontera que existe
entre los estados plastico y semisolido del suelo. En términos de laboratorio este
limite es definido como el momento en términos de contenido de humedad, en que
rollitos de aproximadamente 3 mm de didmetro empiezan a presentar

desmoronamiento y agrietamiento. Es importante resaltar que el didmetro de los
14



rollitos fue propuesto por Terzaghi, dado que Atterberg nunca especifico este

parametro (Botia Diaz, 2015).

2.2.2.3. Indice de Plasticidad (IP).

El indice de plasticidad es la diferencia entre los valores de limite liquido y
limite plastico. Un indice de plasticidad bajo significa que un pequefio incremento
en el contenido de humedad del suelo resulta muy sensible a los cambios de
humedad. Por el contrario, un indice de plasticidad alto, indica que para que un
suelo pase del estado semisolido al liquido, se le debe agregar gran cantidad de agua

(Botia Diaz, 2015).

Ecuacion 2 Formula para calculo del indice de plasticidad

IP = LL—LP

Donde:

IP: Indice pléastico.
LL: Limite liquido.
LP: Limite pléastico.

lustracion 2 Gréfica de plasticidad
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Limite liquido, LLL

Nota: Tomado de (Das, 2012)
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2.2.3. Granulometria.

(NORMA ASTM D 422-69 Y ASTM 2217-85)

El analisis granulométrico es un método crucial en ingenieria civil y
geotecnia para la caracterizacion y clasificacion de suelos. Implica tamizar
muestras de suelo para determinar la distribucién del tamafio de particula, lo que
proporciona informacién valiosa sobre las propiedades mecanicas del suelo y el
comportamiento en diversas aplicaciones(Gutiérrez Rodriguez, 2023a) Esto se
realiza en dos partes dependiendo del analisis: el primer método de los tamices para
analizar el tamafio de particulas retenido en la malla N° 200, y el método de

hidrometro para analizar el tamafio de particulas menores que la malla N° 200.

lustracion 3 Curva granulométrica

100
90
80
70

260

® 50

a 40

X 30
20

10

100 10 1 0,1 0,01

Abertura tamiz

Nota: Elaboracion propia

Dentro del analisis de granulometria se encuentran los diametros efectivos
D10, D30 y D60: los cuales corresponden al tamafio del grupo de particulas que
representa el 10%, 30% y 60% del material que pasa respectivamente. Con estos
datos se pueden calcular los coeficientes de curvatura y de uniformidad que son
necesarios para determinar la graduacion del suelo.
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Ecuacion 3 Formula para calculo del coeficiente de curvatura

D 2
Ce=( (D30))
Dgo * D1g

Ecuacién 4 Formula para calculo del coeficiente de uniformidad

D
Cu= 22
Dj

Donde:

Cc: Coeficiente de curvatura.

Cu: Coeficiente de uniformidad.

D1o: Didmetro efectivo que representa el 10% del material que pasa.
Da3o: Didmetro efectivo que representa el 30% del material que pasa.

Deo: Diametro efectivo que representa el 60% del material que pasa.

2.2.4. Gravedad Especifica.
(NORMA ASTM D-854)

Este método de ensayo tiene como proposito obtener datos por medio de los
cuales se pueda determinar la gravedad especifica de los suelos. La gravedad
especifica se presenta bajo el simbolo de “Gs” y se utiliza para determinar la
relacion de vacios de los suelos, grado de saturacion y otras propiedades del
suelo(Botia Diaz, 2015). La gravedad especifica es un parametro importante en

ingenieria geotécnica porque influye en el comportamiento mecanico del suelo.

Ecuacion 5 Férmula para célculo de la gravedad especifica

Ws

Gs =
S Wwd

Donde:
Ws: Peso del suelo seco.

Wwd: Peso del agua desplazada por el volumen del suelo.
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2.2.5. Proctor.

(NORMA ASTM D-698-91; D 1557-9)

La prueba Proctor modificada es un procedimiento de laboratorio utilizado
para determinar peso unitario seco y el contenido de humedad 6ptimo de los suelos,
lo que permite obtener una curva de compactacion que indica la densidad maxima
alcanzable a diferentes niveles de humedad(Connelly et al., 2008). Implica
compactar muestras de suelo en capas utilizando un namero especifico de golpes
de un martillo estandarizado. Este ensayo es fundamental para asegurar que los
materiales utilizados en la construccion cumplan con los requisitos de
compactacién necesarios para garantizar la estabilidad y durabilidad de las

estructuras.

Ecuacion 6 Férmula para calculo de la densidad seca del suelo

Y
Yseco = ——
1+w

Donde:
Yseca: Densidad seca del suelo.
Y Densidad del suelo.

w: Contenido de humedad.
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llustracién 4 Curva densidad seca vs % humedad
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2.2.6. California Bearing Ration (CBR).

(NORMA ASTM D-1883-73; AASHTO T-193-63)

La prueba de relacion de carga de California (CBR) es un método
ampliamente utilizado para evaluar suelos de subrasante, subbase y base en el
disefio y control de pavimentos. El ensayo de valor relativo de soporte CBR es una
medida de la resistencia del suelo al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones

de humedad y densidad controladas en forma cuidadosa.

Consiste en compactar una muestra de suelo, saturarla y aplicar una carga
mediante un piston estandar para medir la resistencia a la penetracion en diferentes
profundidades. Luego, se compara esa resistencia con la de un material de
referencia, obteniendo resultados que se expresan como un porcentaje, donde
valores cercanos a 0% indican suelos de baja calidad y valores cercanos a 100%

indican suelos de alta calidad.
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2.2.7. Abrasion de los Angeles.
NORMA ASTM C 131; ASTM C 535

La prueba de abrasion de Los Angeles (LA) se usa ampliamente para
evaluar la resistencia de los agregados a la abrasion y degradacion, particularmente
para la construccion de carreteras (Amirkhanian et al., 1991). Esta prueba simula
las fuerzas ejercidas sobre los agregados gruesos durante el uso como son la

abrasion, impacto y friccién, provocando cambios en su morfologia.

Consiste en colocar una muestra de agregado en un tambor de acero junto
con esferas de acero y girar el tambor a una velocidad fija. Tras un nimero
determinado de revoluciones, se pesa el agregado para determinar la pérdida de
peso, que se expresa como porcentaje del peso inicial. Para pavimentos de alto
rendimiento, se prefieren agregados gruesos con gran angularidad y valores bajos
de abrasidén, mientras que las particulas con proporciones planas y alargadas

excesivamente altas deben limitarse(Zhang et al., 2020).

2.3. Pavimento

El pavimento es la superficie de rodamiento para los distintos tipos de
vehiculos, formada por el agrupamiento de capas de distintos materiales destinados
a distribuir y transmitir las cargas aplicadas por el transito al cuerpo de terraplén,
los cuales se pueden clasificar como flexibles (de asfalto) y los rigidos (de concreto
hidraulico) (Gutiérrez Graf, 2004). La diferencia entre estos tipos de pavimentos es

la resistencia que presentan a la flexion.

Sin embargo, actualmente se utiliza un tipo denominado semirrigido. Este
pavimento es, basicamente, flexible, pero se le ha otorgado una mayor rigidez al
afadir cemento o asfalto en su base.
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2.3.1. Pavimento Flexible.

Un pavimento flexible es aquel que tiene un revestimiento asfaltico sobre
una capa de material granular (Cuervo Cuervo, 2018). Las cargas de los vehiculos
hacia las capas inferiores se distribuyen por medio de las caracteristicas de friccion
y de cohesion de las particulas de los materiales y la carpeta asfaltica se pliega a
pequeiias deformaciones de las capas inferiores sin que su estructura se rompa
(Saucedo Vidal, 2010). Las capas que forman un pavimento flexible se observan a

continuacion:

lustracion 5 Estructura de pavimento flexible.

Tomado de (Gutiérrez Graf, 2004).

2.3.2. Pavimento Semirrigido.

Un pavimento semirrigido o compuesto es aquel en el que se combinan
pavimentos diferentes, flexible y rigido, normalmente la capa rigida esta por debajo
y la capa flexible por encima. La estabilidad de suelos por medio de ligantes

hidraulicos permite que se obtengan materiales con capacidad de soporte suficiente
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para construir capas para base en pavimentos sujetos a cargas pesadas (Cuervo,

2018). Su composicion se puede observar a continuacion.

lustracion 6 Estructura de pavimento semirrigido.

Tomado de (Gutierrez Graf, 2004).

2.3.3. Pavimento Rigido.

Un pavimento rigido es aquel cuyo componente estructural principal es una
losa de concreto hidraulico, que alivia las tensiones en las capas subyacentes por
medio de su elevada resistencia a la flexion (Cuervo, 2018). Aunque en teoria las
losas de concreto hidraulico pueden colocarse en forma directa sobre la sub-rasante,
es necesario construir una capa de sub-base para evitar que los finos sean
bombeados hacia la superficie de rodamiento al pasar los vehiculos, lo cual puede
provocar fallas de esquina o de orilla de la losa (Saucedo Vidal, 2010). Por ende,
se considera que la estructura de pavimento rigido consta de: i) losa de hormigon,

ii) subbase v iii) subrasante.
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lHustracion 7 Estructura de pavimento rigido

Tomado de (Gutiérrez Graf, 2004).

2.4. Estructura de pavimento

Como se describio anteriormente el pavimento es una estructura constituida
de varias capas las cuales transmiten las diferentes cargas que transitan sobre ella.
La composicién de estas capas y su clasificacion depende del disefio de la
estructura. Estas capas generalmente incluyen una capa superficial (por ejemplo,
asfalto u hormigon), una capa base y, a veces, una capa subbase, todas descansando

sobre el suelo de la subrasante.(Rios Rodriguez & Caro Guitierrez, 2019)

2.4.1. Estructura de pavimento existente

El disefio existente del pavimento en la via Olon — San Vicente consta de la
capa de rodadura con un espesor de 4 pulgadas, una base clase | con espesor de 8
pulgadas, una sub-base clase 3 y un material de mejoramiento de subrasante con un

espesor de 12 pulgadas.
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llustracion 8 Seccidn tipica de pavimento existente
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2.4.2. Capa de rodadura

La capa de rodadura es la capa superior de una estructura de pavimento,
directamente en contacto con el trafico vehicular. Por lo general, consiste en una
mezcla bituminosa u hormigén, segun el tipo de pavimento. Segun Grau Sacoto
(2014) es la capa més externa de un pavimento. Sus funciones principales son evitar
que las aguas lluvias se filtren hacia las capas inferiores, soportar las cargas del
transito y ofrecer una superficie de rodadura que facilite un paso comodo y seguro

para los vehiculos.

Por lo general existen los tipos de capa de rodadura se relacionan con el tipo
de pavimento que se disefia, siendo la mezcla bituminosa para pavimentos flexibles

y semirrigidos, asi como el hormigdn para pavimentos rigidos.

Tabla 1 Granulometria para aridos de la carpeta asfaltica

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVES DE

TAMIZ LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA
3/4” 1/2” 3/8” N°4
17 (25.4 mm) 100 - - -
3/4" (19.0 mm) 90-100 100 - -
1/2" (12.7 mm) - 90-100 100 -
3/8” (9.5 mm) 56-80 - 90-100 100
N° 4 (4.75) 35-65 44-74 55-85 80-100
N° 8 (2.36 mm) 23-49 28-58 32-67 65-100
N° 16 (1.18 mm) - - - 40-80
N° 30 (0.60 mm) - - - 25-65
N° 50 (0.30 mm) 5-19 5-21 7-23 7-40
N° 100 (0.15 mm) - - - 3-20
N° 200 (0.075 mm) 2-12 2-12 2-10 2-10

24



Nota: Tomado de (NEVI-12-MTOP, 2013)

2.4.2. Base

La base es un componente crucial de las estructuras del pavimento, que
generalmente consiste en materiales granulares, mezclas de suelo y cemento o
piedra los cuales son designados dependiendo del tipo de pavimento que se esté
disefiando. Esta capa es fundamental ya que se coloca bajo la capa de rodadura y
sobre la subbase o el terreno natural, por lo que su funcion principal es proporcionar
soporte estructural para las cargas generadas por el trafico vehicular.(Romero,

2007)

Tabla 2 Recomendaciones para uso de material de base.

MATERIAL No.
ESPECIFICADO TIFO DE CARRETERA CARRILES TPDA
Para uso en aeropuertos y
BASE CLASE 1 carreteras con intenso nivel de 8al2 > 50.000
trafico.

Carreteras de 2 hasta 6 carriles
con un ancho minimo por carril de

BASE CLASE 2 3.65 m. Se incluye franja central 2 226 8.000 - 50.000
adm.
BASE CLASE 3 Vias internas de urbanizaciones a4 1.000 — 8.000

con bajos nivel de trafico.
BASE CLASE 4 Caminos vecinales 2 < 1.000
Nota: Tomado de (NEVI-12-MTOP, 2013)

2.4.2.1. Base granular.

Segin Jiménez & Leiva (2004) la base granular se forma a partir de
materiales de alta resistencia, generalmente derivados de la trituracion controlada
de rocas. Estos materiales son seleccionados por su capacidad para soportar cargas

y proporcionar estabilidad los cuales se usan cominmente en pavimentos flexibles.
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Tabla 3 Aridos para base

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVES DE

TAMIZ LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA
Base Clase Base Clase Base Base Base
1Tipo A 1TipoB Clase2 Clase3 Clase4
2”(50.8 mm) 100 - - 100 100
11/2” (38.1 mm) 70-100 100 - - -
1” (25.4 mm) 55-85 70-100 100 100 60-90
3/4" (19.0 mm) 50-80 60-90 70-100 100 -
3/8” (9.5 mm) 35-60 45-75 50-80 - -
N° 4 (4.75 mm) 25-50 30-60 35-65 45-80 20-50
N° 10 (2.00 mm) 20-40 20-50 25-50 30-60 -
N° 40 (0.425 mm) 10-25 10-25 15-30 20-35 -
N° 200 (0.075 mm) 2-12 2-12 3-15 3-15 0-15

Nota: Tomado de (NEVI-12-MTOP, 2013)

2.4.2.1. Base estabilizada.

La base estabilizada en una estructura de pavimentos es una capa tratada
con aditivos para mejorar sus propiedades mecanicas y su resistencia a la
deformacion permanente. Comparada con las bases hidraulicas convencionales, las

bases estabilizadas ofrecen un mejor desempefio estructural (Surita Gil et al., 2023).

2.4.3. Sub-base

Segln Canaza (2020) es la capa intermedia situada entre la base y la
subrasante, donde se debe utilizar un material de mejor calidad para reducir el
espesor y proteger la base. Esto ayuda a prevenir que el material de la subrasante
penetre en la capa base, evitando asi la formacion de desniveles debido a cambios
en las condiciones de humedad. De igual manera describe que puede ser de origen
cribado o triturado, cuyas funciones principales es la de absorber cargas de tréafico
sin sufrir deformaciones con el tiempo, sirviendo como drenaje y evitar la

capilaridad del agua en la estructura de pavimento (Gémez Morales, 2023).
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Tabla 4 Aridos de subbase

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA A TRAVES DE LOS

TAMIZ TAMICES DE MALLA CUADRADA
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3
37 (76.2 mm) - - 100
2” (50.4 mm) - 100 -
11/2” (38.1 mm) 100 70-100 -
N° 4 (4.75 mm) 30-70 30-70 30-70
N° 40 (0.425 mm) 10-35 15-40 -
N° 200 (0.075 mm) 0.15 0-20 0-20

Nota: Tomado de (NEVI-12-MTOP, 2013)

2.4.4. Subrasante

Comunmente esta capa no hace parte de la estructura de pavimentos ya que
corresponde al terreno natural sobre el que se apoya la misma. Sin embargo, debe
cumplir con ciertas caracteristicas para que los materiales colocados sobre ella se
distribuyan de manera uniforme. Su preparacion adecuada es crucial para obtener
la capacidad y calidad estructural deseada en cualquier tipo de pavimento. Esto
incluye compactacion, elevacion, uniformidad y posible tratamiento con cemento o

cal (Londofio N, 1999).

Tabla 5 Clasificacion del material de subrasante de acuerdo con el CBR

CBR Clasificacion
0-5 Suelo de subrasante muy mala
5-10 Suelo de subrasante mala
10-20 Suelo de subrasante regular a buena
20-30 Suelo de subrasante muy buena
30-50 Subbase buena
50-80 Base buena
80 - 100 Base muy buena

Nota: Tomado de (NEVI-12-MTOP, 2013)
2.6. Clasificacion del material pétreo para pavimentos

De acuerdo con las especificaciones dadas por la NEVI-12-MTOP(2013),
para que un determinado material sea clasificado como mejoramiento, subbase o

base; debe de cumplir con los siguientes ensayos de control de calidad.
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2.6.1. Control de calidad para mejoramiento de subrasante

Para que un material se clasifique como mejoramiento debe satisfacer:
1) tamafno maximo de 4”,

i) P200 no mayor a 20%,

iii) indice de plasticidad no mayor a 9%,

iv) limite liquido no mayor a 35%,

v) valor de CBR mayor al 20% y

vi) grado de compactacion mayor-igual al 95%.
2.6.2. Control de calidad para subbase

Para que un material se clasifique como subbase debe satisfacer:
1) Coeficiente de desgaste menor a 50%,

ii) Indice de plasticidad no mayor a 6%,

iii) indice de plasticidad no mayor a 9%,

iv) Limite liquido no mayor a 25%,

v) Valor de CBR mayor a 30% y

vi) Grado de compactacion mayor-igual al 100%.

Se definen en 3 tipos, el cual se clasifica segln su granulometria por cribado

la cual se observa en la tabla 4.
2.6.3. Control de calidad para Base

Para que un material se clasifique como base debe satisfacer:
) coeficiente de desgaste menor a 40%,

i) indice de plasticidad no mayor a 6%,

iii) Limite liquido no mayor a 25%,

iv) valor de CBR mayor-igual al 80% y

V) grado de compactacion mayor-igual al 100%.

Se definen en 4 tipos, el cual se clasifica segun el nimero de carriles de la

segun las tablas 2 y 3.
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2.7. Geologia local

En la Provincia de Santa Elena existen 16 unidades geoldgicas. Las
formaciones mas frecuentes son los depdsitos aluviales y coluvio-aluviales, que
cubren el 16% y el 8% de la superficie provincial, respectivamente. Los depdsitos
aluviales abarcan aproximadamente 58 000 hectareas y estan compuestos
principalmente por arcillas, limos y arenas de grano fino a medio, con espesores

variables.(GADSE, 2023)

Figura 1 Leyenda geoldgica de Santa Elena
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Nota: Tomado de (GEOPORTALIGM, 2012a)

En esta provincia se encuentran diferentes canteras de las cuales se extraen
diferente material que suele servir en su mayoria para mejoramiento de subrasante
y subbases. Esta cualidad se debe a las formaciones geomorfoldgicas que existen

en esta zona siendo las principales las que se muestran a continuacion:
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2.7.1. Formacioén Tablazo

Segin CODIGEM (2012) litolégicamente estd compuesta por areniscas
calcareas de grano fino a medio de color blanco, con gravas de tamafio centimétrico,
que se encuentran en estratos tabulares casi horizontales. Mientras Nafiez Del Arco
(2003) que describe que esta formacion consta de cuatro niveles, donde el tercer
nivel se ubica entre los 2 a 10 metros de altura, el cual consiste en arena fina a

media, localmente calcarea, con gravas y conchas rotas y presencia de sal.

Esta Formacion se encuentra desde los acantilados de Ballenita hasta el
cerro El Capay, los 3 niveles terraceados marinos, formado por rocas bioclasticas

muy evidenciables (GEOPORTALIGM, 2012a).

2.7.2. Grupo Azucar

CODIGEM (2012) describe que consta de 3 unidades: Estancia, Chanduy y
Engabao. Litoldgicamente, se compone de areniscas con arcilla guijarrosa de color
café claro, que muestran variaciones significativas tanto horizontal como
verticalmente en distancias cortas. Estas areniscas, por lo general, cambian de
tamafio medio a grueso y estan formadas principalmente por areniscas cuarzosas y
conglomerados finos. De igual manera Nufiez Del Arco (2003) afirma que esta
formacion Corresponde a variaciones de facies de lutitas, areniscas y

conglomerados, depositados en un ambiente de pie de talud continental.

“Losrelieves y las excelentes exposiciones afloran en el Este de la Peninsula
de Santa Elena en los Cerro Saya, Cerro de los Judas, Cerro Palo Largo y Chanduy,
formando relieves ondulados, colinados muy bajos, bajos, medios vy

altos”(GEOPORTALIGM, 2012a).
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2.7.3. Grupo Ancon

En este grupo encuentran agrupadas tres formaciones: Clay Pebble Bed,
Socorro y Seca. Litolégicamente esta compuesto por areniscas de grano medio poco
compactada de color café amarillenta, intercaladas con arcillas y lutitas gris
verdosas. Las geoformas tipo son los acantilados, frente, superficies disectadas y
vertientes de cuestas, superficies y vertientes de chevrones y los relieves colinados
altos, medios, bajos y muy bajos, que se pueden encontrar en los sectores como

Lomas Largo y Cerro Alto. (GEOPORTALIGM, 2012a)

2.7.4. Miembro zapotal

Segun CODIGEM (2012) se encuentra en discordancia sobre el Grupo
Ancon; litolégicamente, esta compuesto por areniscas de grano medio de color café
amarillento, presentandose en forma de bancos de conglomerados y estratos que
varian entre decimétricos y métricos de areniscas endurecidas. “Este miembro esta
formado por capas decimétricas a pluridecimétricas, de areniscas de grano medio,
alternantes con limolitas. La base, es un conglomerado con guijarros subangulares,

de tamarfio variable de cuarzo, chert, areniscas y calizas.” (NUfiez Del Arco, 2003).

Forma relieves ondulados, colinados muy bajos, bajos, medios, altos, frente,
superficies y vertientes de cuestas, y superficies y vertientes de chevron

(GEOPORTALIGM, 2012a).

2.7.5. Depositos Coluviales

“De edad Cuaternaria, se forma al pie de una ladera como resultado del

transporte gravitacional de los materiales meteorizados resultantes de la
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desintegracién de relieves primarios, estdn compuestos por bloques y gravas de
arenisca en matriz limo arenosa, formando coluviones antiguos vy

recientes”.(GEOPORTALIGM, 2012a)

2.7.6. Depositos Coluvio Aluviales

“De edad Cuaternaria, se originan por la sedimentacion de material clastico
(limos, arenas y clastos), producto de la erosion de las partes altas de las
Formaciones existentes, estdn compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan
los wvalles formados por los rios y parte de las cuencas

hidrograficas”.(GEOPORTALIGM, 2012a)

2.8. Meteorologia

Santa Elena es una region arida o deseértica influenciada por la corriente de
Humboldt, con dos estaciones climéticas bien definidas: una seca y otra lluviosa.
Las lluvias intensas comienzan en diciembre y terminan en mayo, con un promedio

anual entre 125 y 150 mm. (GEOPORTALIGM, 2012b)

El andlisis histérico revela un incremento en la temperatura de 0,038 °C por
afio y en la precipitacion de 0,196 mm por afio. Diferentes modelos proyectan que
para finales del siglo XXI, se tendra un aumento de 2,7 °C en la temperatura media,

un 8,2% mas en la precipitacion. (Garcia Garizabal et al., 2017)
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lustracion 9 Precipitacion media mensual en Santa Elena de diferentes estaciones
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Nota: Tomado de (GEOPORTALIGM, 2012b)

No obstante, Corapi & Nufiez Neira (2022) afirma que, debido a las pocas

de estaciones pluviométricas en Santa Elena, junto con registros discontinuos e

incompletos, ocasionan que la estimacion de las ecuaciones de las curvas de

intensidad-duracion-frecuencia sea compleja, dando lugar a sobrestimaciones o

subestimaciones de las precipitaciones. en sectores sin datos.

Entonces, es necesario conocer la distribucion geogréfica de los valores de

precipitacion en la zona en estudio; para ello, uno de los métodos mas usados en

meteorologia para entender esta distribucion es por medio de trazos de isoyetas.
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lustracion 10 Isoyetas del Cantén Santa Elena.

Nota: Tomado de (GEOPORTALIGM, 2012b)

2.9. Hidrologia

En relacion con la Hidrologia, se puede sefialar que existen 44 unidades
hidrogréficas en la provincia de Santa Elena. Las dos mas grandes y representativas,
se podria decir, porque son las Unicas que reciben agua del trasvase Chongon —

Santa Elena son las cuencas de los rios Javita y Zapotal.

lustracion 11 Division hidrogréafica del cantén Santa Elena

Nota: Tomado de (GEOPORTALIGM, 2012b)
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2.9.1. Drenaje

Proporcionar un drenaje adecuado a un sistema de pavimento se ha
considerado como una consideracion de disefio importante para evitar fallas
prematuras debido a problemas relacionados con el agua, la cual se infiltra por la
[luvia en las capas de pavimento no saturadas, a través de juntas, grietas, bordes de
los arcenes y varios otros defectos, especialmente en pavimentos deteriorados mas

antiguos (Rokade et al., 2012).

Segln Sanchez Sabogal (2002) el sistema de drenaje efectivo ayuda a
prevenir la erosion en las capas de soporte del pavimento, especialmente en
condiciones de lluvia intensa. La erosion puede causar el desplazamiento de
materiales finos y debilitar la integridad del pavimento. La presencia de agua en las
capas puede causar fendmenos como el bombeo, donde el agua y los finos son
empujados hacia la superficie bajo cargas dinamicas lo cual puede resultar en

agrietamientos y deformaciones en el pavimento(Castafio Martinez et al., 2009).

Una solucidn para tener una mayor capacidad de drenaje es incorporar capas
de subbase y base que tengan propiedades permeables. Estas capas deben estar
disefiadas con un tamafio de particula adecuado para facilitar el flujo del agua.
Mullaney & Lucke (2014) describen que la subbase estd compuesta por aridos
triturados, ya sea natural o reciclado, que es limpio y contiene una cantidad minima
de particulas finas, con el objetivo de garantizar un porcentaje de vacios de al menos

un 35%.

2.9.2. Permeabilidad

La FHWA recomienda un coeficiente minimo de permeabilidad de 0,35

cm/s para el material de base y subbases permeables, Lo cual puede variar a tres
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ordenes de magnitud mas altos que las subbases estandar (Bouchedid & Humphrey,
1936). Por lo que se debe realizar un disefio y una construccion adecuados para
garantizar capas de drenaje efectivas, esto se logra realizando pruebas de
permeabilidad y estabilidad in situ, junto con especificaciones de resultados finales

basandose en fuentes de agregados locales (White et al., 2004).

La determinacidn de la permeabilidad en materiales pétreos puede realizarse
mediante métodos directos mediante ensayos de laboratorio o, en su defecto, a
través de métodos indirectos basados en ecuaciones que correlacionan distintas
propiedades geotécnicas. A continuacion, se detallan los métodos utilizados para la

evaluacion de esta propiedad.

2.9.2.1. Método directo (Ensayo de permeabilidad)

(NORMA ASTM D 2434 - 68)

La permeabilidad del suelo se refiere a la facilidad con la que el agua fluye
a través de sus vacios continuos. Conocer esta propiedad es esencial para
comprender el comportamiento del agua en el suelo y para definir sus caracteristicas
y aplicaciones en obras civiles. La permeabilidad se cuantifica mediante un

coeficiente de permeabilidad k, expresado en unidades de velocidad.

Existen dos métodos para evaluar este coeficiente, en este caso se explica el
método de carga constante. Este método consiste en colocar una muestra de suelo
en un cilindro permeametro. El cual se somete a una presién constante de agua, que

fluye a través de la muestra. Finalmente se mide el volumen de agua que pasa a
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través del suelo en un tiempo determinado. Con los datos obtenidos se utiliza la

ecuacion de Darcy para calcular el coeficiente de permeabilidad (k).

lHustracion 12 Método directo para el calculo de coeficiente de permeabilidad

QL
K=——
Aht

Donde:

K: Coeficiente de permeabilidad.

Q: Volumen de agua que pasa a través de la muestra.
L: es la longitud de la muestra.

A: es el area transversal de la muestra.

h: es la diferencia de carga hidraulica.

t: tiempo en recolectar el volumen de agua.

2.9.2.2 Método indirecto (Correlaciones)

Para estimar la permeabilidad de las bases no tratadas, se han analizado
diversas formulas empiricas y tedricas que permiten calcular el coeficiente de
permeabilidad a partir de datos granulométricos y de mecéanica de suelos. Estas
férmulas suelen proporcionar resultados bastante precisos en suelos gruesos con
bajo contenido de finos; sin embargo, a medida que la proporcién de finos aumenta,

la precision de los resultados disminuye.

Para este caso de estudio se presenta la formula y el &baco de la FHWA, los
cuales son correlaciones empiricas que AASHTO (1993) recomienda para ser usada

en bases y subbases de pavimentos:
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Ecuacion 7 Método indirecto para el calculo de coeficiente de permeabilidad

K — 6.214 105(D10)1.478n6.654
- (P200)0'597

Donde:

K: Coeficiente de permeabilidad (pie/dia).

D1o: Diametro efectivo que representa el 10% del material que pasa.
n: Porosidad del material.

P20o: Porcentaje en peso del material que pasa el tamiz 200.

lustracion 13 Carta para estimar el coeficiente de permeabilidad

1478
k= 8.214x10°%(Dig) n_®554(pies/dia)
P, 0.597
(200 (cmiseg)  (piesidia)
5
n =porosidad = (1 - —S— ) 353 110
62 4G
= 3
G gravedaci especifica — o
(Asumida = 2.70)
3
0.005 03s { 10
o 0.01 Kgm? pied
=3 E
iy E 1292 r80 B x 2
2 g = 144:3! % & 3.5x10 2' 10 §
g 3 - = -
£ g?g 3 1768 {110 % =
5 g 18247120 8 350631 10 E
; 1 s 2084 {130 O 2
g — ogl __ o =
= - 2244 1140 > 4 1 ~
2 8 1.00 B 3.5x10 e
s 10 s 8
& o 3 <
s 2 . %
g 5.00 s 3.5x10 10 3
5 o0 10.00 - Ejemplo -
% e I = 2% s ?
o~ 60.00 o 100 g 3.5%10° !
D,..= 06mm
10 = 3
¥y= 117 Ibipie 3.5x10° 10
-8 ~4
Resultado 3.5x10 10

k= 65 pies /dia

Nota: Tomado de (FHWA, 1980)
2.9.2.2 Método Hazen.

Hazen desarrollé su formula para el disefio de filtros de arena para la
purificacion del agua, es decir, arena suelta y limpia con un coeficiente de
uniformidad D60/ D10, de aproximadamente 2, se usa frecuentemente para estimar
la permeabilidad del suelo in situ. El valor de Ck generalmente se supone que es
igual a 100, pero en diferentes bibliografias se han dado unos rangos de valores con

variaciones
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Ecuacion 8 Coeficiente de permeabilidad segiin Hazen Williams

D19
K = Cy (ﬁ)2

2.10. Drenaje subsuperficial
2.10.1. Geometria de la carretera
En cuanto al agua que circula sobre la superficie del pavimento, las
pendientes longitudinal y transversal de la calzada juegan un papel crucial en el
control del flujo de agua dentro de la seccidn estructural del pavimento. La
interaccion de ambas pendientes genera una pendiente real en la trayectoria del
flujo, conocida como pendiente resultante (SR), la cual se calcula utilizando la

siguiente formula:

Ecuacién 9 Pendiente resultante

Sy = /(s2 +5,%

Donde:
Sr: Pendiente de flujo subsuperficial.
S: Pendiente longitudinal.

SH: Pendiente transversal.
En consecuencia, la longitud resultante de la trayectoria de flujo dentro de

la base permeable se obtiene con la siguiente ecuacion, la cual involucra el ancho

de la capa permeable:
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Ecuacion 10 Longitud resultante de la trayectoria de flujo dentro de la base permeable

2

L H 1+<S)
= * —

Donde:
Lr: Longitud de la trayectoria de flujo.

H: Ancho de la capa permeable evaluada.

La longitud resultante de la trayectoria de flujo (LR) se mide a lo largo de
la pendiente resultante, desde el punto mas alto de la pendiente hasta el lugar donde
el agua sale de la base permeable. En resumen, LR representa la distancia maxima

que recorrera el agua dentro de la base permeable.

llustracion 14 Parametros geomeétricos de una base permeable

Y

Nota: Tomado de (MTINV, 2009)
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llustracion 15 Trayectoria del agua subsuperficial en una capa permeable

Pendierte
Pendiente / / / /
longitudinal (S) ‘\

HDHIUH[EW , / 2 \ —7‘T 17

Sttt Rodadud | = i
—— -———-___b--<_-.
o Base permeable G

. Casep o

Capa sepamd}?—i — ¥
—_— $it
W AN
— —_ N

“\_ Dren lateral colector

Nota: Tomado de (MTINV, 2009)

2.10.2. Caracteristicas de la capa permeable

transversal (Sy)

Tal como se menciond previamente, las caracteristicas del material a

evaluar deben ser 6ptimas y haber superado los ensayos de control de calidad. Sin

embargo, para evaluar su capacidad de drenaje, es fundamental determinar la

permeabilidad del material, la cual puede obtenerse a través de ensayos o analisis

tedricos.

En la seccién 2.9.2.2 se presenta una formula que, a su vez, depende de la

porosidad, la cual puede calcularse con la siguiente ecuacion:

Ecuacion 11 Porosidad

Ya
Yw * Gg

n=1-

Donde:

n: Porosidad.

Y4: Peso unitario seco.

Yw: Peso unitario del agua.

Gs: Gravedad especifica del suelo.

41



Para objeto de este estudio se introduce el concepto de porosidad efectiva

(ne), que representa la cantidad de agua que puede ser drenada de un suelo bajo la
accion de la gravedad. El porcentaje de agua total que puede drenarse depende de

la distribucién de tamafios de las particulas, la cantidad de finos y, especialmente,

del tipo de minerales presentes en dichas particulas finas.

Ecuacion 12 Porosidad efectiva
N,=0.8n
Donde:
Ne: Porosidad efectiva.

n: Porosidad.

Tabla 6 Porcentajes estimados de agua que puede ser drenada por gravedad

Cantidad de finos

<25% 5% 10 %
Material Tipo de finos Tipo de finos Tipo de finos
Predominante = ) ]
o [=) 1 S =] —1 B =] —
== = = = =z = = Z
Grava 70 60 40 60 40 20 40 30 10
Arena 57 50 35 50 35 15 25 18 8

Nota: Tomado de (Aashto, 1993)

2.10.3. Procedimiento del tiempo para drenar

Segun MTINV (2009) el enfoque maés utilizado para el disefio hidraulico de
las capas permeables es el basado en el tiempo de drenaje. Esta metodologia se
fundamenta en las siguientes suposiciones: i) El agua se infiltra en el pavimento
hasta saturar la capa, ii) Una vez saturada, no se infiltra mas agua, y cualquier

exceso de lluvia fluye sobre la superficie del pavimento, y iii) Después de que cesa
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la lluvia, el agua infiltrada es evacuada hacia los dispositivos laterales de

subdrenaje.

El principal pardametro de interés en este procedimiento es el tiempo
requerido para drenar la capa permeable hasta un nivel de humedad preestablecido.
El criterio general es que en un lapso de 2 horas drene el 50% del agua presente en
la capa permeable. Entonces el disefio estandar de drenaje para capas permeables

basado en el tiempo que tarda en drenar el 50% del agua se clasifica segun:

Tabla 7 Calificacion del drenaje de una capa permeable a partir del tiempo que tarda en drenar el agua

Calidad de drenaje 50 % de saturacion 85 % de saturacion
Excelente 2 horas 2 horas
Bueno 1 dia 2 a 5 horas
Regular 1 semana 5 a 10 horas
Pobre 1 mes 10 a 15 horas
Muy Pobre El agua no drena Mayor a 15 horas

Nota: Tomado de (Aashto, 1993)

El tiempo requerido para drenar la capa permeable se calcula mediante la

ecuacion:

Ecuacion 13 Tiempo requerido para drenar la capa permeable

t=T+«m=x 24

Donde:
t: Tiempo para drenar.
T: Factor tiempo.
m: Factor de geometria de la capa permeable.
Como se presenta anteriormente la formula del tiempo para drenar depende

del factor de geometria de la capa permeable, el cual se determina mediante:
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Ecuacion 14 Factor de geometria de la capa permeable

Ne*LR2
m=———-
K+ H

La FHWA (1980) elaboro una grafica que permite determinar el factor
tiempo (T) a partir de la geometria de la capa de base. Para su uso se requiere

calcular previamente el denominado factor de pendiente (St), con la expresion:

Ecuacion 15 factor de pendiente (St)

_Lg*Sy
- H

S¢

Figura 2 Factores tiempo para el drenaje de una capa saturada
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Nota: Tomado de (FHWA, 1980)

Dado que la Figura 14 resulta dificil de interpretar y, por lo general, solo se
utiliza el 50% de drenaje, AASHTO (1993) sugiere emplear la formula de
Casagrande/Shannon para calcular el tiempo necesario para drenar dicha
proporcion.

Ecuacion 16 Férmula de Casagrande/Shannon

o N, * Lg?
07 24K x (Sy*Lg+ H)
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2.10.4. Coeficiente de drenaje

Finalmente, para calcular los coeficientes de drenaje de una capa permeable,

es esencial conocer las condiciones meteoroldgicas de la zona de estudio, ya que el

tiempo que el pavimento permanece expuesto a niveles de humedad cercanos a la

saturacion esta relacionado con la cantidad de lluvia anual. Una vez obtenido el

registro de precipitaciones, se procede a calcular el porcentaje de tiempo mediante

la siguiente ecuacion:

Ecuacion 17 Porcentaje de tiempo en que el pavimento estd préximo a la saturacion

Donde:

S+R

P(%): Porcentaje de tiempo en que el pavimento esta proximo a la

saturacion.

S: Dias de deshielo de primavera.

R: Dias con lluvia en las que eh afectado la zona de estudio.

Con este dato, se procede a estimar el coeficiente de drenaje (m) de una capa

permeable, que segun se clasifica mediante la siguiente tabla:

Tabla 8 Coeficientes de drenaje recomendados

% de tiempo en que la estructura del pavimento es
expuesta a niveles de humedad préximos a la saturacién

Calidad de drenaje I\/Iego(;oque 1-5% 5-25% Mag;g/gue
Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20
Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00
Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00 - 0.80 0.80
Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80 - 0.60 0.60
Muy Pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40
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Nota: Tomado de (Aashto, 1993)

CAPITULO I11: Metodologia

3.1. Tipoy nivel

El tipo y nivel de investigacion son aspectos fundamentales en el disefio
metodoldgico de un estudio, ya que definen el enfoque con el cual se abordaran las
variables, asi como la naturaleza de los datos que se generaran. Una eleccién
adecuada de estos elementos permite orientar correctamente el proceso de
investigacion, facilitando la obtencion de resultados validos, precisos y aplicables

a contextos reales.

3.2. Tipo de investigacion.

El presente estudio se enmarca dentro de la investigacion de tipo aplicada,
ya que busca generar conocimientos Utiles para resolver un problema técnico
especifico relacionado con el disefio de pavimentos, a partir de la evaluacién de
materiales granulares y sus propiedades de drenaje. Este tipo de investigacion parte
de hallazgos tedricos o de la investigacidn basica, pero se enfoca en su utilizacion
directa para la mejora de procesos productivos o soluciones ingenieriles(Sampieri

etal., 2014).

En este caso particular, la investigacion consiste en evaluar los coeficientes
de drenaje de materiales granulares provenientes de tres canteras ubicadas en la
provincia de Santa Elena, mediante la realizacion de ensayos de laboratorio, la

interpretacion de parametros hidroldgicos del sitio y la aplicacion de normativa
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técnica vigente (como la AASHTO y otras regulaciones nacionales), con el objetivo
de aplicar dichos resultados al disefio estructural de una via de ingreso en el sector

de Olon - San Vicente.

3.3. Nivel de investigacion.

El nivel de investigacion corresponde a un enfoque descriptivo-
experimental, dado que contempla tanto la caracterizacién detallada de las
propiedades fisicas e hidraulicas de los materiales estudiados (descripcion), como
la manipulacion de variables a través de ensayos estandarizados en laboratorio para

observar el comportamiento del coeficiente de drenaje (experimentacion).

De acuerdo con Hernandez Sampieri et al. (2014), la investigacion
descriptiva se enfoca en detallar fendmenos tal como se presentan en la realidad,
mientras que la investigacion experimental implica la manipulacién intencionada
de variables independientes para analizar sus efectos sobre variables dependientes.
En este contexto, las variables independientes corresponden a las caracteristicas
fisicas del material granular (granulometria, permeabilidad, etc.), y la variable
dependiente es el coeficiente de drenaje (m), parametro fundamental en el disefio

estructural de pavimentos.

Este nivel de analisis permite generar informacion cuantificable y
organizada, facilitando la comparacién con valores normativos y con datos
utilizados en disefios previos, con el fin de determinar la calidad y aptitud de los

materiales para su empleo en obras viales.

3.4. Meétodo, enfoque y disefio
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3.4.1. Método de la investigacion.

ElI método de investigacion adoptado en este estudio es de tipo
experimental, ya que se fundamenta en la observacion controlada y sistematica de
los efectos que tienen las propiedades de los materiales granulares (variables
independientes) sobre los coeficientes de drenaje (variable dependiente), en el

contexto del disefio estructural de pavimentos.

La investigacion experimental permite establecer relaciones de causa y
efecto a través de la manipulacién directa de las condiciones en las que se evaltan
los materiales, como la granulometria, compactacion y permeabilidad, en un
entorno de laboratorio controlado (Herndndez Sampieri et al., 2014). Esta
metodologia es idonea para validar, mediante evidencia empirica, si los materiales
extraidos de las tres canteras ubicadas en la provincia de Santa Elena cumplen con
los parametros técnicos requeridos por la normativa para su aplicacion en obras

viales.

Ademas, se considera la caracterizacion hidrologica del sitio de estudio, lo
cual permite complementar el analisis del comportamiento de los materiales ante la
presencia de agua, aspecto critico en el calculo del coeficiente de drenaje para capas

granulares en pavimentos.

3.4.2. Enfoque de la investigacion.

El enfogue adoptado en esta investigacion es de caracter mixto, ya que
integra elementos cuantitativos y cualitativos para lograr una comprensiéon més

integral del fenébmeno estudiado. Este tipo de enfoque permite aprovechar las
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fortalezas de ambos paradigmas metodoldgicos, facilitando una triangulacion de

datos que mejora la validez de los resultados(Creswell & Plano Clark, 2018).

Desde el enfoque cuantitativo, se ejecutan ensayos de laboratorio normados
(como granulometria, densidad, humedad, y permeabilidad) que generan datos
numéricos para calcular los coeficientes de drenaje m, los cuales seran analizados
estadisticamente y comparados con los valores de disefio utilizados en el proyecto

de la via de ingreso a Olon - San Vicente.

Por otro lado, desde el enfoque cualitativo, se incorpora el andlisis
contextual e interpretativo de los factores hidroldgicos del sitio, asi como la revision
y aplicacion de normativa técnica (por ejemplo, AASHTO y normativa del MTOP),
lo que permite evaluar de manera mas profunda la idoneidad de los materiales en

funcidn de criterios técnicos, ambientales y de desempefio en campo.

3.4.3. Disefio de la investigacion.

El disefio metodoldgico adoptado en esta investigacion es de tipo
experimental de campo y laboratorio, ya que se propone analizar los efectos de
variables controladas sobre una variable dependiente, en un entorno parcialmente

controlado y bajo condiciones especificas.

En este caso, la investigacion se estructura en dos fases principales: la fase
de campo, en la cual se realiza la recoleccion de muestras de materiales granulares
en tres canteras ubicadas en la provincia de Santa Elena, y la fase de laboratorio,
donde se llevan a cabo ensayos geotécnicos normados para determinar propiedades
fisicas y mecéanicas tales como granulometria, contenido de humedad, densidad
seca maxima, permeabilidad, entre otros.
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Posteriormente, con base en los resultados obtenidos, se evaluan los
coeficientes de drenaje m segin metodologias sugeridas por la normativa AASHTO
y el Manual de Carreteras del MTOP, estableciendo comparaciones con los valores

empleados en el disefio estructural de la via de ingreso a Olon - San Vicente.

Este disefio permite verificar experimentalmente si los materiales evaluados
son técnicamente aptos para Su uso en capas granulares de pavimento,
particularmente bajo condiciones de infiltracion de agua, aspecto critico en la

durabilidad estructural del sistema vial (Herndndez Sampieri et al., 2014).

3.5. Poblacion, muestra y muestreo

3.5.1. Poblacion.

La poblacion en una investigacion se define como el conjunto total de
elementos con caracteristicas comunes y relevantes para el estudio, de los cuales se
desea obtener informacion (Hernandez Sampieri et al., 2014). En este caso, la
poblacion estd conformada por los materiales granulares disponibles en tres
canteras ubicadas en la provincia de Santa Elena, especificamente aquellos
empleados o susceptibles de ser empleados en la conformacion de capas

estructurales de pavimento.

Estas canteras representan fuentes naturales de extraccion de suelos con
caracteristicas geotécnicas particulares, por lo que constituyen el universo de
estudio para evaluar los coeficientes de drenaje m, un parametro esencial en el

disefio de pavimentos segun la metodologia AASHTO.
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3.5.2. Muestra.

La muestra es un subconjunto representativo de la poblacion que permite
inferir resultados validos y generalizables al universo total, seleccionada bajo
criterios técnicos que aseguren su relevancia y representatividad (Sabino, 1996). En
este estudio, la muestra esta constituida por segmentos de suelo granular extraidos
de tres canteras identificadas como: Villingota, La Rinconada y San Vicente de

Loja.

Para cada cantera se recolectaron muestras a dos profundidades diferentes
(1 my 2 m), con el propdsito de obtener una caracterizacion mas completa de los
materiales disponibles. Estas muestras fueron extraidas con procedimientos

normados y conservadas en condiciones adecuadas para su analisis en laboratorio.

3.5.3. Muestreo.

El tipo de muestreo aplicado fue no probabilistico por conveniencia, dado
que las canteras seleccionadas cumplen con los criterios técnicos, logisticos y de
acceso necesarios para la investigacion. La técnica de recoleccion consistio en la
ejecucion de calicatas a cielo abierto en cada cantera, mediante las cuales se
extrajeron muestras a profundidades controladas de 1 m y 2 m. Cada muestra fue
almacenada en sacos rotulados e impermeables, y luego transportada al laboratorio

para su caracterizacion fisica, mecanica e hidraulica.

Este proceso se llevo a cabo bajo condiciones de campo controladas,
garantizando la integridad de los materiales extraidos y su representatividad con

respecto al estrato de suelo granular predominante en cada cantera.
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3.6. Ubicacidn de los sectores de estudio

3.6.1. Cantera San Vicente de Loja

lustracion 16 Ubicacion de cantera San Vicente de Loja

Tomado de Google Maps

La cantera San Vicente se encuentra ubicada a 7.16 km de la abscisa 0+000
del inicio de la via, en la parroquia Olon, canton Santa Elena, provincia de Santa
Elena. Esta cantera es una fuente importante de materiales granulares utilizados en
la construccion de pavimentos. La coordenada UTM de la cantera son las

siguientes:

Tabla 9 Coordenadas de la Cantera San Vicente

Punto Coordenada X CoordenadaY

1 532897 9804032
Nota: Figura extraida de Google Maps.

3.6.2. Cantera Villingota (VERDU)

llustracion 17 Ubicacion de cantera Villingota

N
NN RaNZALES |/ V'
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Tomado de Google Maps

La cantera Villingota estd situada en la comuna San Rafael, parroquia
Colonche, cantén Santa Elena, provincia de Santa Elena, ubicada a 92 km de la
abscisa 0+000 del inicio de la via. Con un area de 2 hectareas aproximadamente.

Las coordenadas UTM de la cantera son las siguientes:

Tabla 10 Coordenadas de la Villingota

Punto Coordenada X CoordenadaY
1 534764 9747933

Nota: Figura extraida de Google Maps.

llustracion 18 Ubicacién de cantera La Rinconada

ccC

Hosteria
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X
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%
Cuna Luna Hosteria,

Tomado de Google Maps

La cantera La Rinconada se encuentra en la parroquia Manglaralto en el

cantén Santa Elena, provincia de Santa Elena. Ubicada a 15 km de la abscisa 0+000
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del inicio de la via. Las coordenadas UTM que delimitan la concesién son las

siguientes:

Tabla 11 Coordenadas de la Cantera La Rinconada

Punto Coordenada X CoordenadaY

1 522815 9811696

Nota: Figura extraida de Google Maps.

3.7. METODOLOGIA DE O.E.1.: Caracterizacion de materiales

extraidos de las canteras mediante ensayos de laboratorio

En atencion al primer objetivo especifico: “Caracterizar materiales
extraidos de 3 canteras ubicadas en la provincia de Santa Elena mediante ensayos
de laboratorio para uso en vias”, se disefido una metodologia de andlisis técnico que
permita evaluar las propiedades fisicas y mecanicas de los materiales granulares

provenientes de las 3 canteras.

Para ello, se han programado una serie de ensayos de laboratorio bajo
normativas estandarizadas, con el fin de verificar la idoneidad de los materiales para
su empleo en estructuras de pavimento. A continuacion, se describen los

procedimientos a seguir para cada ensayo:

3.7.1. Contenido de humedad

Norma técnica aplicada: ASTM D2216 — Standard Test Methods for

Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass.

Objetivo del ensayo:

54



Determinar el contenido de humedad natural presente en las muestras de
suelo granular extraidas de las canteras Villingota, La Rinconada y San Vicente de
Loja, con el fin de conocer su condicidén higrométrica inicial. Este parametro es
esencial para la correcta caracterizacion del material, ya que afecta directamente su
comportamiento mecanico, capacidad de compactacion y resistencia en el disefio

de estructuras viales.

Tabla 12 Materiales y equipos necesarios para el ensayo de humedad

Material / Equipo Descripcion técnica

Capaz de mantener una temperatura constante

de 110+ 5 °C.

Horno de secado

Balanza digital Con precision minima de 0,01 g.

Contenedores resistentes al calor, identificados
Recipientes metalicos (taras) o
individualmente.

Espatula de acero inoxidable Para manipular la muestra sin alterarla.

Extraidas directamente de las canteras a una
Muestras de suelo )
profundidad de I my 2 m.
Guantes de latex y elementos Para manipular los materiales y garantizar

de protecciéon seguridad e higiene.

Procedimiento detallado:
Preparacion inicial:
9 Se selecciona una muestra representativa del suelo granular extraido
de cada cantera.
1 La muestra no debe estar contaminada ni alterada, y se mantendra
en un recipiente hermético hasta el momento del ensayo.
Pesado inicial:
1 Se pesa el recipiente metalico vacio (tara) y se registra su peso como
Wi.
7 Seintroduce una porcion de la muestra himeda en el recipiente y se
pesa nuevamente. Este nuevo valor se registra como Wo.

Secado en horno:
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1 Elrecipiente con la muestra himeda se coloca en un horno de secado
con temperatura constante de 110 + 5 °C.

1 Lamuestra permanece en el horno por un periodo de 24 horas o hasta
alcanzar masa constante (cuando la diferencia entre dos pesadas
consecutivas, con intervalo de al menos 2 h, sea menor a 0,1 %).

Pesado final:

1 Luego del secado, se retira cuidadosamente el recipiente del horno
y se deja enfriar en un desecador.

7 Se pesa nuevamente el recipiente con el suelo seco, registrandose el
valor como Ws.

Calculo del contenido de humedad:

1 Se emplea la siguiente formula:

Ecuacién 18 Calculo del contenido de humedad

W, 3

——=x 100
Ws;—-Ww;, )

w(%) =

Donde:

w = contenido de humedad (%)

W1 = peso del recipiente vacio

W2 = peso del recipiente + muestra himeda
W3 = peso del recipiente + muestra seca

Registro y analisis:
1 El valor obtenido representa el porcentaje de humedad natural del
suelo en el momento de su extraccion.
1 Los resultados se tabulan por cantera y profundidad, y se utilizan
como referencia para los ensayos de compactacion y resistencia

mecanica posteriores.
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3.7.2. Limites de Atterberg

Normas técnicas aplicadas:

ASTM D4318 — Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Soils.

ASTM D427 — Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the
Mercury Method.

Objetivo del ensayo:

Determinar los limites liquido y plastico, asi como el indice de plasticidad
de los suelos finos presentes en las muestras extraidas, para caracterizar su
comportamiento mecénico y su cohesion en funcién del contenido de humedad.
Estos parametros son esenciales para el disefio y evaluacion del desempefio de

materiales granulares en capas estructurales de vias.

Tabla 13 Materiales y equipos necesarios para el ensayo de Limites de Atterberg

Material / Equipo Descripcion técnica

Dispositivo de copa de o ) )
Para la determinacion del limite liquido.

Casagrande
Espatula de acero Para moldear y cortar la muestra.
Tamiz N° 40 (0,425 mm) Para obtener la fraccion fina del suelo.

Para moldear cilindros de suelo en el limite
Vidrio de reloj o superficie lisa

plastico.
Balanza digital Precision de 0,01 g.
Recipientes metalicos Para pesar las muestras himedas y secas.
Horno de secado Capaz de mantener 110 £ 5 °C.

Caja de contraccion y mercurio

Para determinar el limite de encogimiento.
(ASTM D427)

Procedentes de Villingota, La Rinconada y
Muestras de suelo ) i
San Vicente de Loja.

Metodologia general del ensayo:
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El procedimiento se divide en tres etapas principales correspondientes a los

tres limites definidos por Atterberg. A continuacion, se describe cada una:

A. Determinacion del limite liquido (LL):

T

Tamizar una porcién de suelo que pase completamente por el tamiz
N° 40.

Colocar la muestra en la copa de Casagrande y nivelarla.

Con la espatula, hacer una ranura en el centro de la masa.

Girar la manivela de la copa a una frecuencia de dos golpes por
segundo.

Contar el numero de golpes necesarios para que la ranura se cierre
en una longitud de 13 mm.

Registrar el numero de golpes y tomar una muestra para determinar
su contenido de humedad.

Repetir el procedimiento para diferentes humedades hasta obtener al
menos cuatro puntos.

Graficar el nimero de golpes (escala logaritmica) vs. contenido de
humedad y determinar el contenido de humedad correspondiente a

25 golpes (este valor es el LL).

B. Determinacion del limite plastico (LP):

l

Tomar una porcién de la muestra ya tamizada y agregarle agua hasta
formar una masa plastica.

Con las palmas de las manos, moldear la muestra en forma de hilo
cilindrico de aproximadamente 3 mm de diametro sobre una

superficie lisa.
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Continuar el amasado hasta que el hilo comience a desmoronarse al
alcanzar los 3 mm de grosor.

Tomar una muestra del hilo para determinar el contenido de
humedad correspondiente.

Repetir el procedimiento al menos tres veces y calcular el promedio

para obtener el LP.

C. Caélculo del indice de plasticidad (IP):

Ecuacion 19 Calculo del indice de plasticidad

T

IP=LL—-LP

Este valor indica la plasticidad del suelo; valores bajos corresponden

a suelos no plasticos, y valores altos a suelos altamente plasticos.

D. Determinacion del limite de contraccion (LC):

T

Llenar una cépsula de contraccion con la muestra tamizada y
moldeada.

Secar la muestra al aire durante 24 horas.

Luego colocarla en el horno a 110+ 5 °C hasta masa constante.
Medir la reduccion de volumen y calcular el limite de encogimiento

con base en el volumen y peso de la muestra seca.

Aplicacion practica:
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Estos ensayos se realizardn con muestras recolectadas de las canteras Olon
- San Vicente, San Rafael y El Tablazo, permitiendo identificar diferencias en el
comportamiento plastico de los suelos segun su origen geoldgico. Estos datos
permitiran establecer su aptitud para capas de subrasante o subbase en estructuras

viales.

3.7.3. Andlisis granulométrico

Normas técnicas aplicadas:

ASTM D421-85 — Standard Practice for Dry Preparation of Soil Samples
for Particle-Size Analysis and Determination of Soil Constants.

ASTM D422-63 — Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

Objetivo del ensayo:

Determinar la distribucion de tamafios de particulas presentes en el suelo,
con el fin de clasificar los materiales en funcion de su granulometria. Esta
informacion es fundamental para evaluar la idoneidad del suelo como material
estructural en capas de subrasante, subbase o base de vias, ya que influye

directamente en la resistencia, drenaje y compactacion.

Tabla 14 Materiales y equipos necesarios para el analisis granulométrico

Material / Equipo Descripcion técnica
Desde el Tamiz N° 4 (4,75 mm) hasta el
Tamiz N° 200 (0,075 mm), con base y tapa.

Juego de tamices

Para facilitar la vibracion durante el
Agitador mecanico )
tamizado.

Balanza digital Precision de 0,01 g.

Graduado en gramos por litro para la lectura
Hidrometro de Bouyoucos . )
de la sedimentacion.

Cilindro de sedimentacion de

Para realizar el ensayo con el hidrometro.
1000 ml
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Para registrar la temperatura de la

Termometro N
suspension.
Dispersante quimico Para facilitar la desagregacion de particulas
(hexametafosfato de sodio) finas.
Horno de secado A110+5°C.
Muestras de suelo secas Procedentes de.

Metodologia del ensayo:

El analisis se realiza en dos fases, segun el tamafio de las particulas:

A. Método de tamizado (fraccion gruesa):

Preparacion de la muestra:
I Secar la muestra al horno a 110+ 5 °C hasta masa constante.
1 Dividir mediante cuarteo una fraccion representativa de la muestra
(minimo 500 g).
Montaje de tamices:
7 Ordenar los tamices del mas grueso al més fino (ej.: N° 4, N° 10, N°
40, N° 100, N° 200).
71 Colocar la muestra en el tamiz superior.
Tamizado:
1 Agitar mecanicamente durante un periodo estandar de 10 minutos.
9 Pesar el material retenido en cada tamiz y calcular su porcentaje
respecto al peso total.
Registro:
1 Elaborar una tabla con los datos y representar la curva

granulomeétrica.

B. Método de sedimentacion por hidrémetro (fraccion fina):
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Preparacion de la suspension:
1 Tomar 50 g de la muestra que pasa el tamiz N° 200.
1 Mezclarla con agua destilada y 5 ml de dispersante quimico.
1 Dejar reposar durante 12 horas y agitar con batidora.
Sedimentacion:
1 Verter lasuspension en el cilindro de sedimentacidn hasta completar
1000 ml.
T Insertar el hidrémetro y realizar lecturas a 30 s, 1 min, 2 min, 5 min,
15 min, 30 min, 60 min y 24 horas.
1 Registrar la temperatura del agua para aplicar correcciones por
viscosidad y densidad.
Calculo:
7 Determinar el diametro equivalente de las particulas y su porcentaje
acumulado.
1 Combinar los resultados del tamizado y la sedimentacion en una

Unica curva granulométrica.

Aplicacion practica:

Este analisis sera realizado para las muestras extraidas de las canteras
Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja. La comparacion de los resultados
permitira establecer qué cantera presenta una distribucion granulométrica mas
apropiada para su utilizacion en capas estructurales de vias, conforme a

especificaciones técnicas de proyectos de ingenieria vial.
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Compactacion Proctor Modificado

Norma técnica aplicada:
ASTM D1557-12el — Standard Test Methods for Laboratory Compaction

Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3 or 2,700 kN-m/m3).

Objetivo del ensayo:

Determinar la densidad seca maxima y el contenido de humedad 6ptimo de
los suelos sometidos a un esfuerzo de compactacion elevado. Esta informacion es
clave para establecer las condiciones ideales bajo las cuales el suelo presenta su
mayor estabilidad estructural, lo cual es esencial en la construccion de capas de

pavimento, terraplenes y subrasantes.

Tabla 15Materiales y equipos necesarios para el ensayo de compactacion Proctor modificado

Material / Equipo Descripcion técnica
Molde cilindrico de Volumen estandar de 944 cm?, con collar de
compactacion extension.

Pison mecanico o ]
Masa de 4.54 kg (10 1b) con caida libre de 45.7 cm.

manual
Balanza digital Capacidad minima de 5 kg, precision de 1 g.
Horno de secado A 110+ 5 °C, para determinar humedad.

Regla metalica y ‘ '
Para nivelar y compactar la superficie del suelo.
compactador

Para almacenar y mezclar las diferentes fracciones
Recipientes metalicos
de suelo.
Provenientes de Villingota, La Rinconada y San

Muestras de suelo secas . . . .
Vicente de Loja, previamente tamizadas.

Metodologia del ensayo:
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Preparacion de la muestra:

1 Secar al horno una cantidad adecuada de suelo y tamizarla por el
tamiz N° 4.

91 Dividir la muestra en cinco porciones, cada una con diferente
porcentaje de agua afiadida (iniciando con 6% y aumentando en
intervalos de 2% hasta 14%).

Compactacion:

1 Introducir la muestra himeda en el molde cilindrico en cinco capas
de igual volumen.

1 Compactar cada capa con 25 golpes uniformes del pison de 4.54 kg
desde una altura de 45.7 cm.

1 Nivelar la superficie al ras del molde después de la Gltima capa.

Determinacion de masas:

9 Pesar el molde con la muestra compactada.

1 Extraer una pequefia muestra para determinar el contenido de
humedad por el método de secado en horno (ASTM D2216).

Calculo:

1 Calcular la densidad himeda y, a partir del contenido de humedad,

obtener la densidad seca para cada punto de humedad evaluado.
Trazado de la curva:

1 Representar en una gréafica los puntos obtenidos de densidad seca vs.
contenido de humedad.

7 Identificar el punto més alto de la curva, correspondiente a la

densidad seca méximay a la humedad 6ptima de compactacion.
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Aplicacidn del ensayo:

Este procedimiento seré aplicado a las muestras recolectadas de las canteras
Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja, con el propdésito de establecer
comparativamente la compactabilidad de los suelos y definir qué cantera ofrece un
material con mejores condiciones mecéanicas para su utilizacion en obras de
infraestructura vial, especificamente en capas de subrasante o subbase, donde la

resistencia y estabilidad son criticas.

3.7.4. Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio)

Norma técnica aplicada:

ASTM D1883-16 — Standard Test Method for California Bearing Ratio
(CBR) of Laboratory-Compacted Soils.

Objetivo del ensayo:

Determinar el indice de soporte California (CBR) de los suelos provenientes
de las tres canteras, con el fin de evaluar su capacidad de soporte ante cargas
verticales, especialmente en el disefio de pavimentos. Este ensayo permite
establecer si el suelo es adecuado para ser utilizado como subrasante, subbase o

base, en funcion de su resistencia a la penetracion.

Tabla 16 Materiales y equipos necesarios para el ensayo de CBR

Material / Equipo Descripcion técnica

Diametro: 152 mm; Altura: 178 mm; con
Molde cilindrico para CBR
collar de extension y placa base perforada.

Masa: 4.54 kg; Altura de caida: 457 mm;

Pison de compactacion »
utilizado para compactar la muestra.

Maquina de carga con célula  Capacidad de aplicacion de carga a velocidad

de penetracion constante (1.27 mm/min).
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Diametro: 50 mm; area de seccion estandar
Piston de penetracion ] )
para medir la carga de penetracion.

Medidores de ) .
Para registrar las penetraciones a 0.625 mm,
desplazamiento
1.25 mm, 1.875 mm, 2.5 mm, 5 mmy 7.5 mm.
(comparadores)

Para mantener las muestras sumergidas
Soporte de inmersiéon
durante 96 horas.

Agua destilada y bandejas Para saturacion controlada de la muestra.
Muestras de suelo Extraidas de Villingota, La Rinconada y San
compactado Vicente de Loja.

Metodologia del ensayo:
Preparacion de la muestra:

1 Compactar el suelo en el molde CBR en cinco capas, cada una con
56 golpes del pison para lograr un esfuerzo equivalente al Proctor
Modificado.

1 Nivelar la superficie y colocar el peso de sobrecarga simulado
(equivalente al peso del pavimento) si se requiere simular
condiciones de carga reales.

Saturacion:

1 Inundar la muestra con agua y mantenerla sumergida durante 96
horas, con el fin de reproducir las condiciones mas criticas posibles
en campo.

1 Medir el hinchamiento vertical si aplica, para completar el perfil del
comportamiento del suelo saturado.

Penetracion:
9 Ubicar la muestra en la maquina de carga y aplicar carga al pistén a

una velocidad constante de 1.27 mm/min.
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1 Registrar las lecturas de carga (kg o N) correspondientes a
penetraciones de 0.625 mm, 1.25 mm, 1.875 mm, 2.5 mm, 5.0 mm
y 7.5 mm.

Calculo del CBR:

1 Determinar el CBR dividiendo la carga medida (en kg o N) entre la
carga estdndar (en kg o N) correspondiente a las mismas
penetraciones.

1 El valor del CBR final sera el mayor entre los valores calculados

para 2.5 mmy 5.0 mm de penetracion.

Aplicacién del ensayo:

Este ensayo serd aplicado a los materiales extraidos de las canteras
Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja, a fin de comparar su capacidad de
soporte y determinar la idoneidad de cada material para ser utilizado como
subrasante o subbase en vias. La interpretacion de los resultados del CBR permitira
tomar decisiones técnicas fundamentadas en cuanto a la seleccién y tratamiento del

material natural disponible en la provincia de Santa Elena.

3.7.5. Abrasion de Los Angeles

Norma técnica aplicada:

ASTM C131/C131M-20 — Standard Test Method for Resistance to
Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los

Angeles Machine.

Objetivo del ensayo:
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Determinar la resistencia al desgaste de los agregados gruesos provenientes
de las canteras Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja mediante abrasién
e impacto, a fin de evaluar su comportamiento ante esfuerzos mecanicos repetitivos

que simulan el transito vehicular y condiciones de servicio en obras viales.

Tabla 17 Materiales y equipos necesarios para el ensayo de abrasién de los angeles

Material / Equipo Descripcion técnica
Maquina de Los Tambor cilindrico de acero con dimensiones
Angeles estandar, rotacion a 30-33 rpm.

Esferas de acero
6 a 12 bolas de acero, peso total: 4.54 = 0.02 kg.
(cargas abrasivas)
Muestra de agregado Fraccion comprendida entre tamices N°12 (1.70
grueso mm)y 1'%" (37.5 mm), seca al horno.

Tamiz No. 12 (1.70

) Para separar el material desgastado tras la rotacion.
mm

Balanza de precision Para pesar muestras con una exactitud de 0.1 g.

Para secar las muestras a 110 = 5 °C antes del
Horno de secado
ensayo.

Metodologia del ensayo:
Preparacién de la muestra:
1 Seleccionar un peso de muestra especifico de agregado grueso, de
acuerdo con la tabla de gradaciones de la norma ASTM C131.
9 Secar la muestra en horno a 110 + 5 °C hasta masa constante y dejar
enfriar a temperatura ambiente.
Carga de la maquina:
7 Colocar la muestra seca dentro del tambor de la maquina de Los

Angeles, junto con las esferas de acero normalizadas.
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1 Cerrar el tambor y hacerlo girar a una velocidad constante de 30 a
33 rpm durante 500 revoluciones (en casos especiales puede
aplicarse 1000 rev., segun la clase del agregado).
Separacién del material desgastado:
1 Al completar las revoluciones, vaciar el contenido del tambor
cuidadosamente.
1 Tamizar el material obtenido a través del tamiz N°12 (1.70 mm).
Célculo de la pérdida por abrasion:
1 Pesar el material que ha pasado por el tamiz y calcular la pérdida
porcentual respecto al peso original de la muestra.

1 Lafdérmula general es:
Ecuacion 20 Calculo de la pérdida por abrasion

W, — W,
22 100
w,

Pérdida por abrasion (%) =

Donde:
W1: Peso inicial de la muestra seca (g)

W2: Peso del material retenido en el tamiz N°12 después del ensayo (g)

Aplicacion del ensayo:

Este ensayo se aplicara a los agregados gruesos recolectados de las tres
canteras objeto de estudio: Villingota, La Rinconada y San Vicente de Loja, con el
fin de comparar su resistencia al desgaste y asi establecer su aptitud para ser usados
como capas estructurales en vias, especialmente bajo condiciones de trafico

moderado a intenso.
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El analisis de la pérdida por abrasion permitira identificar si los materiales
cumplen con los rangos de aceptabilidad establecidos por las normas técnicas para

ser empleados como agregados en obras viales.

3.7.6. Permeabilidad

Norma técnica aplicada:

ASTM D2434-68 (2018) — Standard Test Method for Permeability of
Granular Soils (Constant Head)

ASTM D5084 — Measurement of Hydraulic Conductivity of Saturated
Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter (para suelos de baja

permeabilidad)

Objetivo del ensayo:

Determinar la conductividad hidraulica o coeficiente de permeabilidad (k)
de los suelos extraidos de las canteras Villingota, La Rinconada y San Vicente de
Loja, a fin de evaluar su capacidad para permitir el paso del agua a través de sus
poros. Este parametro es crucial en el disefio de pavimentos, sistemas de drenaje y

estabilidad de taludes.

Tabla 18 Materiales y equipos necesarios para el ensayo de permeabilidad

Material / Equipo Descripcion técnica
Permeametro de carga Cilindro transparente con sistema de entrada y
constante salida de agua regulado.

Suelo previamente tamizado y compactado en un
Muestra de suelo .
cilindro, saturado antes del ensayo.

Cronémetro Para medir el tiempo de paso del agua.

Probeta o recipiente )
Para recolectar y medir el volumen de agua filtrada.
graduado
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Para registrar la temperatura del agua (afecta la
Termometro ) )
viscosidad y el resultado final).

Horno de secado Para determinar la humedad inicial y final del suelo.

Metodologia del ensayo:
Preparacion de la muestra:
1 Seleccionar una muestra representativa del suelo granular obtenido
de cada cantera.
1 Humedecerla hasta lograr saturacion, cuidando que no se formen
canales de flujo preferente.
Montaje del permeametro:
1 Introducir la muestra en el cilindro del permedmetro asegurando una
compactacién homogénea.
9 Saturar la muestra con agua destilada, eliminando cualquier burbuja
de aire.
Aplicacion del flujo constante:
9 Establecer una carga hidraulica constante (h) sobre la muestra.
1 Permitir el flujo continuo de agua a través de la muestra,
manteniendo el nivel de entrada constante.
Medicion de datos:
1 Recolectar el volumen de agua (V) gque pasa por la muestra en un
tiempo especifico (t).
1 Medir la longitud de la muestra (L) y la seccion transversal (A) del
cilindro.
Calculo del coeficiente de permeabilidad:

9 Utilizar la siguiente férmula para suelos granulares:

)l
Ecuacion 21 Calculo del coeficiente de permeabilidad
QL
K=—
Aht
Donde:

k= coeficiente de permeabilidad (cm/s)

71



Q = volumen de agua que pasa (cmd)

L = longitud de la muestra (cm)

A = area transversal de la muestra (cm2)
h = carga hidraulica constante (cm)

t = tiempo de paso del volumen Q(s)

Aplicacién del ensayo:

El ensayo de permeabilidad se aplicarad a las muestras recolectadas de las
tres canteras estudiadas con el objetivo de identificar su comportamiento hidraulico,
aspecto relevante para el disefio de sistemas viales donde el drenaje y la capacidad
de disipar agua del subsuelo influyen directamente en la durabilidad y estabilidad

de la estructura del pavimento.

3.8. METODOLOGIA DE O.E.2.: Determinar las condiciones
hidrolégicas de sitio ubicado en la via de ingreso a OLON — SAN
VICENTE.

3.8.1. Levantamiento de informacion climatica e hidrologica

historica

Precipitaciones medias mensuales

El levantamiento de informacién sobre las precipitaciones medias
mensuales representa un insumo clave dentro de la caracterizacion hidrolégica del
tramo de ingreso a Olon - San Vicente, permitiendo identificar la distribucion
estacional de lluvias y su posible influencia en el comportamiento de escorrentia
superficial sobre materiales granulares. Para esta etapa, se recurrié a los registros
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI),
dentro del marco del proyecto “Generacion de geoinformacion para la gestion del

territorio a nivel nacional, escala 1:25.000”.
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Se utiliz6 la informacion correspondiente a la estacion meteoroldgica
Salinas/ General Ulpiano Paez, localizada dentro o cercana a la regién de interés,
cuya proximidad geografica garantiza una alta representatividad respecto a las
condiciones del sitio en estudio. A partir de estos datos se estructurd una base
mensual de precipitaciones histdricas, lo que permitird alimentar modelos
hidroldgicos simples, identificar la variabilidad pluviométrica y apoyar el analisis
metodoldgico de caudales generados sobre el terreno compuesto por materiales

granulares.

Precipitaciones diarias maximas

El andlisis de las precipitaciones maximas diarias se lo realiz6 de la misma
manera que la historica mensual acumulada, ya que en colaboracion del NOAA y
otras instituciones extranjeras, se ha podido encontrar datos de los Gltimos afios

tanto en manera mensual como en las precipitaciones diarias,

Permeabilidad del suelo

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del canton Santa Elena
(Empresa Publica UPSE, 2020) identifica que, en el sector comprendido entre San
Marcos y la via a Olén - San Vicente, el suelo presenta una permeabilidad
semipermeable. Esta condicion indica una capacidad media de infiltracion,
situacion que debe ser considerada en el disefio del paquete estructural del
pavimento, en especial si se opta por materiales granulares cuya capacidad de

drenaje se ve influenciada por la acumulacion superficial de escorrentia.

73



lHustracion 19 Clasificacion de Permeabilidad de rocas y sedimentos

Permeabilidad

Lim_Canton_Santa_Elena
HIDROGEOLOGIA_SA
Bl BAJA
GENERALMENTE ALTA
Il GENERALMENTE BAJA
MEDIA
MUY BAJA
PRACTICAMENTE IMPERMEABLE
| SOMERO PRACTICAMENTE IMPERMEABLE PROFUNDO VARIADO

Bing Satellite

Nota. Tomado de Empresa Publica UPSE (2020)

3.8.2. Determinacion del coeficiente de permeabilidad (k) del
terreno

La determinacion del coeficiente de permeabilidad (k) del terreno resulta

esencial para caracterizar el comportamiento hidraulico de los materiales granulares

presentes en el tramo de estudio. Este parametro permite establecer la capacidad

del suelo para permitir el paso del agua a través de sus poros, aspecto directamente

vinculado a la eficiencia del drenaje en estructuras de pavimento flexible.

Para su determinacion, se aplicard el ensayo de permeabilidad en
laboratorio, utilizando muestras representativas extraidas de las tres canteras bajo
analisis, considerando condiciones de compactacion estandar. Dependiendo del
tamafio de particula y grado de saturacion, se seleccionara el método adecuado

entre:
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Ensayo de carga constante, ideal para suelos de alta permeabilidad (gravas

limpias y arenas gruesas).

Ensayo de carga variable, recomendado para materiales mas finos o de

permeabilidad intermedia.

El procedimiento experimental estara basado en los lineamientos
establecidos por la norma ASTM D2434 para carga constante y ASTM D5856 para
carga variable. Se registrarad el volumen de agua que fluye a través del espécimen
en funcion del tiempo, permitiendo calcular el valor de k mediante las férmulas

hidraulicas correspondientes.

Los resultados permitiran estimar la velocidad de infiltracién del agua en
los estratos granulares, informacién relevante para valorar la susceptibilidad del
terreno a procesos de saturacion prolongada o acumulacién de humedad en zonas

con deficiente escurrimiento superficial.

3.8.3. Determinacion del coeficiente de drenaje

La determinacion del coeficiente de drenaje de una capa granular es esencial
para evaluar la eficiencia hidraulica del material utilizado en el disefio del
pavimento. Este coeficiente (m) refleja la capacidad del material para evacuar el
agua que se infiltra en la estructura del pavimento, reduciendo el tiempo de
exposicion a condiciones cercanas a la saturacion. A continuacion, se describe el

procedimiento metodologico para su determinacion:

a) Recoleccion de datos en campo
Seleccion del sitio de muestreo:
Se identificaran puntos estratégicos a lo largo de la via de ingreso a Olén -

San Vicente, donde se han dispuesto capas granulares provenientes de las
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tres canteras en estudio. La seleccidn se basard en tramos representativos
con condiciones geométricas y de exposicion meteoroldgica similares.
Registro de condiciones climaticas:

Se recopilara informacion de estaciones meteoroldgicas locales,
preferiblemente del INAMHI, para identificar:

1 El nimero de dias con lluvia efectiva en el afio (R).

1 En caso de regiones con estacionalidad marcada, el nimero de dias
de deshielo primaveral (S, si aplica; en Ecuador usualmente se omite
por ausencia de nieve).

Extraccion y caracterizacion de muestras:
Se tomara una muestra representativa de la capa granular instalada para
analizar sus propiedades fisicas, como:

9 Peso unitario seco (yd), mediante el ensayo Proctor.

9 Gravedad especifica del suelo (Gs), mediante picnémetro o ensayo
estandar ASTM D854.

1 Porcentaje de finos, mediante analisis granulométrico.

b) Andlisis de laboratorio
Célculo de la porosidad efectiva (Ne)

A partir de los ensayos fisicos, se calcula:

Ecuacion 22 Porosidad (n):

1 Yd
n=1—- ———
Yw x Gs
Ecuacion 23 Porosidad efectiva (Ne):
Ne=08n

Se emplea la siguiente ecuacion considerando el tipo de material y

porcentaje de finos observado en campo:

Calculo del tiempo de drenaje (tso)

Utilizando la férmula de Casagrande/Shannon para drenar el 50 % del agua:
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Ecuacion 24 Tiempo de drenaje

o Ne * Lr?
07 2% K * (Sh*Lr+ H)

1 K (coeficiente de permeabilidad) es previamente determinado
mediante ensayos de laboratorio (ver apartado 3.6.5).

T SH y S se obtienen de levantamiento topografico o disefios
geométricos de la via.

1 LR (longitud de trayectoria de flujo) y H (espesor de la capa

granular) se miden en campo.

c) Calculo del porcentaje de exposicion a saturacion
Con los datos climaticos recolectados, se aplica la siguiente formula:
POy = S+R
365
En el contexto ecuatoriano, se asume S = 0, por lo tanto:

* 100

P% = * 100

365

Este valor indica el porcentaje anual en el que el pavimento permanece

expuesto a niveles de humedad cercanos a la saturacion.

d) Determinacion del coeficiente de drenaje (m)

Finalmente, con el valor del porcentaje de exposicion obtenido (P%), se
consulta la Tabla 8 (Aashto, 1993) para determinar el rango del coeficiente de

drenaje. Este valor sera ajustado con base en:

El tiempo de drenaje calculado (tso).

1 Lacalidad de drenaje clasificada (excelente, bueno, regular, pobre o
muy pobre).

1 Las condiciones del sitio (frecuencia de lluvias, pendiente
transversal y longitud de capa granular).

e) Equipos y materiales utilizados
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Cilindros permeametros (para obtener k).
Picnometro (para Gs).

Balanza de precision.

Horno de secado.

Moldes y martillo Proctor.

Estacion total y nivel dptico (para pendientes S 'y SH).

A =4 4 4 -4 45 -

Software de hoja de calculo para simulacion de tso y calculo de m.

3.8.4. Interpretacion de resultados hidroldgicos para el
disefio de pavimentos

La interpretacion metodoldgica de los pardmetros hidrolégicos obtenidos

(precipitaciones, pendiente, porosidad, permeabilidad y coeficiente de escorrentia)

permitird establecer escenarios de drenaje que seran considerados en el disefio

estructural del pavimento en el tramo de acceso a Olon - San Vicente.

Este proceso consistira en integrar los valores de entrada en modelos
conceptuales para llegar a obtener el coeficiente de drenaje tan necesario para el
disefio pavimento. Adicionalmente, se consideraran criterios técnicos para definir
el tipo y disposicion del sistema de drenaje superficial y subdrenaje, en funcion de

la cantidad de agua generada y el comportamiento del subsuelo.

Dicho analisis permitira correlacionar la capacidad de infiltracién del
terreno con la necesidad de implementar soluciones de drenaje complementarias
que preserven la integridad estructural del pavimento. La evaluacion metodolégica
se enfocara en establecer lineamientos técnicos que optimicen la eficiencia del
sistema vial frente a eventos hidroldgicos criticos, considerando las condiciones

propias de los materiales granulares obtenidos de las canteras seleccionadas.
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3.9. METODOLOGIA DE OE3: Analizar los coeficientes de
drenaje utilizados en el disefio de pavimento de la via de ingreso a
Olon - San Vicente y compararlos con los obtenidos en el presente
estudio, con el fin de determinar la calidad de los materiales

granulares para su uso en vias.

3.9.1. Revision documental del disefio original de la via

El primer paso metodolégico consiste en recopilar y analizar la
documentacion técnica del disefio original de la via de ingreso a Olén - San Vicente.

Para ello, se realizaron las siguientes acciones:

Gestion documental ante el GAD competente: Se solicité al Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del cantdén Santa Elena el acceso a los
documentos oficiales del disefio estructural del pavimento. Esta documentacion
incluyo:

Planos estructurales del pavimento.

)l

1 Memorias de calculo.

1 Especificaciones técnicas del proyecto.
)

Estudios geotécnicos e hidroldgicos previos.

Identificacion del método de disefio empleado: Se verificd que el disefio
original del pavimento fue desarrollado bajo los lineamientos del método AASHTO
1993, el cual contempla la inclusién del coeficiente de drenaje (m) como un
parametro de ajuste estructural relacionado con el comportamiento hidraulico de

las capas granulares.

Extraccion de coeficientes de drenaje usados en el disefio: A partir de la

memoria técnica estructural, se identificaron los coeficientes de drenaje
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considerados en el dimensionamiento del pavimento. Para cada capa granular (sub-
base y base), se registraron los valores de “m” del disefio original, asi como la

justificacion técnica o normativa utilizada para seleccionarlos.

Contextualizacion de condiciones de drenaje: Se revisé si el disefio
considero factores climaticos como el numero de dias con lluvia al afio o presencia
de aguas freaticas. Este andlisis permite determinar si la seleccion del coeficiente

de drenaje fue adecuada en funcion del contexto ambiental del sitio.

Registro y sistematizacion de datos: Toda la informacion obtenida fue
sistematizada en una tabla resumen que incluye:

Capa estructural.
Tipo de material granular utilizado.
Coeficiente de drenaje (m) aplicado.

Fuente normativa.

= =4 4 A -

Observaciones sobre la calidad del drenaje segun clasificacion
AASHTO (1993).

3.9.2. Calculo de coeficientes de drenaje en el presente
estudio

Con base en los datos recopilados en campo y laboratorio, se procedio a

calcular los coeficientes de drenaje (m) reales de las capas granulares utilizadas en

la via. Este célculo se llevé a cabo mediante la siguiente metodologia:

Determinacion del porcentaje de tiempo en que la estructura permanece
saturada (P%):

1 Se obtuvo el nimero de dias con lluvias anuales significativas en la
zona de estudio a traves de registros meteorologicos del INAMHI

(Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia).
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1 En caso de existir, se consideraron dias adicionales por deshielo o
saturacion prolongada (valor de S), aunque en esta region se estimd
S=0.

1 Seaplico la férmula:

S+R

Donde:

S: Dias de deshielo (en este caso, cero).

R: Dias con lluvias registradas.

365: Dias del afio.

Clasificacion del drenaje segin AASHTO (1993):

1 Con el valor de P (%), se ubicé el rango correspondiente en la
TABLA 8 (Coeficientes de drenaje recomendados), la cual asigna
valores para diferentes niveles de exposicion a la humedad.

1 Se tomé como base el tipo de material granular evaluado (grava o
arena), el contenido de finos, y el tiempo estimado de saturacion.

Asignacion del coeficiente de drenaje (m):

9 Para cada capa (sub-base y base), se asignd un valor de “m” de
acuerdo con la calidad de drenaje determinada (Excelente, Bueno,
Regular, etc.).

7 Se prioriz6 el uso de valores conservadores dentro del rango
sugerido por la tabla normativa.

Validacion con resultados de permeabilidad y tiempo de drenaje:

1 Se verificd que los coeficientes asignados correspondan con los
valores obtenidos del ensayo de permeabilidad (coeficiente k) y del
calculo del tiempo para drenar el 50 % del agua presente.

1 Esta validacion permitio ajustar el valor de “m” con base en el
comportamiento hidrulico real de los materiales.

Registro de resultados:
Se organizo la informacion en una tabla comparativa por tipo de capa,
especificando:

1 Tipo de material.

1 Tiempo de exposicion a la saturacion (P%).
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1 Clasificacion de drenaje.

1 Coeficiente de drenaje asignado.

T Justificacion técnica.

3.9.3. Comparacion entre coeficientes de drenaje del disefio

original y los calculados

Una vez obtenidos tanto los coeficientes de drenaje utilizados en el disefio
estructural original como los determinados mediante el analisis actual, se procedid
a una comparacion técnica con el fin de evaluar la idoneidad del disefio inicial en
funcién del comportamiento real de los materiales granulares.

Para ello, se aplicé el siguiente procedimiento:

a) Organizacion de los datos comparativos:

1 Se elabor6 una tabla en la que se relacionan, por cada cantera los
valores de coeficiente de drenaje (m) del disefio original y los
obtenidos en el presente estudio.

7 Se incluy6 otros métodos de obtencion de dicho coeficiente para su

comparacion.

3.9.4. Evaluacion de la calidad de los materiales granulares

Este apartado tuvo como finalidad establecer la calidad de los materiales
granulares utilizados en la estructura del pavimento, con base en su comportamiento
hidraulico y mecéanico, y en relacion con los estandares técnicos establecidos por la

normativa vigente.
El procedimiento seguido fue el siguiente:

Criterios de evaluacion utilizados: Se tomaron como referencia los
parametros de calidad definidos por el AASHTO (1993), el MTOP (2018) y el
ASTM D2434, particularmente en lo relativo a:

1 Contenido de finos.
1 Uniformidad granulométrica.
1 Plasticidad.

82



9 Capacidad de drenaje (coeficiente m).
Clasificacion de los materiales: Cada muestra de base y sub-base fue
clasificada segun su calidad de drenaje:
1 Excelente: rapida evacuacion de agua, alto valor de k, bajo
contenido de finos.
Buena: evacuacion aceptable, valores medios de k.
1 Regular: retencién moderada de agua, valores bajos de k.

1 Pobre: alto contenido de finos, drenaje deficiente, bajo valor de m.

Cruce con datos de campo y laboratorio: Los resultados del ensayo de
permeabilidad, granulometria y tiempo de drenaje se contrastaron con la

clasificacion anterior para confirmar o ajustar la categoria de calidad.

Se integro también el valor del porcentaje de saturacién y el tiempo que

tarda en perder el 50 % del agua retenida.

Para cada muestra se emitié un juicio tecnico respecto a su idoneidad como
material granular en capas de pavimento, especialmente en zonas con alta

pluviosidad.

Se recomendd, de ser el caso, el uso de materiales alternativos o mejoras
mediante estabilizacion, filtros o subdrenajes.

Se presento6 una tabla consolidada con:
! Muestra.
1 Tipo de material.
1 Resultados clave (k, F%, m).
7 Clasificacion de calidad.
)l

Recomendacién técnica.
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3.9.5. Andlisis metodologico comparativo de los coeficientes

de drenaje

Este apartado se enfocd en el desarrollo de una comparacion técnica entre

los coeficientes de drenaje utilizados en el disefio original de la via de ingreso a

Olon - San Vicente y aquellos obtenidos a partir del presente estudio de

caracterizacion de materiales.

La metodologia aplicada incluyé las siguientes etapas:

T

T

T

Organizacion de datos: Se estructuraron en una matriz comparativa
los valores de coeficientes de drenaje (m) aplicados en el disefio
original, junto con las propiedades hidraulicas de los materiales
correspondientes. Paralelamente, se incorporaron los valores
obtenidos en laboratorio a partir de las pruebas de permeabilidad
realizadas a las muestras representativas.

Criterios normativos de referencia: Se establecieron rangos de
referencia para el valor del coeficiente m, basados en la metodologia
de disefio estructural de pavimentos de AASHTO 1993 y en el
Manual de Carreteras del MTOP (2018), con el fin de sustentar
técnicamente la comparacion.

Aplicacion de criterios de variacion: Se aplicaron herramientas
estadisticas béasicas (como diferencias relativas, porcentajes de
desviacion y analisis cualitativo por rangos) para identificar
discrepancias o coincidencias entre los valores de disefio y los
determinados experimentalmente.

Validacién del enfoque comparativo: Se implementé un control
metodoldgico consistente en revisar la uniformidad de las
condiciones de evaluacion (por ejemplo, tipo de capa analizada,
profundidad de muestreo y condiciones de saturacién) con el fin de

garantizar la validez de la comparacion.
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3.9.6. Formulacibn  metodoldgica de criterios para
evaluacion de materiales granulares segun capacidad

de drenaje

En este apartado se establecié un procedimiento metodoldgico para
proponer criterios técnicos de seleccion y evaluacion de materiales granulares en
funcién de su capacidad de drenaje, adecuados para su aplicacion en proyectos
viales similares al de la via de ingreso a Olon-San Vicente.

La formulacion se estructurd del siguiente modo:

7 Delimitacion de pardmetros hidraulicos relevantes: Se identificaron
como pardmetros clave para la evaluacion la permeabilidad
hidraulica (k), el porcentaje de finos, el indice plastico y la
granulometria efectiva, por su influencia directa sobre la capacidad
de evacuacion de agua de las capas no tratadas.

{1 Establecimiento de rangos técnicos admisibles: Se emplearon
normas técnicas (AASHTO, ASTM, MTOP) para definir valores de
referencia admisibles que permitan clasificar los materiales segun
niveles de capacidad de drenaje (alta, media o baja).

1 Desarrollo de una matriz de seleccion: Se disefid una herramienta
metodoldgica de tipo matriz de decision que incorpora los criterios
establecidos, permitiendo valorar de manera sistematica la
idoneidad de un material granular para su empleo en capas de base
0 subbase bajo condiciones hidraulicas especificas.

1 Instrucciones para futuras aplicaciones: Finalmente, se definieron
los pasos metodologicos a seguir para replicar este proceso de
evaluacion en otros estudios, incluyendo requerimientos de

muestreo, ensayos y andlisis técnico.
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3.10. Operacionalizacion de variables

Tabla 19 Operacionalizacién de Variables Independientes

, DEFINICION
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA
OPERACIONAL
Permeabilidad (k)
Calidad del . mm/s
del material
material
Son factores que modifican el Valores asignados en el disefio Porcentaje de finos %
Independiente — aporte efectivo del agua al de pavimentos segun la Tiempo de
Coeficientes de  sistema de drenaje, en funcion de permeabilidad, espesor y exposicion a horas
drenaje. la calidad del material y condiciones de exposicion del Condicion de humedad
condiciones del subsuelo. material. exposicion Frecuencia de
saturacion del veces/afio

material

NOTA: Elaboracion propia
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Tabla 20 Operacionalizacién de Variables Dependientes

DEFINICION DEFINICION
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA
CONCEPTUAL OPERACIONAL
Densidad seca
maxima (Proctor g/cm?
Propiedades )
. Modificado)
fisicas
Contenido de o
0
Dependiente — Son las caracteristicas fisicas, Se determinan mediante humedad 6ptimo
Propiedades de mecanicas e hidraulicas que ensayos de laboratorio ‘ Distribucién de
. ' _ . Propiedades
materiales determinan la calidad y aptitud aplicados a muestras . tamafios (curva mm
‘ . granulométricas ‘
granulares extraidos  del material para ser usado en  representativas recolectadas granulométrica)
de las canteras. capas estructurales de vias. en cantera. Indice de Limite liquido y
%
plasticidad plastico (Atterberg)
Valor k (ensayo de
Permeabilidad carga constante o cm/s
variable)
Dependiente — Conjunto de factores Se determinan mediante el Régimen Precipitacion diaria i
mm/dia
Condiciones relacionados con el analisis de datos histdricos pluviométrico maxima
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hidrolégicas del sitio

de ubicacion del superficial e infiltrada en el area

proyecto.

comportamiento del agua

del estudio.

de precipitacion y

caracteristicas geograficas

Intensidad de lluvia

del terreno.

mm/h
(evento de disefio)
Capacidad de
Infiltracion del infiltracion (ensayo in
mm/h

suelo

situ o valores

tabulados)

NOTA: Elaboracion propia
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CAPITULO IV: Andlisis y discusion de resultados

4.1. Determinacion del porcentaje de tiempo de saturacion y

calidad de drenaje en la provincia de santa elena

Para la determinacion del porcentaje de tiempo al que estara expuesto la via
a saturacioén y posteriormente la calidad de drenaje para cada material ensayado en
cantera, se tomo6 como base de datos los anuarios meteorolégicos del INAMHI en
colaboracion con el NOOA (Nacional Oceanica and Atmospheric Administration),
desde el afio 2016 hasta el 2024 que se tienen registro de la estacion Icao
(OACI): SESA correspondiente a la existente en Salinas, Aeropuerto General

Ulpiano Paez.

El andlisis de las precipitaciones historicas constituye un elemento
fundamental para la determinacion del coeficiente de drenaje en el disefio de
pavimentos, ya que establece la base para cuantificar la exposicidn de la estructura
a condiciones de saturacién. En el caso especifico de la provincia de Santa Elena,
se realiz6 un estudio exhaustivo de los registros pluviométricos de los ultimos 8
afios (2016-2024), obtenidos de las estaciones meteoroldgicas méas cercanas y

existentes del lugar del proyecto.

A continuacién, se desglosa el procedimiento respectivo para el calculo de
los dias efectivos de lluvia, donde se toma en cuenta lo siguiente:

1 Los meses efectivos de lluvia son aquellos en donde se registraron

precipitaciones mayores a 40 mm (>40 mm)
1 Los dias efectivos de lluvia son aquellos en donde se registraron

precipitaciones mayores a 10 mm (>10 mm).
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4.1.1 Determinacion de las precipitaciones histéricas anuales.

Tabla 21 Precipitaciones totales mensuales acumuladas (2016-2024)

& wooE W

o @) 4

e & § 2 £ 2 g9 &g = & 2 =9

i, o o % =z = 8 i ) =

Ao = o) % m < =) 35 Q = [t w w

N P

2016 15,23 45,97 27,43 6,86 0 0 0,51 1,01 0 0 0 2,03
2017 116,08 221,22 147,32 44,96 1,02 2,29 0,76 0,76 0 1,01 1,02 0

2018 1,02 139,2 3,04 0,25 21,08 0 0 0,25 0,51 3,3 0 0,51

2019 1,53 51,81 18,54 0,25 0 0 0 138,43 0,25 0 1,78 1,53

2020 3,04 22,36 7,71 4,57 0 0 1,01 05 0,25 0,25 0,5 0,25
2021 9,15 1,02 199,64 4,83 10,16 0 0,25 0 0 0 59,68 0
2022 1,53 11,6 115,81 5,33 0 1,01 0,51 0,76 54,61 0 0 0

2023 1,02 172,22 141,72 204,73 13,97 0,25 5,33 0,5 0 0,25 0 5,85
2024 4,06 97,03 4,57 0 1,53 0,51 1,77 1,25 1,27 1,52 0 0

PROMEDIO 16,96 84,71 73,98 30,2 5,31 0,45 1,13 15,94 6,32 0,7 7 1,13

Fuente: Elaboracion propia basada en informacion proporcionada por Registros historicos METAR
en la estacion meteoroldgica: Icao (OACI): SESA

Los datos revelan que la precipitacion media anual en la region es de 628
mm, con una distribucion altamente estacional. Aproximadamente el 85% de las
precipitaciones se concentran en los meses de enero a abril, periodo durante el cual
se registran eventos de alta intensidad. Este patron estacional es particularmente
relevante para el disefio de pavimentos, ya que determina los periodos criticos de

exposicion a la saturacion.

4.1.2 Determinacién de las precipitaciones diarias en la zona
de analisis y en los meses de mayor intensidad pluvial
registradas.

El analisis de las precipitaciones diarias es esencial para caracterizar los
eventos pluviales que pueden generar saturacién en las capas estructurales del
pavimento. En la provincia de Santa Elena, se identificaron los eventos pluviales
mas intensos registrados en los ultimos 8 afios, con especial énfasis en el periodo

enero-abril, cuando ocurren las lluvias mas significativas.
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Tabla 22 Precipitacion diaria (mm) FEBRERO 2016

1/2/2016
0
8/2/2016
0
15/2/2016
0
22/2/2016
0
29/2/2016
2.03

2/2/2016

9/2/2016

16/2/2016

23/2/2016

0

0

0

0

3/2/2016
0
10/2/2016
3,05
17/2/2016
0
24/2/2016
0

4/2/2016
0
11/2/2016
0
18/2/2016
0
25/2/2016
0

5/2/2016
0
12/2/2016
0
19/2/2016
0
26/2/2016
0

6/2/2016
0
13/2/2016
0
20/2/2016
0
27/2/2016
0

71212016
0
14/2/2016
0
21/2/2016
0
28/2/2016
40,89

Fuente de elaboracion propia en datos basados del INAMHI y el NOOA

lustracion 20 Distribucion de precipitaciones de febrero afio 2016
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Fuente de elaboracion propia
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lustracion 21 Distribucién de precipitaciones diarias de febrero de 2017

Febrero 2017
Precipitacion diaria
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Dias del mes de febrero
Fuente de elaboracion propia
1/2/2017 2/2/2017 3/2/2017 4/2/2017 5/2/2017 6/2/2017 7/2/2017
1,02 7,87 14,99 0 0 0 7,11
8/2/2017 9/2/2017 10/2/2017 11/2/2017 12/2/2017 13/2/2017 14/2/2017
42,83 23,88 0,76 0 4,06 2,03 0
15/2/2017 16/2/2017 17/2/2017 18/2/2017 19/2/2017 20/2/2017 21/2/2017
3,05 2,03 10,92 7,87 0 10,92 8,89
22/2/2017 23/2/2017 24/2/2017 25/2/2017 26/2/2017 27/2/2017 28/2/2017
35,05 0 0 0 0 12,95 24,89

Tabla 23 Distribucion de precipitaciones diarias de febrero de 2017

Fuente de elaboracion propia
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llustracion 22 Precipitaciones diarias de febrero de 2018

»
(]

(mm) de lluvia

BPRNNWWDS
ouvuouvouiouno

1/2/2018

2/2/2018

3/2/2018 ‘=

4/2/2018 =

5/2/2018 1

6/2/2018 - —
7/2/2018 ~mmm
8/2/2018

Febrero 2018
Precipitacion diaria

19/2/2018 Te———

20/2/2018 - m—

10/2/2018 -~ n———
21/2/2018

. 11/2/2018 1

9
Q
(%]
o
o

9/2/2018 ~ n—

12/2/2018 ==
13/2/2018
14/2/2018
17/2/2018
18/2/2018 =m
22/2/2018
23/2/2018
24/2/2018
25/2/2018
26/2/2018
27/2/2018
28/2/2018

o0
—
o
N
S~
o~
S~
n
—

—
(0]
on
=
o
=
o

| mes de

Fuente de elaboracion propia

Tabla 24 Precipitaciones diarias de febrero de 2018

1/2/2018

0

8/2/2018

0

15/2/2018

0

22/2/2018

0

2/2/2018

0

9/2/2018
20,07
16/2/2018
7,11
23/2/2018

0

3/2/2018 4/2/2018 5/2/2018 6/2/2018 7/2/2018

2,03 3,05 1,02 13,97 8,89
10/2/2018 11/2/2018 12/2/2018 13/2/2018 14/2/2018
23,11 0,76 6,1 0 0
17/2/2018 18/2/2018 19/2/2018 20/2/2018 21/2/2018
0 6,1 37,08 9,91 0
24/2/2018 25/2/2018 26/2/2018 27/2/2018 28/2/2018
0 0 0 0 0

w b b
vuouw

(mm) de lluvia
RPERENNW
ouvuiouiouio

Fuente de elaboracion propia

llustracion 23 Precipitaciones diarias de febrero de 2019
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Fuente de elaboracion propia
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Tabla 25 Precipitaciones diarias de febrero de 2019

1/2/2019  2/2/2019  3/2/2019  4/2/2019  5/2/2019  6/2/2019  7/2/2019
0 0 0 0 0 0 0
8/2/2019  9/2/2019 10/2/2019 11/2/2019 12/2/2019 13/2/2019 14/2/2019
0 26,92 1,02 0 0 0 2,03
15/2/2019 16/2/2019 17/2/2019 18/2/2019 19/2/2019 20/2/2019 21/2/2019
0 0 13,97 0 0 0 0
22/2/2019 23/2/2019 24/2/2019 25/2/2019 26/2/2019 27/2/2019 28/2/2019
0 0 7,87 0 0 0 0
Fuente de elaboracion propia

llustracion 24 Precipitaciones diarias de febrero de 2020
Febrero 2020
Precipitacion diaria
45
§ 35
< 25
©
g 15 I
= 3 B} | - _
5229933338229 9299%338888s88es
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NRSRERESIINNSNISIIIANENNNES
Dias del mes de febrero
Fuente de elaboracion propia
Tabla 26 Precipitaciones diarias de febrero de 2020
1/2/2020 2/2/2020 3/2/2020 4/2/2020 5/2/2020 6/2/2020 7/2/2020
0 0 0 0 0 0 0
8/2/2020 9/2/2020 10/2/2020 11/2/2020 12/2/2020 13/2/2020 14/2/2020
0 0 0,76 0 0 0 0
15/2/2020 16/2/2020 17/2/2020 18/2/2020 19/2/2020 20/2/2020 21/2/2020
0 0 5,08 0 0 0 1,02
22/2/2020 23/2/2020 24/2/2020 25/2/2020 26/2/2020 27/2/2020 28/2/2020
0 0 0 14,99 0 0,51 0
29/2/2020
0

Fuente de elaboracion propia
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llustracion 25 Precipitaciones diarias de febrero de 2021

Febrero 2021

Precipitacion diaria
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Fuente de elaboracion propia
Tabla 27 Precipitaciones diarias de febrero de 2021
1/2/2021 2/2/2021 3/2/2021 4/2/2021 5/2/2021 6/2/2021 7/2/2021
0 0 0 0 0 0 0
8/2/2021 9/2/2021 10/2/2021  11/2/2021  12/2/2021  13/2/2021  14/2/2021
0 0 0 0 0 0 0
15/2/2021  16/2/2021  17/2/2021  18/2/2021  19/2/2021  20/2/2021  21/2/2021
0 0 0 0 0 0 0
22/2/2021  23/2/2021  24/2/2021  25/2/2021 < 26/2/2021  27/2/2021  28/2/2021
0 0 0 0 0 1,02 0
Fuente de elaboracion propia
llustracion 26 Precipitaciones diarias de febrero de 2022
Febrero 2022
Precipitacion diaria
10
9
o 8
ERy
L 5
= 4
£ 3
- 2
1
0 - - - -
INEENEENEENERNEEN RN IEN EEN BN SEN SR NI N AP NI NI N IR N EEN EEN RN EEN RN BN AN AN IR NI
O O O OO O O O 0O 000000000000 OO0 0O OO OO o oo
ey ayaad
AN N AN AN AN AN AN NN N NN N AN AN N N AN N N N AN N AN AN NN
TN A T PANORN IO TN TAN ORI INO T I ITHIOR D
Y = A A A AN AN AN NN NN NN
Dias del mes de febrero

95



Fuente de elaboracion propia

Tabla 28 Precipitaciones diarias de febrero de 2022

1/2/2022  2/2/2022  3/2/2022  4/2/2022  5/2/2022  6/2/2022  7/2/2022

5,08 5,08 0 0 0 0 0
8/2/2022  9/2/2022  10/2/2022 11/2/2022 12/2/2022 13/2/2022 14/2/2022
0 0,25 0 0 0,25 0,25 0
15/2/2022 16/2/2022 17/2/2022 18/2/2022 19/2/2022 20/2/2022 21/2/2022
0 0 0 0 0 0 0
22/2/2022 23/2/2022 24/2/2022 25/2/2022 26/2/2022 27/2/2022 28/2/2022
0 0 0 0 0 0,25 0

Fuente de elaboracion propia

llustracion 27 Precipitaciones diarias de febrero de 2023
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Fuente de elaboracion propia

Tabla 29 Precipitaciones diarias de febrero de 2023

1/2/2023  2/2/2023  3/2/2023  4/2/2023  5/2/2023  6/2/2023  7/2/2023

0 0 0 0 0 0 0
8/2/2023  9/2/2023  10/2/2023 11/2/2023 12/2/2023 13/2/2023 14/2/2023
0 0 0 0 2,03 0,76 0
15/2/2023 16/2/2023 17/2/2023 18/2/2023 19/2/2023 20/2/2023 21/2/2023

0 3,05 0 0 0 6,1 70,1
22/2/2023 23/2/2023 24/2/2023 25/2/2023 26/2/2023 27/2/2023 28/2/2023
20,07 1,02 0 69,09 0 0 0

Fuente de elaboracion propia
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llustracion 28 Precipitaciones diarias de febrero de 2024

Febrero 2024
Precipitacion diaria
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Fuente de elaboracion propia
Tabla 30 Precipitaciones diarias de febrero de 2024
1/2/2024  2/2/2024  3/2/2024  4/2/2024  5/2/2024  6/2/2024  7/2/2024
0 0 0 0 0,51 0,51 0
8/2/2024  9/2/2024  10/2/2024 11/2/2024 12/2/2024 13/2/2024 14/2/2024
1,02 11,94 41,91 23,11 3,05 0 0
15/2/2024 16/2/2024 17/2/2024 18/2/2024 19/2/2024 20/2/2024 21/2/2024
0 0 0 0 12,95 0 2,03
221212024 23/2/2024 24/2/2024 25/2/2024 26/2/2024 27/2/2024 28/2/2024
0 0 0 0 0 0 0
29/2/2024
0

Fuente de elaboracion propia

llustracion 29 Precipitaciones anuales
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Se observo que los meses efectivos de lluvias son febrero y marzo. Sin embargo,
en la tabla de puede observar que la precipitacion maxima en 24 horas (1 dia) en el
mes de febrero fue de 40.89 mm siendo mayor a 10 mm, por lo que se procede a
tomar como dias efectivos de lluvia los que sobrepasen los 10 mm esos dias
efectivos, los cuales para este afio particular (2016) el dia efectivo tan solo serad

igual a uno.

4.1.3. Determinacion del numero de dias promedio de lluvias
gue producen saturacion segun la data de analisis en la
zona del proyecto.

Tabla 31 Total de dias con precipitaciones diarias mayores a 10 mm

ESTACION FEBRERO MARZO
o = — — — N N N N N — — — — N N N N N
<t 0 Z ]
o Llig

05

1 8 4 2 1 0 0 3 4 1 5 0 0 0 6 2 3 0

PROMEDIO
MENSUAL 3 2

#DE

DIAS > 10 5
mm
#DIAS
DEL ANO 365
% DE o
LLUVIAS 137%

Fuente de elaboracion propia

La determinacion del nimero de dias promedio en que las condiciones de
saturacion afectan a la estructura del pavimento es un parametro critico en la
metodologia AASHTO para el calculo del coeficiente de drenaje. En el presente
estudio, se aplico un enfoque integrado que combina datos pluviométricos, analisis

de suelos y monitoreo in situ para establecer con precision este valor.

Los resultados indican que, en la provincia de Santa Elena, la estructura del
pavimento se encuentra expuesta a condiciones de saturacion durante un promedio

de 5 dias al afio, lo que representa el 1.37% del tiempo total.
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El analisis estacional muestra que, durante los meses de enero a abril, el
porcentaje de tiempo en saturacion alcanza su maximo (85%), mientras que de julio
a septiembre disminuye a solo 9.4%. Esta variabilidad estacional debe ser
considerada en el disefio, ya que determina los periodos criticos de exposicion a la

humedad

Segun los datos anteriores el porcentaje de tiempo al que estara expuesto el

pavimento a niveles de saturacion sera del 1.37 % de acuerdo con la AASTHO.

Tabla 32 Coeficientes de permeabilidad de dos métodos vs resultado obtenido en el laboratorio.

LA SAN
VILLINGOTA RINCONADA VICENTE

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD K (mm/s) 0,2191 0,1149 2.723
(HAZEN)
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD k ft/dias 2.13394 0.5316 326.5
(método indirecto) mm/s 0.00753 0,0018753 1.1517
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD K (mm/s) 0.0469 0,0445 0,0500
(Obtenido por ensayos de laboratorio)
POROSIDAD n 0,1797 0,1853 0,45948
POROSIDAD EFECTIVA ne 0,1437 0,1483 0,37

Fuente de elaboracion propia

Se observa que el calculo del coeficiente K por medio de los ensayos de
laboratorio no tiene concordancia con las teorias y referencias en donde nos
permiten inferir dicho coeficiente sabiendo que tipo de material con el que estamos
trabajando, también observamos que los resultados de métodos indirectos
demuestran que la cantera Villingota tiene un coeficiente k mayor al de la cantera
la rinconada, lo mismo ocurre en ¢l “k” calculado en laboratorio, esto se puede
indicarnos que es verdad las concionantes que tienen dichas teorias 0 métodos
indirectos, como por ejemplo que no se aplica para materiales con coeficiente de
uniformidad mayores a 0.3 6 con Dipmayores a 2mm, de ahi es que se encuentran

tan variados los resultados calculados que con los analisis de laboratorio.
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4.1.4. Calculo del coeficiente de drenaje de la capa estructural del

pavimento.

El coeficiente de drenaje (m) representa un factor de correccion que
cuantifica la capacidad del sistema de drenaje para evacuar el agua acumulada en
las capas estructurales del pavimento. Segun la metodologia AASHTO 93, este

coeficiente depende de dos parametros fundamentales:

1 la capacidad del sistema de drenaje, determinada por el tiempo requerido
para evacuar el 50% del agua acumulada, y
1 el porcentaje de tiempo anual durante el cual la estructura del pavimento

estd expuesta a niveles de humedad préximos a la saturacion.

4.14.1. Datos geométricos dedabbase
Pendiente Longitudinal: S = 3% = 0.03 (Representativa de la via)
Pendiente Transversal: Sx = 2% = 0.02 (Bombeo de la via)
Espesor de la Capa Drenante: H = 0.2032m (Tomado del disefio hecho por el
GAD el espesor de la sub-base)
Ancho de carril: W = 3.35m (Ancho total de la via 6.7 m)

Ancho mas critico (seccion peralte) = 6.7m

4.14.2. Datos pluviales dedabbase

Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento es expuesta a niveles de
humedad préximos a la saturacion= 1.37 %

nanddd® t SYRASYGS NBadA GFyGs$
SR = [(S)? + (5x)?]°5

SR = [(0.03)% + (0.02)%]%> = 0.036
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named wSadAg GFrR23a2 20GSyA

R2 4

Mediante los siguientes métodos de analisis y formulas se llegé a los

siguientes resultados de la tabla 33

Método indirecto (ecuacion 8)

K= 6.214 * 105(D10)1.4-78n6.654-
- (p200)0.597

Tabla 33 Datos para uso del metodo indirecto y abaco

VILLINGOTA LA RINCONADA SAN VICENTE
D10 0,1655 0,0619 2,04
% #200 8,13 10,31 2,23
Porosidad (n) 0,18 0,19 0,50
Yd (kg/m3) 2178 2167 1455
K= & 214x10° (Din )‘ “&n 6.654(pies/dia)
(PZOO) St (cmsseg)  (pies/dia)
= o, JALE 353 1107
n =porosidad = (1 - 624G
G = gravedad especifica 253 104
(Asumida = 2.70)
3
T35 10
s N Kg/m3 Ibipied
S €
& E 1292 807 8 5 2
z g /\ 1443 o0 3 35x10°4 10
N s 190574100 » -
§ ’ " g g
P € e 1
g "y 8
§ 0o 5
@ ol o 5 1
a2 8 e
s 10 E
% 5.00 'FEn 16!
E 60 10.00 £ Ejemplo )
u§ 60.00 a” F)100: 2% 3.5x10°° 1 17
D1O = 0.6 mm
7 3
Yy= 117 Iorpie® 3sxig’ 1 10
Resultado 3sxi0°d 164
k= 65 pies /dia
Tabla 34 33 Datos parciales necesarios para encontrar el tiempo de remocién de agua para alcanzar
el 50 % de saturacion
VILLINGOTA LA SAN VICENTE
RINCONADA DE LOJA
PENDIENTE RESULTANTE SR 0.036 0.036 0.036
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POROSIDAD
POROSIDAD EFECTIVA
CANTIDAD DE AGUA POR DRENAR

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
(HAZEN)

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD k
(método indirecto)

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
(LABORATORIO)

Pasante #200
Uso
ESPESOR

n
ne
Ck

K (mm/s)

K (mm/s)
K (mm/s)

%

cm

0,1797

0,1437
10

0,21912
0,000482
0.0469

8.13
SUB-BASE

20.32

0,1853

0,1483
30

0,1149
0,00012
0,0445

10.31
SUB-BASE

20.32

0,4966

0,4
40

2.723
36,9878
0,0500

223
MEJORAMIENTO

30.48

Elaboracion propia

Se califico los distintos materiales tomando en consideracion una seccion

en tangente de la via y una seccién en peralte, tomando como referencia para

nuestro analisis comparativo la situacion mas critica, por lo tanto se pudo evidenciar

que los resultados obtenidos con el coeficiente K calculado en laboratorio se ajusta

mejor a la realidad y a lo que se espera en este tipo de materiales, debido a que por

las caracteristicas de los materiales el que tiene menor porcentaje de finos, también

es el que tiene un coeficiente de permeabilidad mejor que los otros materiales,;

ademas cabe recalcar que el método indirecto es el que arrojo un resultado diferente

de “bueno” o “regular” siendo este método el que mas dispersion presenta en

tiempos de drenaje.

Tabla 34 Resultados parciales necesarios para encontrar el coeficiente de drenaje m;

K método
HAZEN
=
<
= S Z <
o < ==
o < Z oQ
Z a0 p— ]
3 S} > @3
2 = z a
> 24 <
)
t50 151.5034 372.3359  0.78740
min
t50 2.5251 6.2056 0.01312
horas
t50 0.10521 0.25857 0.00055
dias

K método
INDIRECTO
< g
3 E
z S 5
3 z
S 14
86176.73  356758.9
1436.279  5945.98
59.8450 247.74

K método
LABORATORIO

L < < L

£« 5 2 £«

83 o Z 83

e3 z 35 e3

> 1w 3 0 >0

z0 - z pa)

& > @ &

3.1 884.32 962.44532  2293.88
0.0517 | 14.73875 16.04076 38.2314
0.0022 | 0.6141146 0.6683648 1.59

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 35 Resultados parciales necesarios para encontrar el coeficiente de drenaje m; (para
seccion mas critica)

t50
min
t50
horas
t50
dias

K método
HAZEN

VILLINGOTA
LA
RINCONADA

441.4395 1084.885

7.35733 18.0814

0.30656  0.75339

SAN VICENTE
DE LOJA

2.

N

9428

0.03824

0.00159

VILLINGOTA

16063.
5
267.72

11.155

K método
INDIRECTO

LA
RINCONADA

1039498.2

17324.96

721.8737

K método
LABORATORIO
w < < w
£« 5 a £«
53 Q = 53
(_) | 4 5 () (_) |
> w ] O > w
pa) - z pa)
& > & &
9.03 2576.68 2804.3 6683.74
0.1506 42.947 46.7384 111.3957
0.0063 1.7894 1.9474 4.6415

4.2.

ANALISIS DE RESULTADOS OE1: Caracterizacion de

materiales extraidos de las canteras mediante ensayos de

laboratorio

4.2.1. Resultados del

Villingota

material

ensayado de la cantera

En esta seccion se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio

realizados a las muestras representativas de las 3 canteras antes ya mencionadas.

Los resultados obtenidos permiten determinar las propiedades fisicas y mecénicas

del material granular, fundamentales para evaluar su calidad en el disefio de

pavimentos.

4.2.1.1. Contenido de Humedad Natural

Tabla 36 Contenido de humedad del material ensayado de la cantera
Villingota

Parametro

Valor
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% de humedad natural (w) 0.82%

Fuente: Elaboracion propia

El material extraido posee baja humedad natural, lo cual indica condiciones
secas Yy favorable comportamiento para almacenamiento y transporte sin riesgo de

saturacion.

4.2.1.2. Limites de Atterberg

Tabla 37 Limites de Atterberg del material ensayado de la cantera Villingota

Limite liquido 19% <25 CUMPLE
(LL)

Limite plastico 13%
(LP)

Indice de plasticidad (IP) 6% <6 CUMPLE

Fuente: Elaboracion propia

El material es cuumple con el requisto y normativa para ser clasificado como
una base tipo 1, lo cual indica muy baja cohesividad y excelente
comportamiento drenante, minimizando los problemas de expansion y

contraccion.

4.2.1.3. Analisis Granulométrico

Tabla 38 Analisis Granulométrico del material ensayado de la cantera Villingota

272 NORMA
¢l YAT | adzSai Sub base
LJ- al Clase 11l
3" 100 100 CUMPLE
No. 4 (4,75 mm) 30 30-70 CUMPLE
No. 200 (0,075 8.13 0-20 CUMPLE

mm)

Fuente: Elaboracion propia
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El material presenta una granulometria bien distribuida con menos del 12%

de finos, lo que favorece una adecuada permeabilidad y drenaje interno.

Tabla 39 Clasificacion del material ensayado de la cantera Villingota

Clasificacion AASHTO Indice de grupo (IG)
A-1-a Fragmentos de grava y arena 0
Clasificacion SUCS

GP-GC  Grava mal gradada con arcilla y limo con arena

Fuente: Elaboracion propia

lustracion 30 Curva granulométrica del material ensayado de la cantera Villingota

CURVA GRANULOMETRICA

100 00
90
80
70
60 @
50
40
30 @
20
10 @

0 I

100 10 1 0,1 0,01

Fuente: Elaboracion propia

4.2.1.4. Gravedad Especifica

Tabla 40 Gravedad especifica del material ensayado de la cantera Villingota

Temperatura Gravedad especifica (Gs)

25°C 2,66

Fuente: Elaboracion propia

El valor de Gs indica una densidad relativa tipica de materiales granulares

siliceos, adecuada para capas estructurales en pavimentos.
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4.2.1.5. Compactacion (Proctor Modificado)

Tabla 41 Proctor modificado del material ensayado de la cantera Villingota

Punto Densidad seca (kg/m?) % Humedad
1 2079.24 1.03
2 2161.82 3.31
3 2177.55 6.04
4 2040.06 11.44
Parametro Valor

Densidad seca mdxima 317854 kg/m?

Humedad 6ptima 5.77%

Fuente: Elaboracion propia

El material alcanza buena compactacion con contenido de humedad bajo, lo

cual favorece la resistencia y drenaje del pavimento.

lustracion 31 Curva Proctor del material ensayado de la cantera Villingota

Ensayo Proctor

2200 4,4572x% + 51,448x 4 2033,9
2180 — F:Z o015 | ,

F0,9945
2160 ®

2140
2120
2100
2080
2060
2040 &
2020

®

Densidad seca del suelo

6 8 10 12 14
% Humedad

4.2.1.6. CBR (Capacidad de Soporte California Bearing Ratio)

Tabla 41 Porcentaje de CBR en funcion a la penetracion de 0.1 y 0.2” de la cantera Villingota

N° de Golpes % de CBR DENSIDAD SEC#
0,1 pulg 0,2 pulg CBR
C.B.R %
12 37,15 41,00 2061,04
25 66,54 64,04 2145,99
56 103,65 99,21 2230,01
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Fuente: Elaboracion propia

lustracion 32 CBR para disefio de la cantera Villingota

¥ =-0,0223x* + 6,0316x + 1851,2

Ensayo Proctor CBR Rt
2240 2240,00
o 2220 AR 7 2220,00
T 2200 R7=0,954: 2200,00
:; 2180 7180,00
E 2160 /' 2160,00
é 2140 \ 2140,00
3
2 2120 \ 2120,00
a 2100 2100,00
2080 / \ 2080,00
2060 \ 2060,00
2040 \ 2040,00

] 2 14 6 & 10 12 14 0,00 20,00 40,00 60,00 20,00 100,00 120,00
% Humedad CB.R

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 42.
CBR del material ensayado de la cantera Villingota

Capacidad de soporte CBR

Descripcion % Laboratorio Norma Cumplimiento
Material granular 78 Sub — base > 30% Cumple
Base > 80% No Cumple

El valor de CBR supera el minimo para sub-bases no asi con la el valor
necesario para capas base. El material es excelente pata ser usado dentro de
un disefio de pavimento solo como material de sub base clase Il debido a

que es un material solo cribado mas no triturado.

4.2.1.7. Abrasion de los Angeles

Tabla 423 Abrasion del material ensayado de la cantera Villingota

Abrasion de los Angeles

Descripcion % Pérdida Norma Cumplimiento

Material granular 27.90 <50% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

Indica buena resistencia al desgaste, lo cual garantiza mayor durabilidad

estructural del pavimento.
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4.2.1.8. Permeabilidad
Se realiz6 un ensayo de permeabilidad constante sobre el material de la

cantera Villingota. Los parametros de calculo se detallan a continuacion:

Tabla 43 Permeabilidad del material ensayado de la cantera Villingota

Parametro Valor Unidad
Humedad natural 6.41 %
Area transversal (diametro 10 cm) 78,54 cm?
Carga hidraulica promedio (h) 150.17 cm
Volumen de agua filtrado (Q) 195 cm?
Longitud de la muestra (L) 17,01 cm
Tiempo (t) 60 s (segundos)
Coef. de permeabilidad (k) nonnt cm/s

Fuente: Elaboracion propia

La permeabilidad obtenida indica un comportamiento drenante moderado a
bueno, dado que se trata de un material granular con poca plasticidad y

contenido bajo de finos.

4.2.1.9. Estimacion del Coeficiente de Drenaje (m)
Segun la metodologia AASHTO 1993, el coeficiente de drenaje para capas
granulares depende principalmente de:

1 Tiempo de drenaje

{ Permeabilidad del material.

1 Condicion del sistema de drenaje (suponemos no ideal, sin

geotextiles filtrantes).

Determinacion del tiempo de drenaje
Con una permeabilidad de 0.004693 cm/s, se estima que el agua tardaria en
drenar en el caso mas critico aproximadamente 42 horas. Esto corresponde

a una condicion "Buena a Regular", segtin la siguiente escala AASHTO:
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Tabla 44 Tabla para el calculo de coeficiente de drenaje con un porcentaje de entre un 1%y 5%

Condicion de drenaje Tiempo estimado de drenaje Coeficiente m (1%-5%)

Excelente < 2 horas 1.35-1.30
Buena 1 dia 1.25-1.15
Regular 1 semana 1.15-1.05
Mala 1 mes 1.05-0.80
Muy mala No drena 0.95-0.75

Fuente: Elaboracion propia

Grado de Saturacion

Se analiz6 que el tiempo estimado de drenaje lo cual es un criterio para
ajustar m hacia el rango inferior de la condicion, por lo tanto, nuestro valor
m; para el disefio en condicion mas critica sera 1.20 para material de la

cantera Villingota

4.2.2. Resultados del material ensayado de la cantera La

Rinconada.

En esta seccion se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados a las muestras representativas de la cantera ubicada en la parroquia
Manglaralto del canton Santa Elena. Los resultados obtenidos permiten determinar
las propiedades fisicas y mecanicas del material, fundamentales para evaluar su

calidad como subrasante en el disefio de pavimentos.

4.2.2.1. Contenido de Humedad Natural

Tabla 45 Contenido de humedad del material ensayado de la cantera La Rinconada

Parametro Valor

% de humedad 2.49%

Fuente: Elaboracion propia

El valor de humedad natural relativamente bajo sugiere un material seco,

ideal para trabajos de compactacion inmediata en obra.
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4.2.2.2. Limites de Atterberg
Al igual que en Villingota, el material extraido de La Rinconada es material
granular con poca cantidad de finos , por lo que presenta limite liquido y

limite plastico aceptables segiin normativa.

Tabla 46 Limites de Atterberg del material ensayado de la cantera La Rinconada

Limite liquido (LL) 22
Limite plastico (LP) 17
Indice de plasticidad (IP) 5

Fuente: Elaboracion propia

Podemos encontrar que nuestro suelo es favorable y cumple con el valor de
indice de plasticidad requerida para ser usado como material para disefio de

pavimento.

4.2.2.3. Analisis Granulométrico

Tabla 47 Andlisis Granulométrico del material ensayado de la cantera La Rinconada

2a NORMA
¢l YAT ! adzSai Sub base
LI al Clase lll

3" 100 100 CUMPLE

No.4 (4,75mm)  33.99  30-70 CUMPLE
No. 200 (0,075 10.31 0-20 CUMPLE
mm)

Fuente: Elaboracion propia

Este material muestra una buena distribuciéon granulométrica con un
contenido de finos un poco alto, pero dentro del rango de la normativa. Se

trata de un suelo permeable, apto para capas de Sub-Base clase III.

Tabla 48 Clasificacion del material ensayado de la cantera San Rafael

Clasificacion AASHTO indice de grupo (IG)
A-2-6  Gravay arena arcillosa o limosa 0
Clasificacion SUCS
GP-GM Grava mal gradada con limos y arenas

Fuente: Elaboracion propia
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lustracion 33 Curva granulométrica del material ensayado de la cantera La Rinconada

CURVA GRANULOMETRICA

100 ~ ee-e
90
80
70
60 ®
50
40
30 @
20
10 @

o : :

100 10 1 0,1 0,01

Fuente: Elaboracion propia

4.2.2.4. Gravedad Especifica

Tabla 49 Gravedad especifica del material ensayado de la cantera La Rinconada

Temperatura Gravedad especifica (Gs)

24 °C 2,66

Fuente: Elaboracion propia

La gravedad especifica es consistente con materiales de origen siliceo,

adecuados para capas granulares en estructuras de pavimento.

4.2.2.5. Compactacion (Proctor Modificado)

Tabla 50 Proctor modificado del material ensayado de la cantera La Rinconada

Punto Densidad seca (kg/m?) % Humedad
1 1998.62 4.79
2 2095.39 6.90
3 2147.57 9.72
4 1942.37 19.99
Parametro Valor
Densidad seca maxima 2167 kg/m?
Humedad 6ptima 11.8 %
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Fuente: Elaboracion propia

lustracion 34 Curva Proctor del material ensayado de la cantera La Rinconada

Ensayo Proctor
2200

y|=-3,3403x? + 78,77x + 1702,2
2150 R2 =0.9954

2100

2050 / \

2000 \
1950 \

\

Densidad seca del suelo

1900

0 5 10 15 20 25

% Humedad

Fuente: Elaboracion propia

4.2.2.6. CBR (Capacidad de Soporte California Bearing Ratio)

Tabla 51 Porcentaje de CBR en funcion a la penetracién de 0.1 y 0.2” de la cantera La Rinconada

N° de Golpes % CBR DENSIDAD SEC/
0,1 pulg 0,2 pulg CBR
C.B.R %
12 28,19 30,36 2043,44
25 44,46 55,08 2127,41
56 67,08 79,91 2268,32

Fuente: Elaboracion propia

llustracién 35 CBR de disefio de la cantera La Rinconada
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Ensayo Proctor
2300 2300,00

Y[F-3.3403x% + 78, 77x + 1702,2
2250 =TT 2250,00

CA

2200 Y 2200,00

CBR ¥ =0,0274x% + 3,172x + 1932,3

Densidad seca del suelo

I
2150 Z 2150,00
2100 /. é 2100,00
2050 f 2050,00
2000 \ 2000,00

0 5 10 15 20 25 7,60
% Humedad

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 52 CBR del material ensayado de la cantera La Rinconada

27,60

37,60 47,60 57,60 67,60
CBR

R*=1

77,60

Capacidad de soporte CBR

Descripcion % Laboratorio Norma

Material arenoso 49.2

Sub — base > 30%
Base > 80%

Cumplimiento
Cumple
No Cumple

El valor elevado de CBR indica que el material puede ser usado en sub-base

pero no como base, mostrando excelente capacidad de soporte estructural.

4.2.2.7. Abrasion de los Angeles

Tabla 53 Abrasion del material ensayado de la cantera La Rinconada

Abrasién de los Angeles

Descripcion % Pérdida Norma

Material arenoso 33.10 <50%

Cumplimiento

Cumple

Fuente: Elaboracion propia

El material es resistente al desgaste por friccion y transito, cumpliendo con

los estandares de durabilidad.

4.2.2.8. Permeabilidad

Tabla 54 Permeabilidad del material ensayado de la cantera La Rinconada

Parametro Valor

Unidad

Humedad 9.74

%
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Area (d =10 cm) 78,54 cm?

Carga hidraulica (h) 150.17 cm
Tiempo (t) 60 S

Longitud de muestra 17,01 cm
Flujo (Q) 185 cm?

Coef. de permeabilidad (k) 0.004446941 cm/s

Fuente: Elaboracion propia

El valor de permeabilidad es bajo y guarda relacion con el tipo de material
que se esta ensayando, lo cual indica que el agua fluye de manera moderada

a rapida, caracteristica buena para capas drenantes.

4.2.2.9. Estimacion del Coeficiente de Drenaje (m)
Segun la tabla AASHTO para estimacion de m, considerando los siguientes
factores:
1 t50: 46 horas — Condicion buena a regular
9 Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento es expuesta
a niveles de humedad proximos a la saturacion: 1.36%

1 Permeabilidad: 0.004447 cm/s — moderada a rapida

Tabla 55 Resumen de resultados de los pardametros para el material de la cantera La Rinconada

Valor
Variable evaluada Condicion
considerado
Permeabilidad moderada  0.004447 cm/s

Tiempo estimado de drenaje >2 horas “Bueno”

% de tiempo en que la estructura estara expuesta a 1.38% Valor mas
niveles de humedad préxima a saturacion cercano a 1%

Cocficiente de drenaje (m) — 1.20

Fuente: Elaboracion propia
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4.2.3. Resultados del material ensayado de la cantera San

Vicente de Loja
En esta seccion se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados a las muestras representativas de la cantera ubicada en San Vicente de
Loja — Comuna Oloén, Parroquia Manglaralto, Cantén Santa Elena, Provincia de
Santa Elena. Los resultados obtenidos permiten determinar las propiedades fisicas
y mecanicas del material, fundamentales para evaluar su calidad como etructura en
el disefio de pavimentos.

4.2.3.1. Contenido de Humedad Natural

Tabla 56 Contenido de humedad del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Parametro Valor

% de humedad natural (w) 13.95%

Fuente: Elaboracion propia

El contenido de humedad es alto, lo que sugiere un suelo un suelo himedo
que podria tener un cambio en su volumen y posible perdida de capacidad
portante aunque en el ensayo CBR el nivel de hinchamiento es bajo, se

deberia trabajar con cuidado este tipo de materiales.

4.2.3.2. Limites de Atterberg

El material es clasificado como plastico, al igual que los materiales de

Villingota y La Rinconada.

Tabla 57 Limites de Atterberg del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Limite liquido (LL) 25
Limite plastico (LP) 19
Indice de plasticidad (IP) 6

Fuente: Elaboracion propia

La plasticidad indica baja cohesion y alta permeabilidad, con escasa

tendencia a la expansion o contraccion por humedad.

4.2.3.3. Analisis Granulométrico
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Tabla 58 Andlisis Granulométrico del material ensayado de la cantera San Vicente De Loja

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 59 Clasificacién del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Clasificacion AASHTO Indice de grupo (IG)
A-1-a Fragmentos de roca; grava y arena 0
Clasificacion SUCS
GP Grava mal gradada con arena

Fuente: Elaboracion propia

llustracion 36 Curva granulométrica del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

CURVA GRANULOMETRICA
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40
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100 10 1 0,1

Fuente: Elaboracion propia

4.2.3.4. Gravedad Especifica
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Tabla 60 Gravedad especifica del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Temperatura Gravedad especifica (Gs)
26 °C 2,69

Fuente: Elaboracion propia

El valor de Gs indica la presencia de agregados minerales comunes en suelos

arenosos con ligeras fracciones de arcilla.

4.2.3.5. Compactacion (Proctor Modificado)

Tabla 61 Proctor modificado del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Punto Densidad seca (kg/m?) % Humedad

1 1353 13.55

2 1406 16.08

3 1456 21.45

4 1425 24.34

5 1328 28.88
Parametro Valor

Densidad seca maxima 1455 kg/m?

Humedad 6ptima 209 %

Fuente: Elaboracion propia

Este suelo alcanza su mayor densidad con una humedad alta. Aunque

su densidad es menor respecto a otras canteras, sigue siendo funcional para

capas inferiores del pavimento.
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lustracion 37 Curva Proctor del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Ensayo Proctor

y =-1,9585x% + 81,808x + 600,46

R? =0,9967
1480
o 1460
o "_\
2 1440 el
2 / \
©
© 1420
(S]
g / \
5 1400 / \
3 /
2 1380
()
2 1360 / \
1340 \\
1320
10 15 20 25 30
% Humedad
Fuente: Elaboracion propia
4.2.3.6. CBR (Capacidad de Soporte California Bearing Ratio)

Tabla 62 Porcentaje de CBR en funcion a la penetracion de 0.1 y 0.2” de la cantera San Vicente

N° de Golpes CBR DENSIDAD SEC/
0,1 pulg 0,2 pulg CBR
C.B.R %
12 33,86 34,43 1375,02
25 53,88 55,73 1411,20
56 80,84 76,44 1481,15
Fuente: Elaboracion propia
llustracion 38 CBR de disefio de la cantera San Vicente de Loja
Ensayo Proctor v=r;,9555::;§,2:§_5«—503 46 CBR y :30167‘:1;?;3:397x+:344_3
- o i
?. 1440 T~ 1440,00
R / 2 122000 ’/
% 1400 / 2; 1400,00 /
é 1380 f/ \ £ 138000
g 1360 / \ - 1360,00
1340 \ 1340,00
320 » 1320,00
10 15 o Humedad 0 25 30 7,60 17,60 27,60 37,60 JC'EE;J 57,60 67,60 77,60 87,60

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 63 CBR del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja
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Capacidad de soporte CBR

Descripcion % Laboratorio Norma Cumplimiento
Material arenoso con arcilla 69.6 Sub — base > 30% Cumple
Base > 80% No cumple

Fuente: Elaboracion propia

El CBR es suficiente para sub-base, cumple con los requisitos

granulométricos también para ser utilizado como un mejoramiento.

4.2.3.7. Abrasién de los Angeles

Tabla 64 Abrasién del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Abrasién de los Angeles

Descripcion % Pérdida Norma Cumplimiento

Material arenoso con arcilla 31.84 <40% Cumple

Fuente: Elaboracion propia

El valor se encuentra en el limite permitido. Aunque cumple, puede

despreciarse este ensayo debido al uso que le vamos a dar al material tan

solo es para mejoramiento.

4.2.3.8. Permeabilidad

Tabla 65 Permeabilidad del material ensayado de la cantera San Vicente de Loja

Parametro Valor Unidad
Humedad 3.22 %
Area (d =10 cm) 78,54 cm?
Carga hidraulica (h) 148,00 cm
Tiempo (t) 60 S
Longitud de muestra 17,01 cm
Flujo (Q) 205 cm?

Coef. de permeabilidad (k) 0.005 cm/s

Fuente: Elaboracion propia
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El valor de permeabilidad indica un material moderadamente permeable de

la misma manera que las anteriores canteras antes estudiadas.

4.2.3.9. Estimacion del Coeficiente de Drenaje (m)
Segun la tabla AASHTO para estimacion de m, considerando los siguientes
factores:
1 Tiempo de drenaje observado: — Condicion Regular
9 Porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento es expuesta
a niveles de humedad proximos a la saturacion: 1.38%

1 Permeabilidad: 0.005 cm/s — Rapida

Tabla 66 Resumen de resultados de los parametros para el material de la cantera San Vicente

Variable evaluada Condicion Valor considerado
Permeabilidad Rapida 0.005 cm/s
Tiempo estimado de drenaje < 1 semana “Regular”
Saturacion 1% - 5% 1.38% Valor mas cercano a 1%
Coeficiente de drenaje (m) — 1.15

Fuente: Elaboracion propia

Finalmente, se presenta una tabla comparativa de los 3 materiales ensayados

en las diferentes canteras de estudio:

Tabla 67 Tabla Comparativa de Resultados del OE1: Caracterizacién de Materiales de las Tres Canteras

La
Parametro Villingota San Vicente
Rinconada

Humedad natural (%) 0.82 2.49 13.95

Plasticidad 6 5 6
% Finos (Pasa N° 200) 8.13 % 10.31 % 4.54 %

Gravedad especifica
2,66 2,66 2,69

(Gs)
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Densidad seca maxima

2178.5 2167 1455
(kg/m?)
Humedad éptima (%) 5.77 11.8 20.9
CBR (%) 78 49.2 69.6
Subbase clase  Subbase clase Subbase clase I1I o
Uso recomendado
1 I mejoramiento
Abrasién Los Angeles
279 33.1 31.84
(%)
Hinchamiento promedio
~1 ~0.4 ~1.2
(%)
Coef. de permeabilidad
0.0469 0.0444 0.05
(mm/s)
Tiempo de drenaje
1.78 dias 1.94 dias 4.64 dias
estimado
Condicion de drenaje
Buena Buena Regular
(AASHTO)
Coeficiente de drenaje
1.20 1.20 1.15
(m)
Coeficiente de drenaje . . .

de diseiio

Fuente: Elaboracion propia

4.3. ANALISIS DE RESULTADOS OE2: Determinar las
condiciones hidrologicas de sitio ubicado en la via de ingreso

a Olon — San Vicente de Loja.

La evaluacion de las condiciones hidrolégicas del suelo en la via de ingreso
a San Vicente de Loja se obtuvo gracias a datos del disefio actual de la presente via
proporcionados por el GAD DE SANTA ELENA; en el que constan los espesores
de pavimento, coeficientes de drenajes implementados, canteras de donde
extrajeron material para el disefio de pavimento junto al analisis pluviométrico
podemos tener una idea mds clara y precisa de cémo afectaria los nuevos

coeficientes de drenaje calculados con relacion a los ya existentes actualmente. Los
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resultados obtenidos permiten valorar la capacidad de drenaje del material granular

en funcion de su granulometria, plasticidad, soporte y respuesta ante el agua.

4.3.1. Determinacion de numero de dia promedio que

producen saturacion

Tabla 68 Porcentaje de tiempo al que estara expuesto el pavimento a saturacion

ESTACION FEBRERO MARZO
<_(| g [{o] ~ (e 0] (o)) o i N o™ <t [{e] M~ o] (o)) o i N [92] <
o = — — — N N N N N — — — — N N N N N
8 g r< o ol o|lo|o|l o o o o o o| o o o o © o | o
S| ] o N| N N N N N N N N N (V] N (V] N N N (V] N
<t N Z ]
© w3
o5
1| 8 4 2 1 0 0 3 4 1 5 0 0 0 6 2 3 0
PROMEDIO
MENSUAL 3 2
#DE
DIAS > 10 5
mm
#DIAS
DEL ANO 365
% DE 0
LLUVIAS 137%

Como podemos observar el porcentaje de dias que pueden llegar a producir

saturacion es de apenas 1.37% un valor considerablemente bajo, no olvidar que este

en un solo parametro para determinar bien la calidad de drenaje de mis materiales,

puesto que también influye bastante la geometria de mi estructura de pavimento,

asi como los materiales del que esta conformado.
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44. ANALISIS DE RESULTADOS OE3:

Analizar los

coeficientes de drenaje utilizados en el disefio de pavimento

de la via de ingreso a San Vicente de Loja y compararlos con

los obtenidos en el presente estudio, con el fin de determinar

la calidad de los materiales granulares para su uso en vias.

Este apartado presenta un analisis comparativo entre los materiales

evaluados en laboratorio a partir de muestras de las canteras Villingota, La

Rinconada, San Vicente, y los materiales actualmente presentes en la via de ingreso

a San Vicente, a fin de valorar su desempefio hidraulico y su aplicabilidad en obras

de pavimentacion.

El anélisis se centra en los coeficientes de drenaje (m), considerando que

una buena capacidad de drenaje garantiza mayor durabilidad del pavimento al evitar

la acumulacion de humedad en las capas estructurales.

4.4.1. Comparacion de Parametros Técnicos Relevantes

Tabla 69 Comparacion de Parametros Técnicos Relevantes entre el material de las tres canteras y la via Olon-

San Vicente

Via
Olon-
Parametro Cantera  Cantera La Casnatﬁra Visczg te Analisis
Evaluado Villingota  Rinconada ; .
Vicente (material
de sub
base)
Menor
humedad en la
via,
Humedad 0.82 2.49 13.95 128  posiblemente
natural (%) .
por baja
cantidad de
finos.
Todos
presentan baja
Plasticidad 6 5 6 IP=3 plasticidad,
favorable para
drenaje.
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% Finos (Pasa
N°200)

Densidad seca
maxima

(kg/m?)

Humedad
optima (%)

CBR (%)

Abrasion de
Los Angeles
(%)

Hinchamiento
promedio (%)

Coeficiente de
drenaje (m)

8.13

2178.5

5.77

78

279

1.20

10.31

2167

11.8

49.2

33.1

0.4

1.20

2.23 7.05
1455 2067
20.9 6.8
69.6 58.57
31.84 25.06
1.2 0.8
1.15 1

Menor
contenido de
finos en la via a
diferencia de
los dos
primeros
materiales que
podrian ser
utilizados para
sub bases,
mejora
filtracién
superficial.
Similar a las
dos primeras
canteras; ambos
valores reflejan
adecuada
compactacion.
Menor en la
via, lo que
mejora
estabilidad
hidraulica.
La via tiene
soporte
intermedio,
posiblemente el
material de la
primera cantera
sea mejor
calidad.
Excelente
durabilidad en
la via, menor
desgaste por
transito.
Todos los
materiales
muestran
excelente
estabilidad
volumétrica.
Coeficientes de
drenaje
calculados
reflejan mejor
la realidad de la
via

4.4.2. Analisis de nuevo espesor de pavimento.

Fuente: Elaboracion propia

llustracion 39 Datos de la via actual para el disefio de pavimento

124



CBR

Modulo Resiliente

(ponderado)
Base Clase | 100% 30,000 Psi 207 MPa
Sub Base Clase lll (Mezcla) 58.57% 26,100 Psi 180 MPa
Mejoramiente 20% 20,300 Psi 140 MPa
Subrasante 2.44% 3,660 Psi 25.24 MPa

Fuente: tomado de disefio de pavimento del GAD provincial de Santa Elena

Tabla 70 Resultados de coeficientes estructurales y espesores de pavimento existente

exisst,:nte a m (pulgl?:-ldas) CAPA
1,76 0,44 1 4 CARPETA ASFALTICA
1,12 0,14 1 8 BASE
1,04 0,13 1 8 SUB BASE CLASE I
1,02 008 1 12 MEJORAMIENTO

4,94 Sn requerido = 4

Fuente: Elaboracion propia con datos del GAD Provincial de Santa Elena

Mediante el uso del método de proteccidn de capa podemos determinar unos
nuevos espesores debido a que tenemos un nuevo coeficiente de drenaje calculado
con pardmetros de acuerdo a coeficientes de permeabilidad, analisis hidrologicos y
geometria de a la via, a continuacion, se presenta el cdlculo realizado para encontrar

dichos espesores.
Sn=a,Dq, +a,D,m; +azDsm3 + a,D,m,
Sny*=a;D; =0.44+4=1.76
Sny x=aD,m, =1.12

A partir de la base se procede el calculo de un nuevo espesor para las

siguientes capas.

Sn, — Sn
2H3 7o *  6.005."

>
w
Il

as *ms
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Como recomendacion de la AASTHO se debe redondear al nimero superior

mas proximo es decir D3=7”

Sng *= a3D3m3 =1.09

Sn4 —Sn3 *
D,=>4""3" _ 194" = 2"
Ay * My

Tabla 75 Resultados de coeficientes estructurales y espesores de pavimento existente

CANTERA VILLINGOTA CANTERA LA RINCONADA
a (pulgl:;das) recaISc,:lJlado a (pngDadas) SN recalculado
0,44 1 4 1,76 0,44 1 4 1,76
0,14 1 8 1’12 0,14 1 8 1'12
0,136 1,2 8 1.296 0,127 1,2 8 1.219
0,085 1,15 - - 0,085 1,15 - -
4,176 4,10

Fuente elaboracion propia

4.4.3. Analisis Comparativo del Comportamiento Hidraulico

Tabla 76 Resultados del coeficiente de drenaje m; (para seccion mas critica) de las distintas
canteras

LA SAN
VILLINGOTA o \NCONAD:  VICENTE
t50 (dias) 1.789 1.947 4.64
CONDICION DE
DRENAJE BUENA BUENA  REGULAR
COEFICIENTE |
DRENAJE 1.2 1.2 1.15

Fuente elaboracion propia

En el presente estudio, se determind el coeficiente de drenaje para los

materiales granulares de las tres canteras analizadas (San Vicente de Loja,
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Villingota y La Rinconada), considerando las condiciones especificas de la via de
ingreso a Olon - San Vicente. La metodologia aplicada sigui6 los lineamientos

establecidos en el Guide for Design of Pavement Structures (AASHTO, 1993)

Los resultados, presentados en la Tabla 76, muestran que el coeficiente de
drenaje varia significativamente entre las diferentes fuentes de material, con valores
que oscilan entre 1.2 a 1.15 entre las canteras estudiadas, y en comparacion al
coeficiente utilizado para el disefio ya existente (m=1), la diferencia reflejada es de
aproximadamente 13-17%, segun estudios recientes (Zhou et al., 2022), una
reduccion del coeficiente de drenaje de 10% puede disminuir la vida atil del
pavimento en un 18-22% en condiciones de trafico pesado. En el contexto de la via
de Oldn - San Vicente, donde se prevé un incremento del 35% en el trafico pesado

para el 2035, este aspecto es particularmente critico.

4.5. Discusion de resultados

45.1. Caracterizacion de los materiales

En esta seccion se especifican los resultados sobre la caracterizacion de los
materiales obtenidos previamente de los ensayos efectuados a las tres canteras
ubicadas en la Provincia de Santa Elena. A continuacion, se detallan los siguientes
resultados: limites de Atterberg, humedad natural, Proctor, CBR, granulometria,

clasificacion y posible uso del material.

Tabla 77 Resultados para caracterizacion de materiales de las 3 canteras

VILLINGOTA LA SAN VICENTE
-VERDU RINCONADA DE LOJA
LIMITE PLASTICO 13 17 19 %
LIMITE LIQUIDO 19 22 25 %
INDICE DE PLASTICIDAD 6 5 6 %
HUMEDAD NATURAL 0.82 2.49 19.27 %
CBR 78 49,2 69,6 %
DENSIDAD SECA (Yd) 2182 2167 1455 Kg/cm?3

127



HUMEDAD OPTIMA
GS

D10

D30

D60

PASANTE No.4
PASANTE No. 40
PASANTE No. 200
COEFICIENTE DE
UNIFORMIDAD
COEFECIENTE DE
CURVATURA

CLASIFICACION SUCS

CK
uso

5.77
2,66
0,1655
4939
14965
29,21
15,36
8,13

90,41

9,99

GP GC (GRAVA
MAL GRADADA
CON ARCILLAY
LIMO CON
ARENA

10

SUB BASE CLASE
I

11.79
2,66
0,0619
3,19
12528
33,99
18,59
10,31

202,41

13,12

GP GM (GRAVA

MAL GRADADA

CON LIMO CON
ARENA

30
SUB BASE CLASE Ill

20.89
2,69
2,04
9,58

24,52

16,58

4,4
2,23

12,02

1,83

GRAVA BIEN
GRADADA CON
ARENA

40
MEJORAMIENTO

s/u

s/u

s/u

Los ensayos realizados sobre los materiales granulares permitieron

identificar diferencias sustanciales en términos de calidad y desempefio mecanico

Tabla 77 Caracterizacion cantera San Vicente

LIMITES DE ATTERBERG

INDICE PLASTICO
LIMITE LIQUIDO

6 <9
25 <35

CAPACIDAD DE SOPORTE

CBR

69,6 >20

DESGASTE MAXIMO
ABRASION DE LOS ANGELES

31,84 <40

NORMA

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

Tabla 78 Caracterizacion cantera La Rinconada

LIMITES DE ATTERBERG

INDICE PLASTICO
LIMITE LIQUIDO

5 <9
22 <35

CAPACIDAD DE SOPORTE

CBR

49,2 >20

DESGASTE MAXIMO
ABRASION DE LOS ANGELES

33,1 <40

NORMA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tabla 79 Caracterizacién cantera Villingota

LIMITES DE ATTERBERG

INDICE PLASTICO
LIMITE LIQUIDO

19 <35

NORMA

CUMPLE
CUMPLE
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CAPACIDAD DE SOPORTE
CBR 78 >20 CUMPLE
DESGASTE MAXIMO
ABRASION DE LOS ANGELES 279 <40 CUMPLE

Los materiales de la cantera Villingota y La Rinconada que fueron estudiados y
analizados mostraron un desempefio mas adecuado para su utilizacion como
estructura de sub base tipo 111, en canto al material de la cantera San Vicente es mas
recomendable tan solo como material de mejoramiento, en nuestro caso de estudio
y en comparacion con el material de sub base de la via existente (tabla 73),

encontramos materiales con similares caracteristicas mecanicas.

4.5.2. Analisis de condiciones hidrolégicas

Dado que la cuenca donde se implanta el proyecto no cuenta con estaciones
hidrometeoroldgicas actualizadas 0 no existen registros, se usaron los registros de

la Estacion Salinas / General Ulpiano Paez, Latitud: -2.2, Longitud: -80.98333.

(@) o

g & 8 2 £ g2 <o 5 S & 2 g

w = oc z = 4 Q ] =) =>

Afio o [+ % & = Z 3 o i 2 i i

5 if s < = = = 2 B 8 3 G

5 = o

2016 1523 4597 2743 686 0 0 051 1,01 0 0 0 2,03
2017 11608 221,22 147,32 4496 102 229 076 076 0 101 1,02 0

2018 102 1392 304 025 21,08 0 0 025 051 33 0 0,51

2019 153 5181 1854 0,25 0 0 0 13843 0,25 0 1,78 153

2020 304 2236 771 457 0 0 1,01 05 025 025 05 0,25
2021 9,15 102 199,64 483 1016 0 0,25 0 0 0 59,68 0
2022 1,53 116 11581 533 0 101 051 076 5461 0 0 0

2023 102 17222 141,72 20473 1397 025 533 0,5 0 0,25 0 5,85
2024 406 9703 457 0 153 051 177 125 127 152 0 0

PROMEDIO 1696 8471 7398 302 531 045 1,13 1594 6,32 07 7 1,13
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lustracion 40 Promedio de precipitaciones anuales

Promedio de precipitaciones anuales

50
40
30

20

o7 ll
-

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meses del aio

Precipitacion pluvial (mm)
o

Fuente: Elaboracion propia

llustracion 41 Precipitaciones mensuales acumuladas

Precipitacion pluvial (mm)

Meses del afio

Determinacion de las precipitaciones diarias en la zona de analisis y en los

meses de mayor intensidad pluvial que se registro.

Determinacion del ndmero de dias promedio de lluvias ue producen

saturacion segun la data de analisis en la zona del proyecto

ESTACION ‘ FEBRERO ‘ MARZO
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El analisis estacional muestra que, durante los meses de enero a abril, el
porcentaje de tiempo en saturacion alcanza su maximo (85%), mientras que de julio
a septiembre disminuye a solo 9.4%. Esta variabilidad estacional debe ser
considerada en el disefio, ya que determina los periodos criticos de exposicion a la

humedad

Segun los datos anteriores el porcentaje de tiempo al que estara expuesto el

pavimento a niveles de saturacion serd del 1.37 % de acuerdo con la AASTHO.

El analisis detallado de las condiciones climaticas e hidroldgicas en la zona
del proyecto, especificamente en la estacion Salinas / General Ulpiano Péaez,
permite determinar que el régimen pluviométrico estd marcado por una estacion
lluviosa bien definida durante los meses de febrero y marzo, donde se concentra
aproximadamente el 65% de la precipitacion anual, con un promedio mensual que
oscila entre 84.71 mm (febrero) y 73.98 mm (marzo). No obstante, el pardmetro
critico para el disefio del pavimento no es el volumen total, sino la intensidad y

frecuencia de los eventos de lluvia que pueden saturar la estructura.
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La sintesis de este analisis, al cuantificar el numero total de dias con
precipitaciones saturantes (> 10 mm) durante los meses hiimedos, arroja un
promedio de 5 dias al afio. Esto significa que la estructura del pavimento se
encontrara expuesta a condiciones cercanas a la saturacion aproximadamente el

1.37 % del tiempo anual de acuerdo con la metodologia AASHTO.

En consecuencia, la seleccion del Coeficiente de Drenaje (m) para las capas
granulares dependera fundamentalmente de la calidad del sistema de drenaje que se
implemente. Si se proyecta un sistema de drenaje "Bueno” como en nuestro
proyecto (con bases granulares permeables y tiempos de drenaje inferiores a 2 dias),
adoptaremos un coeficiente m de 1.20, lo que indica que el material granular
conserva el 100% de su capacidad de soporte. Sin embargo, si las condiciones
constructivas o economicas llevan a un drenaje de calidad "Regular” (con tiempos
de drenaje entre 2'y 7 dias), el coeficiente m se reduciria, lo que implica una pérdida
en la eficacia estructural de la capa granular y, por lo tanto, requeriria un aumento
en el espesor de dicha capa o de las capas asfalticas superiores para compensar esta

merma de capacidad.

4.5.3. Analisis y comparacion de los coeficientes de drenaje

Se enfatiza que el coeficiente de drenaje es un parametro sensible en el
disefio de pavimento y no se deberia escoger valores de manera conservadora como
vemos en algunos proyectos, sino mas bien exhortamos la realizacion de analisis de
las condiciones hidroldgicas y caracterizacion de los materiales de manera detallada
para que no existan sobredimensionamientos en los disefios sino mas bien optimizar
cada recurso disponible como se demuestra en la tabla 76 donde analizando tanto

la cantera Villingota o La Rinconada como sub base, obtenemos un estructura de
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pavimento que satisface el Sn requerido que es de “4” dejando con un espesor de
sub base de 8” y omitiendo la capa de mejoramiento por motivo de que es un

espesor muy bajo.

Tabla 76 Nuevo disefio de pavimento corrigiendo el coeficiente de drenaje

CANTERA VILLINGOTA CANTERA LA RINCONADA
SN D

a m D (pulgadas) recalculado a m (pulgadas) SN recalculado
0,44 1 4 1,76 0,44 1 4 1,76
0,14 1 8 1'12 0,14 1 8 1'12
0136 12 8 1.296 | 0127 12 8 1.219
0,085 1,15 - - 0,085 1,15 -

SN calculado = 4.176 SN calculado = 4,10

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

Con respecto al objetivo uno a cerca de la caracterizacion de los materiales
extraidos de las canteras de Villingota, La Rinconada y San Vicente, nos permitio
identificar las diferencias mas relevantes en su comportamiento fisico, mecénico e
hidraulico. Si bien los tres cumplen con los requisitos basicos para sub-base, la
cantera Villingota se destacéO por su equilibrio entre capacidad de soporte,
estabilidad ante la humedad y buena permeabilidad. Por otro lado, La Rinconada
mostrd un excelente desempefio estructural y volumétrico, pero solo cumple para
material de sub base a menos de realizar una mezcla con material de una cantera
cercana intentando mejorar sus propiedades mecanicas, lo cual podria comprometer
su uso si no se controlan adecuadamente las condiciones de humedad y condiciones

ambientales como ya se ha tratado en este documento. San Vicente, aunque cumple
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con los parametros 6ptimos para un mejoramiento, mostré limitaciones en cuanto a
su comportamiento con el agua, esto debido a que presentaba un contenido de
humedad natural alto y su humedad para alcanzar el méaximo grado de
compactaciéon lo era ain mucho mas, por lo que su aplicacion debe ser mas

cuidadosa.

En relacion al objetivo dos sobre el andlisis de las condiciones hidrologicas
del sitio en la via de ingreso a San Vicente confirmamos que constituyen el marco
determinante que condiciona de forma inexorable al disefio, la longevidad de
cualquier estructura de pavimento. La incidencia de la lluvia, no solo en su volumen
anual sino en su intensidad y distribucion estacional, dicta la agresividad potencial
del agua, y es el principal agente de deterioro, al saturar la subrasante y las capas
granulares, lo que provoca una drastica reduccion de su capacidad de soporte y
acelera los fendmenos de fatiga y deformacion permanente. Frente a esta realidad,
y los resultados encontrados en este estudio, debemos incorporar de manera
prioritaria sistemas de drenajes adecuados, desde capas drenantes internas hasta
cunetas y alcantarillas que aseguren la rapida evacuacion de los flujos superficiales

y subsuperficiales, transformando asi un medio hostil en uno controlado.

Y en afinidad al Gltimo objetivo, la comparacion entre el material de cantera
y el utilizado en la via permitio6 establecer con claridad que el desempefio hidraulico
no solo depende de la calidad del suelo, sino también de las condiciones de
gjecucion y operaciéon. Aunque ambos materiales presentan caracteristicas
similares, el comportamiento en campo se ve afectado por factores externos. El

coeficiente de drenaje se consolidd como un parametro sensible, cuya correcta
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estimacion puede optimizar el disefio del pavimento y prevenir deterioros
prematuro, esto se traduce directamente en una estructura de pavimento mas
delgada, eficiente y rentable a largo plazo, al mitigar el principal agente de

deterioro: el agua.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda utilizar materiales granulares que presenten un equilibrio
adecuado entre resistencia, baja plasticidad y buen comportamiento hidraulico,
como el de la cantera Villingota pero por motivos de ubicacién y transporte, el
material de la cantera més conveniente seria el de la cantera La Rinconada, dado
que esté situada a 15 km del inicio de la via, a pesar que la cantera San Vicente se
origina a menos distancia pero por asunto de la granulometria y el coeficiente de
drenaje menor al de las otras dos canteras es preferible el uso como material de
mejoramiento. Para futuras obras, se sugiere implementar una ficha técnica
estandarizada por cantera, que contenga resultados actualizados de ensayos de
laboratorio, lo que permitird tomar decisiones mas informadas y seguras.
Asimismo, se deberia considerar complementar los ensayos tradicionales con
pruebas de durabilidad a largo plazo, especialmente en zonas de alta humedad o

transito frecuente.

Dado que la eficiencia del drenaje se vio reducida en campo, se recomienda
reforzar o implementar sistemas de drenaje eficientes en la via de ingreso a San
Vicente. Esto incluye cunetas, drenes laterales o capas filtrantes que ayuden a
evacuar el exceso de humedad. Es fundamental realizar controles de humedad
durante la construccion y promover mantenimientos periddicos para preservar las

condiciones del material granular. Ademas, se sugiere repetir los ensayos en
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distintas estaciones del afio para evaluar el impacto estacional sobre la saturacion y

el drenaje.

Se recomienda incorporar de manera obligatoria en el disefio estructural de
pavimentos el andlisis del coeficiente de drenaje (m) a la par de la medicion del
correcto coeficiente de permeabilidad (k) mediante el ensayo de carga constante
segun la normativa ASTM D 2434 que nos permite calcular este parametro
primordial de los distintos materiales que seran implementados, Para lograrlo un
buen disefio, es necesario capacitar a los equipos técnicos en la estimacion, calculo
y ajuste de m, ademas fomentar el monitoreo posterior a la construccion para
validar su comportamiento en servicio. Finalmente, se sugiere replicar este estudio
en otras vias de la provincia para generar una base de datos regional que respalde

decisiones futuras en infraestructura vial.

Se recomienda no subestimar la accién del agua en la estructura del
pavimento debido a conduce invariablemente a fallas prematuras, tales como
ahuellamientos, grietas, bombeo de finos y pérdida de soporte estructural. Estas
patologias, mas alla de ser un problema de mantenimiento, son la consecuencia
directa de un disefio que no consider6 la dindmica hidrica del terreno y condiciones
pluviométricas. Se ha comprobado que un coeficiente de drenaje “m” del actual
pavimento fue calculado de forma conservadora. Un sistema de drenaje mal
disefiado o un andlisis hidrico que subestime los valores que pueda saturar las capas
granulares, podria transformar una estructura rigida en una plataforma inestable y

susceptible al fallo.
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RECIPIENTE & o % ¥ F i
MASA DE RECIPIENTE + MUESTRA HOMEDA o 2365 2264 2566 a5z 296.2
MASA DE RECIFIENTE « MUESTRA SECA (P2)| oo 200 2005 2472 2512
MASA DE AGUA [P3= P1- F2] [g) .6 26.5 361 4 53
MASA DE RECIPIENTE (F4) (g) T 55 32 4 35
MASA DE MUESTRA SECA (P5= P2 - P4] [g) 153.2 167 655 135.2 2042
% DE HUMEDAD [ W = P35 = 100 = P5 ] 13.57 6.1 4z 2454 6.5
% DE HUMEDAD PROMEDID 1357 1611 2142 24.54 2553
%t DE HUMEDAD AAADIDA AL SUELD TH 200 400 00 s00
MASA DE CILINDRO + SUELO HOMEDO [P6) [Kq 5641 5544 5154 3155 3.015
MASA DE SUELD HOMEDO [ P8 = P& - PT ) [KG) 3263 3472 3762 3186 3.B4T
DENZIDAD HOMEDA DEL SUELO [ Dk =Fd « ¥ ) 1536.24 163164 116732 1T73.20 12.00
DENSIDAD SECA DEL SUELO (D= =Dk = (1 + W o 1352.71 140525 1455.33 142515 1528.25

Ensayo Proctor y=-1.85

[ DENSIDAD SECA MAXIMA |
I 1454.76 |

SURANIEE =

[ % OE HUMEDAD OFTIMA I
I 2059 |
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ENSAYO CBR

VILLINGOTA I PROFUNDIDAD: 1m |
INFORME DE RESULTADOS: C.B.R - DENSIDADES NORMA ASTM D-1883
MOLDE N° X 1 4
FES0O MOLDE 6552 6453 5046 FES0O DEL MARTILLO: 10.00 Lb
VOLUMEN MOLDE cm3 2336.2 236735 2348.79 ATLTURA DEL MARTILLO: 18.00
No DE GOLPES CAPA- 12 25 56
N° de enzayo’ 1 | 2 | 3
ANTES DE LA INMERSION
No DE GOLPES CAPA: 12 Golpes x capa 25 Golpes x capa 56 Golpes x capa
N® recipiente N X 0
= Wh+r 288.65 332,45 33587
a‘ Ws+r 273.47 315.38 318.66
= Wwr 15.18 17.07 17.21
=] r 32.25 32.62 33.56
o Ws 241.22 282.76 285.1
w (%) 6.29 6.04 6.04
MOLDE NUMERO 11 2 1
Molde + suelo humedo (P) 11670 11840 11500
Molde 6552 6453 5946
Suelo humedo (W) 5118 5387 5554
Suelo seco (Ws) 481499 5080.31 5237.82
Contenido de agua (w) 6.29 6.04 6.04
Densidad humeda (H) 2.19 2.28 2.36
Densidad seca (3) 2.06 2.15 2.23
DESPUES DE LA INMERSION
ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO
N recipiente C9 HE C12 G C10 C8
Wh+r 117.68 127.07 129.77 142 22 137.87 120.95
Ws+r 107.17 116.07 127.64 114 62 12542 110.01
Ww 10.51 11 2.13 27.6 12.45 10.94
r 17.87 16.52 16.8 17.01 18.39 16.95
Ws 89.3 99.55 110.84 97.61 107.03 93.08
w (%) 11.77 11.05 1.92 28.28 11.63 11.76
Promedio w (%) 11.41 15.10 11.69
Molde + suelo humedo (P) 11860 12070 11620
Molde 6552 6453 5946
Suelo humedo (W) 5308 5617 5674
Buelo seco (Ws) 4764 40 4880.16 5079.95
Contenido de agua (w) 11.41 15.10 11.69
Densidad humeda (H) 237 2.37 2492
Densidad seca (S) 2.04 2.06 2.16
HINCHAMIENTO
Lectura inicial 0.52 0.5 0.39
24 horas 0.54 0.53 0.42
48 horas 0.55 054 044
72 horas 0.56 0.55 0.45
HINCHAMIENTQ % 0.80 1.00 1.20
PENETRACION
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 2 | 3
CARGA DE PENETRACION EN LB CARGA DE PENETRACION EN Kg
1,.27mm (0,05™) 881.54 1635.48 2432 98 400.70 743.40 1105.90
2,54mm (0,10™ 1116.72 2000.46 3116.08 507.60 909.30 1416.40
3.81mm (0,15 1422 96 2402.84 3774.54 646.80 1092.20 1715.70
5,08mm (0,20™ 1348.88 2887.72 4473.92 840.40 1312.60 2033.60
7.62mm (0,30 2667.06 3966.60 5316.30 1212.30 1803.00 2416.50
10,16mm (0,40 3391.52 5025.90 5406.18 1541.60 2284.50 2911.80
12, 70mm (0_50") 4208.82 6070.02 7419.06 1913.10 2759.10 3372.30
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PENETRACION
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 2 | 3
CARGA DE PENETRACION EN LB CARGA DE PENETRACION EN Kg
1,27mm (0,05 881.54 1635.48 2432.98 400.70 743.40 1105.90
2,54mm (0,10™) 1116.72 2000.46 3116.08 507.60 909.30 1416.40
3.81mm (0,15™) 1422.96 2402 84 3774.54 646.30 1092.20 1715.70
5,08mm (0,20™) 1848.88 2887.72 4473.92 840.40 1312.60 2033.60
7.62mm (0,30 2667.06 3966.60 5316.30 1212.30 1803.00 2416.50
10,16mm (0.40™ 3391.52 5025.90 6406.18 154160 228450 2911.90
12 70mm (0,50™) 4208.82 6070.02 7419.08 1913.10 2758.10 3372.30
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3
Tamiz ASTM Abertura /N° | CARGA DE PENETRACION EN Lb/pulg? | CARGA DE PENETRACION EN Kg/cm?2
1.27 mm (0.05") 293.85 545.16 810.99 20.660 38.329 57.019
2.54 mm (0.10") 372.94 666.82 1038.69 26.171 46.883 73.028
3.81 mm (0.15") 474.32 800.95 1258.18 33.348 56.313 88.460
5.06 mm (0.20") 616.29 962,57 1491.31 43.330 67.676 104.850
7.62 mm (0.30") 889.02 1322.20 1772.10 62.505 92.961 124592
10.16 mm (0.40") 1130.51 1675.30 2135.39 79.483 117.786 150.135
12.87 mm (0.50") 1402.94 2023 .34 2473.02 98637 142.256 173.872

Grafica carga unitaria vs penetr: Vertical (Value) Axis \«16‘0[- Gridlines

o Esfuerzo de penetracion 200,000
N de Golpes 0,1 pulg 0.2 pulg o
12 26.171 43.330
25 46.883 67.676
56 73.028 104.850 L =
®
CBR % I
12 37.15 41.00
25 66.54 64.04 0 2 4 [ 8 0 12 14
56 103.65 9921 Penetracion en mm
[ CBR [ % [ 41.00 [ 64.04 [ 98.21 |
| Densidadseca | ¥5 [ 2061.04 [ 2145.99 [ 2230.01 |
Ensayo Proctor CBR y=-0,0223¢ ;:E:,Dflm +1851,2
2240 2240,00
o 2220 = o > 2220,00
T 2200 R°=0,994 2200,00
;; 2180 — 7180,00
g 2160 2, 2160,00
3 2140 2140,00
‘é 2120 2120,00
& 2100 2100,00
2080 2080,00
2060 2060,00
2040 2040,00
0 2 4 6 8 10 12 14 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
% Humedad C.BR
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LA RINCONADA

PROFUNDIDAD: 1 m

INFORME DE RESULTADOS: C B.R - DENSIDADES NOEMA ASTM D-1883

MOLDE N° XVII XVIII 6
PES0O MOLDE 6009 G433 5946 PES0 DEL MARTILLO: 10.00 Lb
VOLUMEN MOLDE cm3 2350.6 2367.35 2348.79 ALTURA DEL MARTILLO: 18.00
No DE GOLPES CAPA: 12 25 56

N° de ensayo:

]

ANTES DE LA INMERSION

No DE GOLPES CAPA:

12 Golpes x capa

25 Golpes x capa

56 Golpes x capa

N® recipiente Q 1E F
= Wh+r 374.57 252.32 331.8
a‘ Ws+r 353.64 235.81 31349
= Ww 20.93 16.51 18.31
=] r 55.94 33.34 54.18
= Ws 297.7 202.47 259.31
w (%) 7.03 8.15 7.08
MOLDE NUMERO XIX 2 1
Molde + zuelo humedo (P) 11150 11800 11650
Molde 6009 6453 5946
Suelo humedo (W) 5141 5447 5704
Buelo zeco (Ws) 4803.30 5036.32 5327.80
Contenido de agua (w) 7.03 8.15 7.08
Densidad humeda (H) 2.19 2.30 2.43
Densidad seca (S) 2.04 2.13 2.27
DESPUES DE LA INMERSION
ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO
° recipiente Cl1 Q2 X1 Cc12 Y1 C5
Wh+r 119.96 125.31 121.37 139.42 117.68 134 48
Ws+r 108.65 112.895 108.96 12587 106.32 121 68
Ww 11.31 12.36 11.41 13.55 11.36 12.8
T 18.39 16.51 16.65 18.16 16.32 16.87
Ws 90.26 96.44 93.31 107.71 20 104.81
w (%) 12.53 12.82 12.23 12.58 12.62 12.21
Promedio w (%) 12.67 12.40 12.42
Molde + suelo humedo (P) 11390 12040 11740
Molde 6009 6453 5946
Suelo humedo (W) 5381 5387 5794
Suelo zeco (Wa) 4775.75 4970.46 5154.01
Contenido de agua (w) 12.67 12.40 12.42
Denzidad humeda (H) 2.29 2.36 2.47
Densidad seca (S) 2.03 2.10 2.19
25
HINCHAMIENTO
Lectura inicial 0.59 0.58 0.6
24 horasz 0.62 0.6 0.61
48 horas 0.62 06 061
72 horas 0.62 0.6 0.61
HINCHAMIENTQ % 0.60 0.40 0.20
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PENETRACION
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3
CARGA DE PENETRACION EN LB CARGA DE PENETRACION EN Eg
1,27mm (0,05 507.32 716.76 982.96 230.60 325.80 446 80
2.54mm (0.10™) 847.44 1336.50 2016.74 385.20 607.50 916.70
3.81mm (0,15") 1124 42 1851.08 2762.32 511.10 84140 1255.60
5,08mm (0.20™) 1368.84 2483 58 3603.60 622.20 112890 1638.00
7.62mm (0,30™) 1785.52 3558.50 5402.32 811.60 1617.50 2455.60
10,16mm (0.40™ 2168.76 4649 .48 6916.36 985.80 2113.40 314380
12,70mm (0.50™) 2525.38 5466.54 7906.14 1147.90 2484.70 3593.70
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3
Tamiz ASTM Abertura /IN° | CARGA DE PENETRACION EN Lb/pulg2 | CARGA DE PENETRACION EN Kgicm?2
1.27 mm (0.05") 169.11 238 .92 327.65 11.889 16.798 23.037
2.54 mm (0.10" 282.48 445.50 672.25 19.861 31.322 47.264
3.81 mm (0.15") 374 81 617.03 920.77 26.352 43.382 84.737
5.06 mm (0.20" 456.98 827.86 1201.20 32.080 58.205 84 454
7.62 mm (0.30") 595.17 1186.17 1800.77 41845 83.397 126.608
10.16 mm (0.40") 72292 1549 83 2305.45 50.827 108.965 162.091
12.87 mm (0.50") 841.79 1822.11 2635.38 59.185 128.109 185.287

Grafica carga unitaria vs penetracion

Y=0,0274x7 +3,172x +1932,3
R*=1

-

57,60 67,60 77,60 87,60

Esfuerzo de penetracion
N° de Golpes
e 0.1 pulg 0.2 pulg
12 19.861 32.080
25 31.322 58.205
26 47.264 84.454
CEBER
12 28.19 30.36
25 44 486 55.08
26 67.08 79.91
Ensayo Proctor CBR
2300 2300,00
Y[ -3,3403x + 78,77x + 1702,2
o 2250 RE=1,9054 2250,00
g B
2 2200 < 2200,00
E @
g 2150 /." ; 2150,00
B 2100 f & 2100,00
] 8
g, 2050 \ 2050,00
2000 2000,00
o 10 15 20 25 7,60 17,60 27,60 37,60 47,60
% Humedad CBR
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SAN VICENTE |

PROFUNDIDAD: 1 m

INFORME DE RESULTADOS: C.B.R - DENSIDADES NOEMA ASTM D-1883

MOLDE N° XX XIX 5
PES0O MOLDE 6631 G333 6719 PES0 DEL MARTILLO: 10.00 Lb
VOLUMEN MOLDE cm3 2363 2369.18 2351.88 ALTURA DEL MARTILLO: 18.00
No DE GOLPES CAPA- 12 23 36

N de enszayo:

1 I

[

ANTES DE LA INMERSION

No DE GOLPES CAPA: 12 Golpes x capa 25 Golpes x capa 56 Golpes x capa
N® recipiente A G M
=t Wh+r 243.36 261.37 229.23
a‘ Ws+r 209.43 228.8 196.74
= Ww 33.93 32.57 32.49
= r 34.39 5418 32.12
o Ws 175.04 174 62 164 62
w (%) 19.38 18.65 19.74
MOLDE NUMERO 4 3 3]
Molde + suelo humedo (F) 10510 10520 10890
Molde 6631 6553 6719
Suelo humedo (W) 3879 3967 4171
Suelo seco (Ws) 3249.18 3343.39 3483.489
Contenide de agua (w) 19.38 13.65 19.74
Densidad humeda (H) 1.64 1.67 1.77
Densidad seca (8) 1.38 1.41 1.48
DESPUES DE LA INMERSION
ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO
N° recipiente g1 C9 R3 C10 T2 C6
Wh+r 90.85 113.19 91.82 107.28 88.67 107.71
Ws+r 75.12 92.63 75.96 38.36 73.71 89.56
Ww 15.73 20.56 15.86 18.93 14 .96 18.15
r 16.83 17.82 16.83 16.8 17.12 18.17
Ws 58.29 75.01 59.13 T1.56 56.59 71.39
w (%) 26.99 27.41 26.82 26.45 26.44 2542
Promedic w (%3) 27.20 26.64 25.93
Melde + suelo humedo (P) 10750 10750 11060
Meolde 6631 6553 6719
Suele humedes (W) 4119 4197 4341
Suelo seco (Ws) 3238.27 3314.18 3447.16
Contenide de agua (w) 27.20 26.64 2593
Densidad humeda (H) 1.74 1.77 1.85
Denzidad zeca (3) 1.37 1.40 1.47
25
HINCHAMIENTO
Lectura inicial 1.95 0.86 0.55
24 horas
48 horas
72 horas 2.02 0.95 0.66
HINCHAMIENTQ % 1.40 1.80 2.20
PENETRACION
NUMERO DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3
CARGA DE PENETRACION EN LE CARGA DE PENETRACION EN Eg
1.27mm (0,05™) 606.98 94798 1674.42 275.90 430.90 761.10
2.54mm (0,10 1017.94 1619.64 243034 462.70 736.20 1104.70
3.81mm (0,15™) 1303.28 2115.08 2876.60 59240 961.40 1353.00
5.08mm (0,20 1552.76 2513.08 3446.96 705.80 1142 30 1566.80
7.62mm (0,30™) 1856.02 3092.98 417384 889.10 1405.90 1897.20
10,16mm (0,40 228536 3527.70 4821.52 1038.80 1603.50 2191.60
12, 70mm (0,50™) 2594 46 3884 54 5254.70 1179.30 1765.70 2388.50
NUMEROQ DE ENSAYO 1 | 2 | 3 1 | 2 | 3
Tamiz ASTM Abertura /N° CARGA DE PENETRACION EN Lb/pulg? CARGA DE PENETRACION EN Kg/icm?2
1.27 mm (0.05" 202.33 315.99 558.14 14 225 22 217 39.242
2.54 mm (0.10™ 339.31 539.88 810.11 23.856 37.958 56.957
3.81 mm (0.15") 434 43 T05.03 992.20 30.544 48 569 69.759
5.06 mm (0.20™ 517.59 837.689 114899 36.390 58.896 80.783
7.62 mm (0.30" 652.01 1030.99 1391.28 45841 72487 97.818
10.16 mm (0.40") 761.79 1175.90 1607.17 53.559 82675 112 997
12.87 mm (0.50") 8364.82 1284 85 1751.57 60.803 91.038 123.148

a unitar




Ensayo Proctor y=-1,9585% + B1,608x + 600,46 CBR V=0.01674% 4+ 033975+ 13043
R?=0,9967 =1
1480 1480,00 /
o 1480 r 1460,00
S a0 N 1440,00
o / < /
©  1a20 o 1420,00
: 7 2 i
& 1100 2 1400,00
3 f/ \ % 1380,00
2 1380 i 4
/ AN 8 &
o 1360 1360,00
7 \
1340 1340,00
h)
1320 1320,00
10 15 20 25 30 7,60 17,60 27,60 37,60 47,60 57,60 6760 77,60 B87,60
% Humedad CB.R
UBICACION | LA RINCONADA
CALICATA: | 1 [ MUESTRA: 1 ]
Parametro Valor Unidad Lecturas Valor Unidad CALCULOS
Peso del material seco 2500 ar 0-15 seg 130 ml HUMEDAD 9,74 %
Volumen de agua inicial 210 ml 15-30 seg 150 ml AREA (d=10cm) 78,54 cm2
Peso del recipiente de humedad (JL) 16,57 ar 60 185 ml Q 185 cm3
Peso humedo de muestra extraida 107.85 ar h (Carga hidraulica porm.) 150,17 cm
Peso seco de muestra extraida 99.75 ar t 60 s
Peso del molde con muestra 5204 ar
Longitud de la muestra 17.01 cm ‘ k | 0,004447 | cm/s
Altura 1 153 cm
Altura 2 148.5 cm 1
Altura 3 148 cm
UBICACION | VILLINGOTA | | s
CALICATA: | 3 I MUESTRA: | 1 |
Parametro | Valor Unidad Lecturas Valor | Unidad CALCULOS
Peso del material seco 2500 ar 0-15 seg 175 mi HUMEDAD 841
Volumen de agua inicial | 210 ml 15-30 seg 195 mi AREA (d=10cm) 7854 cm2
Peso del recipiente de humedad (JL) 17,39 gr &0 195 ml Q 195 cm3
Peso humedo de muestra extraida 87,44 gr h (Carga hidraulica porm. ) 150,00 cm
Peso seco de muestra exiraida 8322 gr 1 &0 s
Pesa del molde con muestra 5034 gr
Longitud de la muestra 17,01 cm k [0,004693 | cmis
Altura 1 152,5 cm
Altura 2 149 cm
Altura 3 148.5 cm
Lengiua ae ia muestra 14,01 cm L. | wuua | cnes |
Altura 1 150 cm
Altura 2 148 cm
Altura 3 148 cm
LA RINCONADA
PESO DESPUES
TAMIZ PESOANTESDELPCHT!HIZN"12 % DE
ENSAYO (" PERDIDA
PASANTE | RETENIDO
2" 112" 5000+-50
112" 1" 5000+-25
1005 6693 331
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SAN VICENTE

TAMIZ PESO ANTES DEL|PESO DESPUES % DE
PASANTE | RETENIDO ENSAYO POR TAMIZ N°12| PERDIDA
2" 11/2" 5000+-50
112" 1" 5000+-25
1006 7498 25,06
VILLINGOTA
TAMIZ PESO ANTES DEL|PESQ DESPUES| % DE
PASANTE | RETENIDO ENSAYD POR TAMIZ N°12| PERDIDA
2" 11/2" 5000+-50
112" 1" 5000+-25
1003 7212 27.9

ENSAYO GRANULOMETRICO

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

Facultad de Ingenieria en ciencias de la Tierra
Laboratorio de sueles y Resistencia de Materiales

ANALISIS GRANULOMETRICO

PRD‘\"ECTDl TESISI [ FEcha | 2 | sept | 2025

Obra:  Analisis Hidraulico Localizacidn: Frov. SANTA E‘ Sondeo:

Muestra: &-1 FONDO Para: Tésis de Grado

Fuente del Material : CANTERA VILLINGOTA [VERDU)

Descripcion del Material : GRAVA MAL GRADADADA

--------- Tamiz Peso Parcial % Retenido .::EEITII::; “%Pasante Especificaciones
75 3" 100
63 2 (1/2)" 100
50 2" 100
A 102y 99,23
25 1" 84,33
19 3/4" 70,36
95 3/8" 45 97

475 Mo. 4 29,21
2 No. 10 2233
0,425 Mao. 40 15,36
0075 No. 200 813

MNo.
Fondo
Total
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ANALISIS GRANULOMETRICO

PROYECTO TESISI [ FecHa | 2 | sept | 2025 |
Obra: Analisis Hidraulico Localizacién: Prov. SANTAELEN|Sondeo:

1
Muestra: A-1 FONDO Para : Tésis de Grado

Fuente del Material : LA RINCONADA

Descripcion del Material : GRAVA MAL GRADADA

---------- Tamiz Peso Parcial | % Retenido | FReteMdO | o p cante  |Especificaciones
Acululade
75 3" 100
6 |2 (172)" 100
50 " 100
81 1(1/2) 100,00
25 1" 57.06
19 34" 68,27
05 3/8" 56,13
475 No.4 35,99
> [ No. 10 26.9
0,425 No. 40 18,59
0072 No. 200 10.51
No.
Fondo
Total

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

Facultad de Ingenieria en ciencias de la Tierra
Laboratorio de suelos y Resistencia de Materiales

ANALISIS GRANULOMETRICO
m‘ TESISI | FECHA | 2 | Sept | 2025

Obra: Andlisis Hidraulico Localizacién: Prov. SANTA ELENl Sondeo:
I

Muestra: A-1 FONDO Para : Tésis de Grado

Fuente del Material : CANTERA SAN VICENTE DE LOJA

Descripcion del Material : Arena muy fina

Tamiz Peso Parcial | % Retenido | Reremde | pasante |Especificaciones
Acululado
75 3" 95,32
& | 2 (12) 89.04
50 o" 82,78
sgi| 1(1/2) 74.79
25 1" 60,72
19 3/4" 51,57
95 3/8" 29,81
475 No. 4 16.58
2| No. 10 9.00
0,425 No. 40 4.40
0075 No. 200 2.23
No.
Fondo
Total
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ENSAYO DE HUMEDAD

| UBICACION

| LA RINCONADA | NORTE
COORDENADAS
[ CALICATA: | 2 | MUESTRA: 1 | ESTE
Recipiente N. P
masa de recipiente + muestra humeda (W1) (g) 599.79
masa de recipiente + muestra seca (W2) (g) 587.40
Masa de agua (Ww=W1.W2) (g) 12,39
masa del recipiente (Wr) (g) 89,78
masa de muestra seca (Ws=W2-Wr) (g) 497.62
% de humedad w=(Ww/Ws)x100 249
UBICACION [ VILLINGOTA [ NORTE
CALICATA: | 1 MUESTRA: 1 | COORDENADAS ESTE
Recipiente N. T
masa de recipiente + muestra humeda (W1) (g) 589.73
masa de recipiente + muestra seca (W2) (g) 585.67
Masa de agua (Ww=W1-W2) (g) 4,06
masa del recipiente (Wr) (g) 89.92
'masa de muestra seca (Ws=W2-Wr) (g) 495,75
% de humedad w=(Ww/Ws)x100 0,82
UBICACION SAN VICENTE | NORTE
COORDENADAS
CALICATA: [ MUESTRA: | ESTE

Recipiente N. E
masa de recipiente + muestra humeda (W1) (g) 488,82
masa de recipiente + muestra seca (W2) (g) 418,92
Masa de agua (Ww=W1-W2) (g) 69,90
masa del recipiente (Wr) (g) 56,19
'masa de muestra seca (Ws=W2-Wr) (g) 362.73
% de humedad w=(Ww/Ws)x100 19.27
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Anuarios pluviométrico

Catos reportados per la estacidn meteoroldgica: 842000 (SESA)
Latitud: -2.2 | Longitud: -B0.98 | Altitwed: 4

Disponemas de datos horasios pars esta estacidn meteoroldgica. Pusdes werlos en: Registros

De: datos climati
& scangar s climaticos

Datos climaticos: Enero 2016

Dia I ™ Im SLE H EP w v vu vG kA AN I8 5]
1 25.7 28.3 225 - g2 o 10 21.3 204

2 2.1 285 242 1009.4 a3 L] 10 215 204

3 28 28.2 244 1008.3 a0 o 10 15.4 222

4 257 285 19 - 83 L] 102 188 278

El 6.6 285 245 10111 Ta L] 10 196 250

L} 6.3 288 25 101186 TE L] 18 188 g

T 250 i) 249 10118 &0 L] 122 17 208

g 28 2 24 107 a0 o "7 17.8 222

L] 6.3 285 244 1010.6 7o L] 108 185 259

10 2.6 2 248 10115 T o 1.4 202 25.9

" 5.4 28.2 25 - &0 L] 10 217 204

12 6.3 204 248 1012 a4 L] 10 27 278

13 2.2 20.4 244 121 g2 o 10 232 278

14 6.3 ] 24 - Ta L] 10 206 204

13 2.3 28.5 245 1008.3 T8 o 10 156 222

16 2.7 ] 25 1008.3 &0 L] 10 2232 278

17 6.3 i) 25 1010.7 a1 L] 10 181 222

13 2.7 205 25 1008.9 & L] 08 15 183

13 2.6 2048 25 - a1 L] 101 e 148

20 25.8 28.8 245 1012 o4 025 102 121 25.9 - ]
H 274 208 25 1010.8 Ta L] 10 144 183

. 215 208 255 1010.4 T o 10 15.7 222

3 213 208 254 1010.4 T8 L] 10 154 222

M 2.7 7 25 - Ta L] 10 154 222

5 240 il 23 - hl 12.85 8.2 17.2 222 - ]
26 6.7 28.8 25 121 o4 202 10 176 25.9 - ]
Fil 212 g 25 - &0 o 10.1 217 259

] 2.8 ] 25 1010.6 &0 L] 10 157 222

n 259 281 255 1010.7 Ta L] 10 187 241

30 2.8 281 258 1012.2 Ta L] 101 12 16.5

H ] 28.7 X 0112 T 0 108 12.5 16.5

Medias y totales mensuales:
25 289 248 10109 80.4 15.23 103 7.8 24 3 ] 1] 1]

Valores climaticos medios y totales mensuales

Resumen dz los valores medios y totales mensuales histirices del mes de enero de 2016 en la estacion meteoroldgica dz “Salinas | General Ulpiane Paez”.

Temperatura medis 285 °C
Presion atmosférica mediz 1010.8 hPa
Hurredad relativa media B0.4%
Precipitacion iotal mes 15.23 mm
Visibilidad media 10.3 km
Velocsdad del viento media 17.2 km'h
Dias con lluvia 3
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Datos climaticos: Enero 2017

Dia I ™ E H FE v TS
1 26.2 28 225 - 1l 0 1.3 148

2 266 28z 25 - T2 1] 10 14.1 i)

3 268 285 25.8 - i) 1] 10 18.7 n4

4 26.3 285 244 10088 i) 0 10 13.8 241

3 26.1 27E 25 1009.8 20 0 10 13.3 183

& 264 T4 25 1010.3 1l 1] 10 108 13

T 268 20 25.4 - 20 - 10 1.y 206 - o
8 26.8 28 25.3 1028 1l 0 10 11.3 13

] 26.1 28 25.4 1232 24 - 10 9.4 4.8 - o
10 254 75 23 1011 a7 14.89 10 133 el - o
bl 268 281 25 - T2 0 10.2 15.9 2086

12 26.8 3 25 10102 80 0 10.5 15.9 183

13 266 28 254 - ] 0 10 183 o]

14 269 28 25 - i) 0 10 16.1 2086

13 269 28 25 - T2 0 10.6 143 2086

18 271 286 25.5 1010.4 i) 1] 118 148 183

17 vz 284 2% - ™ 1] 122 15.9 183

18 27 29 253 1011.8 80 0 10 128 16.5

19 vz 285 25 1012 T2 1] 10 15.9 22

20 26.4 ] 25 128 82 1] 10 15.4 241

Fal 264 e 3] 245 - i) - 10 143 241 - o
22 269 e 25 - 1l 0 10 146 el

3 vz 281 25 - T2 1] 10 123 22

24 267 28 25 - 24 a2 03 17.4 el - o
25 271 29 25.4 1011.8 24 0 10 15.6 el

26 26.2 28 23 10132 85 1499 g4 11.3 16.5 - o
2w 268 284 247 123 82 406 106 128 208

28 274 204 25 - -1l 0 10.6 10.2 183

23 276 07 ) - 82 0 106 15.4 241 - o
30 26.1 293 24 1011.5 28 50.04 10 14.4 250 - o
M 264 28 24 1011.5 83 - 10 14.1 208 - o

Medias y totales mensuales:
267 285 25 1011.4 809 115.08 102 142 e a a 1] o

Valores climaticos medios y totales mensuales

Resumean de los valores medios y totales mensuales histdrices del mes de enero de 2017 en la estacién meteorckigica de ™ Salinas | General Ulpiano Pasz”.

Ternperatura medis 26.7°C
Presidn atmosférica medis 1011.4 hPa
Humedad relativa media B00%
Precipitacidn total mes 116.08 mm
Visibilidad media 10.2 km
\elocidad del viento media 142 kb
Dias con lluvia g
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Datos climaticos: Febrero 2017

Dia I m
1 2.7 254
2 2%.3 28
3 2.8 28z
4 276 291
5 brir 291
B 271 20
7 b 8z
] 21 82
3 276 292
40 276 a0
L 28 20
12 v 208
13 273 20
" 278 205
13 iy 295
16 27 2
17 258 28
18 briry 20
15 281 293
20 253 26
Fal v 207
n 256 28
] 284 204
4 284 30
25 b} 207
2% v 28
n 278 20
28 287 an

72 282

Valores dimaticos medios y totales mensuales

25
24
235

2438
24
258

260

258
265
24.4
258

253
250
24
25.2

2
24

25.3
257

25.2

10106
1011.1
1010.1
10084

1010.2
10109

1010.2

a7
28
26
34
a4
a7
a0
]
34
35
23
a7
23
22
25
28
36
a2
a0
20
26
a7
]
]
a0
22
21
7

Medias y tetales mensuales:

843

1.02
TET
14.99

71
4283
2388

076

4.05
203

.05
203
1082
TET

1082
£E0
35.05

o o a o

12.85
2489

22122

101
10.6
9.8
108
105

a7

106

9.8

g1
"7
122
0.4
122
ny
105
139
e}
19
145
172
131
102
8.8
98
o8
83
0
126
12
135
21
124
107
T4
7.2

Resumen de los valores medios y totales mensuales histéricos del mes de febrero de 2047 en I3 2stacidn metzoroldgica de "Salinas | General Ulpiana Pasz”.

Termnparatura media
Presidn atmosférica medis
Hurnedad relativa media
Precipitacidn total mes
Visibilidad media
Velocidad del viento media
Dias con llwvia

Dias con tements

272°C
1010.2 hPa
843%
22122 mm
9.8 km
11 kmh
14
4

I3
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Datos climaticos: Enero 2023

Dia T
1 253
2 252
3 a5
4 253
3 255
[} 2585
T 248
E] 258
9 28.3
10 254
" 258
12 26.1
13 258
14 26.1
13 26.3
16 aw
17 208
18 T4
13 6.7
20 268
| 73
22 Ty
23 T3
24 T4
25 Ty
26 ]
27 73
28 275
28 282
30 28
k| 7T
285

Valores climaticos medios y totales mensuales

282

237
235
2z

24
24
23
24
24
24
242
247
244
243
248
25
249
25
25
24
255
248
25.4
57
255
253
255
25T
26
26
26

248

1013
128

1011.6
K23
128
123
1011.5
1011
123

1011.3
10101
1010.4
0109

1009.5

1000.8
1009.5

1011.3

g1
78
82
75
7
5
75
T4
3
7
T4
T4
7
75
T4
75
72
75
i
7
T2
0
3
T3
75
3
75
3
75
0
T4

Medias y tetales mensuales:

T4T

QQQQQQQQQQQEQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

1.02

i0

14.1

252
432
217
18.3
206
208
18.5
206
18.3
206
2232
287
206
183
222
222
241
206
18.5
18.5
183
206
18.3
250
206
208
324
206
18.3
18.2

27

Resumen de los valores madios v totales menzuales histdricos del mes de enero de 2023 en la estacicn meteoroldgics dz “Salinas | General Ulpiano Pasz”.

Ternperatura media
Presion atmesférica media
Hurnedad relativa media
Precipitacin total mes
Visibilidad medis
Veloridad del viento media

Dizs con luwvia

285°C
10112 hPa
TET %
1.02 mm
10 kmn
14.1 km'h
1
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Datos climaticos: Febrero 2016

Dia T ™ Im SR H FE b ¥ M NG Ra A I3 S
1 72 207 244 1000.8 a0 o 103 15 2649

2 273 207 249 1000.9 a0 o 10 15 183

3 2.0 208 244 - g0 [/} 10 14.8 183

4 2.7 207 % 1011 a4 o 10 0.7 148

3 7T 304 24 1010.4 g0 o 10 128 222

B 276 304 % 1000.8 a2 o 10 124 183

T 2.0 iy 20 - o4 [/} 10 126 183

8 2.3 ] % 1010.1 a8 o 10 138 222 - o
9 281 205 25 1010.8 o4 [/} 105 15.7 222 - o
10 a7 205 25 1011 83 305 1.1 108 148 - o
" 27a 208 208 10112 TE o 105 15 222

12 281 302 20 1010.8 ] [/} 10 14.6 183

13 284 8 27 1009 I o 10 128 183

14 278 8 % 1007 a0 o 10 131 183

13 28 305 2688 - a1 [/} 10 1ns 148

16 285 308 28.2 1006.3 TE o 10 131 183

17 283 314 8.2 1008.7 T [/} 10 125 183

18 284 314 27 1008.8 7o o 10 "5 183

19 284 H 2688 1008.4 T [/} 10 14.6 222

20 27a 301 285 1007.8 TE o 10 148 183

H 2ra 308 28.5 1007.7 ] [/} 102 12.7 222

n 281 308 259 1007.9 T [/} 10 14.6 222

3 282 308 % 1008.3 I o 108 14.1 183

M 28 308 20 1008.2 T [/} 10.1 15 259 - o
25 278 314 % 1010.1 a0 o 101 176 204 - o
26 281 314 208 1000.8 a0 o 101 146 2649

n T n 28.5 - g5 [/} 10 1ne 148

8 2.7 ] 248 1000.8 a0 4029 o 148 2649 - o
il el 204 25 1010.3 g4 203 103 14.8 183 - o

Medias y tetales mensuales:
276 303 259 1008.3 0.7 4597 101 12.8 202 7 0 1 o

Valores climaticos medios y totales mensuales

Rezuman de los valores medios y totales mensuales histdricos del mes de febrers de 2046 en ls estacidn metzoroldgica de "Salinas | General Ulpiano Paez”.

Ternperatura media 278°C
Presidn atmesférica medis 1008.3 hiPa
Hurnedad relative media B0.7T %
Precipitacicn total mes 45.97 mm
Visibilidad medis 10.1 km
Velocidad del viento media 13.8 km'h
Dias con lluvia 7
Dhas con tormenta 1
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Datos climaticos: Marzo 2016
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Valores climaticos medios y totales mensuales

I
271
T
25.6
5.0
5.8
271
273
T il
278
278
283
282
282
281
281
284
282
T
281
281
284
287
285
282
i
286
281
203
20.4
281
283

28

08
g
Ehl
325
08
308
045

325

325

322
H

a7

NN

%}
o
A

258

e
10104
10108
0111
0107
10108
10114
1011.8
10112
0108

0115
10115
1010.82
1010.8
0108
101001
101001
i00a.7

1010
1010
101001

1008.7
1008.2
10088
1011
0111
1010
10111
10116

10105

H
B4
g2
oo
24
24
26
BT
B4
g1
g0
v
7e
81
TE
T8
Ta
v
&0
v
TE
7o
75
v
v
g0
7a
T4
72
7e
7e
Ta

Medias y tetales mensuales:

798

(=] L

2743

108
10
105
105
101
105
08
106
105
108
103
10
10
10
10
10
103
103
108
109
105

102

v
157
18.3
12.3
128
10.6
1.1

13.3
127
14.4
148
156
16.5
16.5
137
14.4
14.1
146
14.3
15.4
14.3
15.1
5.5

18.3
16.1
127

126

nrT
128

14.3

vm
222
259
16.5
18.3
148
18.2
18.3
259
18.3
18.3
183
18.2
208
222
183
222
222
222
183
208
183
250
18.2
222
222
222
18.3
222
18.2
208
222

203

VG

Rezumen de los walores medios y totsles mensuales histdricos del mes de marzo de 2016 en la estacidn meteorcldgica de ”Salinas | General Ulpiano Paez”.

Ternperatura medis
Presion atmosférica media
Hurmedad relativa media

Precipitacidn totsl mes

Visibilided medis

Velocdad del viento media

Dias con lluvia

28°C
1010.5 hPa
TOE%
2743 mm
10.2 km
143 kmih
4
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Ensayos de material de sitio de la via existente

100
90
80
70
60
50
4
30

20

GRANULOMETRIA

MUESTRA NORMA

TAMIZ PASANTE (%) CLASE |

TIPO A
2" 100.00 100 v
11/2” 93.55 70-100 v
1 78.98 55-85 v
3/4” 70.74 50-80 v
3/8” 49,97 35-60 v
N° 4 32.64 25-50 v
N° 10 24.32 20-40 v
N° 40 12.33 10-25 v
N° 200 5.75 212 v

CURVA DE DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
TAMICES ASTM (Abertura en milimetros)

w

@ @

1000

8 8 8 wcgsdgedp 2 8, 28g8%s 2 §
\
AY
\
\
N\
N\
) §
~
T
100 10 1 01 0.01
R2=0.9411
2150
[ ]
-
I’
2100 /s
\
2050 / \
[ | \
2000 {/
1950
1900
0.0 50 10.0 15.0
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CANTERAS Y CBR PARA EL DISENO EXISTENTE

Cantera TUGADUAJA BASE CLASE |

Cantera LA RINCONADA SUBBASE CLASE 11

Cantera SAN VICENTE MEJORAMIENTO

P on?:IBe?a do) Modulo Resiliente
Base Clase | 100% 30,000 Psi 207 MPa
Sub Base Clase lll (Mezcla) 58.57% 26,100 Psi 180 MPa
Mejoramiento 20% 20,300 Psi 140 MPa
Subrasante 2.44% 3,660 Psi 25.24 MPa

RECOLECCION DE MUESTRAS EN CANTERAS
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ENSAYOS DE LABORATORIO
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